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1. ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАДАННЫМ УСЛОВИЯМ
ЭКСПЛУАТАЦИИ И  СВОЙСТВАМ

Под термином "выбор материала" понимается выбор марки 
стали или сплава и назначение вида термической обработки. 
Выбранный материал должен:

— обеспечить необходимую прочность, надежность и стой 
кость (долговечность) изделия в конкретных условиях эксплуата
ции,

—  обладать оптимальными технологическими свойствами, п о з
воляющими изготовить деталь наиболее экономичными способа — 
ми,

—  быть по возможности наиболее дешевым.
О сновой для правильного выбора материала являются его 

ф изико — механические свойства. К числу основных относятся 
следующие:

1. Характеристики прочности (сопротивления деформации) — 
предел прочности сгв, условный предел текучести сг02 - Характе — 
ристики пластичности — относительное суж ение в шейке vp и 
относительное удлинение при разрыве 5 . Учитывая прямую связь 
м еж ду прочностью и твердостью и простоту определения послед

ней, иногда вместо су задают твердость по Бриннелю НВ.
2. Характеристики надежности (сопротивления хрупкому раз —

рушению) — ударная вязкость К С [ /  (<ян), порог хладноломкости 
Т 50, вязкость разрушения К1с и др.

3. Характеристики долговечности — предел усталости а_j, 
скорость роста трещин усталости (СРТУ' или d  I /  d  N], износос — 
тойкость (чаще всего оценивается по твердости H RQ, коррози —
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онная стойкость и жаростойкость (мм/год) .теплостойкость 
и предел длительной прочности сгд или время до разруш ения гр 
при заданных температуре и напряжении и др.

Число и номенклатура заданных свойств определяется к он 
кретным назначением и степенью ответственности детали. Они 
могут задаваться количественно, а иногда для некоторых свойств 
и качественно. П оследний вариант характерен для задания  
т ех н о л о ги ч еск и х  свой ств  и эк о н о м и ч еск и х  п ок азател ей . 
В бол ьш и н стве случаев к ол и ч еств ен н о задаю т HB(HRC), 
сгв или ст0 2 , или 5  , KCU .

Уровень свойств материалов зависит от химического состава (в 
частности уровня легирования сталей) и их структурного состо — 
яния (режима термической обработки). Общая тенденция их  
изм енения такова: с повышением прочности характеристики 
пластичности и вязкости падают. Наибольшую прочность, твер — 
дость и износостойкость стали имеют после закалки и низкого 
отпуска со структурой мартенсита отпуска, а наибольшую в я  — 
зкость —  после улучшения (закалка +  высокий отпуск) со струк
турой сорбита отпуска.

Наилучшее сочетание прочности и вязкости при любом уровне
<тв или HRC  достигается только при сквозной прокаливаемое™  на 
мартенсит. Прокаливаемость характеризуется критическим ди — 
аметром Д к, зависящим от уровня и характера легирования. 
П оэтому выбор марки стали для достаточно ответственных дета — 
лей, которые имеют сквозную прокаливаемость, определяется  
размером их сечения, а уровень прочностных и пластических 
свойств — температурой отпуска.

Сведения о свойствах сталей и сплавов в зависимости от вида 
и режима термической обработки приводятся в справочной ли — 
тературе [1, 2] и методических указаниях [3 — 6]. В большинстве 
случаев они определены на стандартных образцах небольшого 
сечения с однородной структурой. В некоторых источниках [7] эти 
сведения приведены с учетом несквозной прокаливаемости и 
размера сечения (масштабный фактор) или способа получения 
заготовки (полуфабриката), чем следует воспользоваться при 
выборе материалов для крупных ответственных деталей.

Для обоснованного выбора стали или сплава и их термической  
обработки рекомендуется следующая последовательность.
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1. Провести анализ условий работы детали (инструмента). Для 
этого следует составить эскиз детали, представить схему ее  работы 
в узле, определить характер и условия нагружения, вид напря
ж енного состояния и т.п. Затем на основе этого анализа описать 
возможны е виды разрушения и другие причины выхода из строя. 
Для многих типовых деталей и инструментов они приведены в 
литературе [8].

2. Четко сформулировать требования к свойствам материала в 
качественном и, где это возможно, количественном виде, ранжи — 
ровав их по важности.

3. Определить группу сплавов, которые обладают свойствами, 
близкими к требуемым.

Вид материала (сталь, бронза, литейный алюминиевый сплав и 
т.д.) указан в задании.

По функциональному назначению изделия и условиям его 
работы не представляет большой сложности установить название 
большой группы (старшие уровни иерархии в классификацион — 
ной схеме), к которой принадлежит искомый сплав. К таким 
большим группам (разновидностям) можно отнести, например, 
стали: конструкционные общего назначения, пружинно — рес — 
сорные, быстрорежущие, штамповые для холодного деф ор м и ро
вания, штамповые для горячего деформирования, коррозионно — 
стойкие и т.д., сплавы жаропрочные на никелевой основе и т.д.

Далее необходимо продвигаться по классификационной схеме 
от старших уровней иерархии к младшим, постепенно ограничи
вая число рассматриваемых марок до малой группы. При этом 
следует ориентироваться на одн о—два наиболее важных тр еб о 
вания (в качественной или количественной формулировке), к о
торые прямо или косвенно присутствуют в названии группы. 
Например, стали для штампов холодного деформирования высо — 
кой износостойкости, стали для штампов горячего деформирова — 
ния повышенной теплостойкости и вязкости, высокопрочные 
конструкционные стали и пр.

При отнесении конструкционных сталей общ его назначения к 
числу среднеутлеродистых улучшаемых или низкоуглеродистых 
цементуемых производится сопоставление свойств по прочности, 
вязкости и износостойкости (твердости поверхности HRC) тех и 
других с требуемыми по заданию. Искомая малая группа по 
уровню  легирования улучшаемых сталей устанавливается по про — 
каливаемости, которая определяется размерами сечения или глу—
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биной упрочненного слоя, а цементуемых сталей —  по прочнос
тным свойствам сердцевины (или твердости НВ).

4. В выбранной группе сталей или сплавов необходимо оста — 
новиться на одной марке, которая после соответствующей тер — 
мообработки может наиболее полно удовлетворить все ранее 
сформулированные требования и заданные свойства. При этом  
следует использовать выработанные практикой рекомендации по 
назначению  (области рационального использования) отдельных 
марок сталей и сплавов [1 —  8].

5. Установить оптимальный вид упрочняющей термической 
или химико — термической обработки на заданный уровень свойств. 
При этом следует отдавать предпочтение наиболее экономичным  
и производительным процессам в соответствующем типе произ — 
водства, например газовой цементации (вместо твердой), закалке 
с цементационного нагрева, поверхностной закалке с нагрева ТВЧ 
в условиях крупносерийного или массового производства.

2. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ И  СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА

О писание выбранной или заданной марки стали или сплава 
включает химический состав, критические точки, фазовый состав 
или структуру в различных состояниях (в том числе в равновес
ном), влияние легирующих элементов на структуру и свойства, 
механические и технологические свойства и другие необходимые 
данные.

В начале описания указывается принадлежность стали или 
сплава к той или иной группе по назначению и системе элементов 
(например, конструкционная улучшаемая хромоникелевая сталь, 
литейный жаропрочный алюминиевый сплав системы А1 — Си — 
Мп и т.д.).

Химический состав приводится в таблице по всем элементам, 
включая примеси, в соответствии с ГОСТом, номер которого 
указывается в заголовке таблицы. Содержание легирующих до — 
бавок ограничивается верхним и нижним пределами, а примесей

только верхним. Некоторые марки не тестированы и постав
ляются по отраслевым стандартам (ОСТ) или техническим уело — 
виям (ТУ), номера которых также должны быть указаны.

Температуры критических точек А с3, А с3, А ̂  А тХ, А гЪ и М н

для сталей приводятся также в виде таблички и выбираются из 
литературных данных [1].
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Классификация сталей по равновесной структуре произво
дится с учетом уровня и характера легирования. При отсутствии 
прямых указаний на структуру данной марки низко — и средне — 
легированных сталей, она устанавливается ориентировочно путем 
определения положения смещенных точек S  и Е  надиаграмме 
ж елезо —углерод в зависимости от суммарного содержания л е 
гирующих элементов, указанных в марке. Равновесную структуру 
необходимо представить на рисунке с соблюдением соотнош ения  
площадей, занятых отдельными структурными составляющими. 
При наличии в стали карбидов легирующих элементов или ин — 
терметаллидов необходимо их указать.

Структурный класс (структура в нормализованном состоянии) 
этих сталей находится по данным [9, 10] или ориентировочно 
определяется по сумме легирующих элементов в марке. Струк
турный класс высоколегированных сталей ряда марок приводится 
также в марочнике сталей [1] или устанавливается по диаграмме 
Ш еффлера по эквиваленту хрома и эквиваленту никеля [9]. Кроме 
этого указывается структура стали после окончательной термо — 
обработки.

Фазовый состав алюминиевых и других цветных сплавов 
устанавливается по разрезам тройных или двойным диаграммам 
состояния [И ]. Здесь также приводится рисунок равновесной  
структуры.

При описании влияния легирующих элементов и их компо — 
нентов следует исходить из целей легирования данной стали или 
сплава и конкретного уровня (содержания) только тех из них, 
которые обозначены в марке. Нужно указать также влияние 
вредных примесей. Влияние легирующих элементов в стали на 
прокаливаехмость должно быть оценено критическим диаметром  
[ 1 ] или может быть приведена диаграмма распада переохлажден — 
ног о аустенита [12].

В конструкционных сталях, кроме того, следует указать вли
яние каждого легирующего элемента или их комплексов на размер  
зерна, порог хладноломкости, прочность и вязкость стали в 
различных состояниях, отпускоупорность, отпускную хрупкость, 
флокеночувствительность и пр.

При описании легирования в инструментальных сталях ука — 
зыватся назначение элемента и его влияние на фазовый состав 
(специальные карбиды), равновесную структуру, температуру 
закалки, закаливаемость и прокаливаемость, эфф ект вторичного 
твердения и теплостойкость, износостойкость, вязкость, склон — 
ность к ликвации карбидов и отпускной хрупкости и пр.
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О писание влияния легирования цветных сплавов следует со — 
средоточить на оценке твердорастворного упрочнения и эффекта  
старения, склонности к дендритной и зональной ликвации вторых 
упрочняющ их и примесных ф аз, коррозионной стойкости, сва
риваемости.

Из технологических свойств литейных сталей и сплавов при — 
водятся: температурный интервал кристаллизации, ж идкотеку— 
честь, объемная и линейная усадка, герметичность, горячелом — 
кость, а также свариваемость, обрабатываемость резанием, кор 
розионная стойкость [1]. Для деформируемы х сталей и сплавов 
указывается свариваемость, обрабатываемость резанием, тем 
пературный интервал горячей обработки давлением, а также 
основные виды сортамента продукции, поставляемой металлур
гическими заводами.

М еханические свойства стали приводятся в состоянии п ос
тавки и после заданной упрочняющ ей термообработки.

3. ВЫБОР ТИПА ЗАГОТОВКИ И  РАЗРАБОТКА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ
(инструнента )

Процесс изготовления заданной детали или инструмента со — 
стоит из комплекса последовательно выполняемых и взаимосвя — 
занных между собой операций. Как правило, он включает полу
чение заготовки, ее предварительную термическую обработку, 
механическую обработку резанием, упрочняющую термическую  
обработку, шлифовку и ряд других операций. Правильно разр а
ботанная их последовательность (технологический маршрут) д о 
лжна обеспечить высокое качество по свойствам и геометрии 
детали, наименьший расход материала (высокий коэффициент  
использования металла — КИМ), высокую производительность и 
экономичность производства продукции.

Проектирование технологии начинается с выбора типа (метода 
получения) заготовки. Перечислим основные типы заготовок, 
используемые на машиностроительных заводах для изготовления 
различных по форме и размерам изделий:

1) Поковки и штамповки, получаемые из сортового проката 
методами горячей обработки давлением, используются для изго — 
товления разнообразны х деталей машин и инструментов сравни —
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тельно сложной формы со значительными перепадами сечений, а 
также достаточно крупных деталей сравнительно простой формы, 
размеры и форма заготовок для которых не предусмотрены  
ГОСТом на сортамент продукции металлургических предприятий,

2) Крупные поковки, получаемые из кузнечных слитков, ис — 
пользуют для  получения крупных и особо крупных деталей машин 
(роторы турбин, прокатные валки, штоки гидравлических прессов, 
крупные коленчатые валы и т.п.) на заводах с собственным  
металлургическим циклом производства (тяжелое, транспортное и 
энергетическое машиностроение), а также крупных инструментов 
из высоколегированных инструментальных сталей; вес слитков 
может колебаться от сотен кг до 250 — 300 тонн, они имеют форму  
усеченной пирамиды с б, 8, 12 —гранным сечением,

3) Сортовой прокат простого профиля (прутки круглого, 
квадратного, шестигранного и прямоугольного сечений) — для 
деталей простой формы, не требующих обработки резанием или 
с минимальным объемом ее  (оси, валы, крепеж, протяжки, р а з
вертки и т.п.);

4) Ф асонные отливки — для сложных по форме деталей 
(крыльчатки, лопатки газовых турбин, картеры и блоки цилиндров 
двигателей внутреннего сгорания) и крупных корпусных деталей 
(корпуса редукторов, коробок передач, станины станков и пр.), 
получать которые обработкой давлением невозможно или слиш — 
ком дорого.

5) Листы, лента, проволока и т.п. — для деталей, изготавлива
емых методами холодной пластической деформации (вырубка, 
пробивка, гибка, вытяжка, формовка, навивка пружин и т.п.).

6) Сварные (листосварные, сварно— литые, сварно —кованые) 
заготовки — для изделий особо сложной формы или достаточно 
сложной формы с наиболее высоким КИМ.

Детали из сортового и листового проката и проволоки, пред
варительно термически обработанных на металлургических за — 
водах и потому позволяющих осуществлять обработку резанием  
или холодную  обработку давлением, на машиностороительных 
заводах изготавливают без дополнительной предварительной тер — 
мической обработки.

Поковки (штамповки), отливки и сварные заготовки подвер
гают предварительной термической обработке для повышения 
обрабатываемости резанием, для улучшения свойств готовых 
изделий за счет устранения дефектов литой и деформированной
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структуры и для подготовки ее  к окончательной термической  
обработке. В качестве таковой используют различные виды о т 
жига и нормализации. Если заданные свойства готовых изделий  
характеризую тся невысокой прочностью и твердостью (не более 
240...300 НВ), позволяющ ей производить обработку резанием, то 
указанная термическая обработка является одновременно и окон — 
нательной. В этом случае стальные заготовки обычно подвергают 
нормализации или улучшению (закалка +  высокий отпуск на 
НВ =  220 — 300). Улучшение дает повышенную вязкость и приме — 
няется для поковок ответственных деталей машин.

М еханическая обработка резанием предназначена для полу
чения заданной чертежом формы и размеров детали (инструмен — 
та) заданной точности. Она состоит из ряда операций: обточки, 
сверления, расточки, фрезерования, нарезания резьбы и зубьев  
ш естерен, шлифования и т.д. Ее проходят подавляющее боль
шинство деталей машин и инструментов. При значительном съеме 
металла с заготовки она подразделяется на черновую и чистовую  
и может производиться в один цикл или с разрывом другими 
разнородны ми операциями. В частности, в связи с короблением  
деталей при окончательной термообработке, шлифование повер — 
хностей, изготавливаемых с высокой чистотой и точностью, про — 
изводят после отпуска. Иногда при изготовлении сложных и 
точных деталей с большим объемом обработки резанием (напри
мер, крупные коленчатые валы) сначала поковку подвергают 
нормализации для улучшения обрабатываемости резанием, затем  
делают черновую обработку резанием, далее закалку с высоким 
отпуском (улучшение) для объемного упрочнения детали, далее 
чистовую обработку резанием, правку и термическую стабили
зацию —- для устранения поводок, наконец окончательную тер — 
мообработку (для коленчатого вала ■— азотирование) и чистовое 
ш лифование в размер (коренные и шатунные шейки коленвала). 
Чистовая механическая обработка чаще всего предназначается 
для повышения чистоты обработки (уменьшения шероховатости) 
и получения размеров высокого класса точности. Кроме ш лифо
вания к таким операциям относятся: шевингование зубьев ш ес
терен (соскабливание неровностей в виде очень тонких стружек), 
протягивание отверстий после сверления, хонингование, при 
тирка, полирование и т.д.
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Упрочняющая термическая обработка в простейшем случае 
состоит из закалки и отпуска на заданные свойства. Если деталь 
должна иметь высокую поверхностную твердость и вязкую сер — 
дцевину, то производят либо поверхностную закалку с нагрева в 
том числе (среднеуглеродистые стали), либо сначала цементацию  
(нитроцементацию), а затем закалку и низкий отпуск (малоугле
родистые стали). При требовании очень высокой твердости и 
износостойкости  (HV > 650) применяют азотирование при 
520^580° С, которое производится на окончательно готовых д е 
талях после шлифования, прошедших до этого закалку с отпуском, 
температура которого должна быть не ниже температуры азоти — 
рования. Для штампов из теплостойких сталей и режущих и н 
струментов из быстрорежущих сталей с небольшой глубиной 
упрочненного слоя (не более 0,2 мм) применяют цианирование при 
той ж е последовательности операций. При использовании бори — 
рования и хромирования (t =  900-М 000° С) в тех ж е целях их 
проводят (как и цементацию) перед закалкой. В практике терм о
обработки встречаются и более сложные схемы чередования 
закалок, отпусков, химико — термических обработок. Для многих 
типовых деталей и инструментов они описаны в книге [8].

В качестве дополнительных операций термообработки и н 
струментов часто используют дополнительный отпуск для снятия 
напряжений, образовавшихся при шлифовании и заточке. Т ем 
пература его должна быть ниж е температуры основного отпуска.

При составлении маршрутной технологии следует учесть и 
выполнение некоторых вспомогательных операций: очистку от 
окалины или остатков солей из закалочных ванн, антикоррози — 
онную  обработку (пассивирование, оксидирование (воронение)), 
а также операции контроля качества продукции.

Описание этого пункта должно быть лаконичным и включать 
только последовательность (технологическую схему) операций с 
указанием их номеров, наименования и назначения (с какой 
целью они производятся). Более детальное описание режимов  
термических операций производится в последующих пунктах.

Для примера ниже приводятся технологические схемы изго — 
товления нескольких деталей.
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П р и м е р  t. Технологическая схема изготовления матрицы (рис.1)

1. Изготовление поковки.
2. Предварительная термическая обработка (отжиг) — для 

устранения дефектов горячей обработки давлением, снижения  
твердости для улучшения обрабатываемости резанием и подго — 
товки структуры к окончательной термообработке.

0  9 S

0  70

Рис. 1. М атрица последнего перехода штампа для выдавливания стальных штамповок 
на кривошипном прессе. Материал: сталь 4Х4ВМФС (ДИ22), твердость 47 — 50 HRC. 
рабочую  поверхность цианировать на глубину 0,2 ММ ц  твердость 750 — 850 H V

3. Контроль твердости.
4. Черновая механическая обработка.
5. Низкий отжиг (высокий отпуск) — для снятия наклепа и 

внутренних напряжений от обработки резанием.
6. Чистовая механическая обработка.
7. Окончательная термообработка: а) закалка и б) отпуск — для 

получения заданных эксплуатационных свойств материала.
8. Контроль твердости.
9. Очистка от окалины.
10. Ш лифование и доводка размеров фигуры матрицы.
11. О безж иривание и нанесение слоя жидкого стекла на 

поверхности, не подлежащие цианированию.
12. Низкотемпературное цианирование рабочих поверхностей  

на глубину 0,2 мм для повышения износостойкости.
12



13. Промывка от солей и сушки.
14. Окончательный контроль.

П р  и м е р  2. Технологическая схема изготовления клапана (рис.2)

1. Отрезка заготовки из прутка 0  40 мм.
2. М еханическая обработка резанием.
3. Гальваническое меднение поверхностей (кроме зоны "Б") для 

защиты от цементации и зачистка от меди площадки 10x10 мм на 
поверхности "А" для замера ЯЛСцем

Рис. Z  Клапан механизма самолета из стали 12ХНЗА. Поверхность Б цементировать 
на глубину 0,8— 1,2 мм, твердость цементированного слоя 56 — 62 HRC, твердость 
сердцевины 30 — 40 HRC

4. Цементация.
5. Контроль глубины цементованного слоя на свидетелях.
6. Высокий отпуск — с целью снижения остаточного аустенита 

при последующ ей закалке.
7. Очистка от окалины.
8. Нормализация для устранения крупнозернистости и р а с

творения крупных включений цементита.
9. Закалка — для упрочнения поверхностного слоя и сердце — 

вины.
10. Промывка — для удаления остатков соли.
11. Отпуск — для получения заданных свойств.
12. Контроль твердости.
13. Очистка от окалины.

Z7/ ZZZ27ZZ,
 «5 __  ____ Ч>  л,

л4- Б- зоне/
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14. Ш лифовка всех поверхностей.
15. Стабилизирующий отпуск —  для снятия остаточных ш ли

фовочных напряжений.

4. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ (ЗАГОТОВОК)
МЕТОДАМИ КОВКИ И  ШТАМПОВКИ

4 . 1. ОБХЦИЕ СВЕДЕНИЯ

Ковка и штамповка —  способы обработки металлов давлением, 
при которых заготовка подвергается формообразованию  и при — 
обретает заданную ф орм у под воздействием бойков или в резуль
тате деформации в штампе. К основным преимуществам ковки и 
штамповки следует отнести:

— получение высокого качества металла поковки с улучшен — 
ными пластическими и прочностными характеристиками в срав
нении с отливками или сортовыми заготовками;

— возможность изготовлять на стандартном оборудовании  
поковок и штамповок самой различной массой от 0,1 кг до 100 т;

— сравнительно высокая производительность, особенно в 
процессах горячей штамповки.

Оборудованием для ковки и штамповки служат различной 
конструкции молоты, а также механические и гидравлические 
прессы. В меньшей степени применяются го риз о нтально — к о 
вочные машины, ковочные вальцы и другое специализированное 
оборудование [13, 29, 30].

Ковке и штамповке подвергаются в основном нагретые заго — 
товки, а их деформация называется горячей. В ряде случаев 
ф орм оизм енение производят без нагрева, — такой вид штамповки 
называется холодным деформированием. В результате нагрева до 
определенных температур сталь и другие деформируемы е метал — 
лы и сплавы обладают высокой пластичностью и низким сопро — 
тивлением деформации. Эти температуры имеют нижний и вер — 
хний пределы, между которыми лежит температурный интервал 
ковки или горячей штамповки.

4.2. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ КОВКИ И  Ш ТАМ ПОВКИ

Оптимальный температурный интервал определяется тем 
пературами начала и конца ковки или штамповки, которые
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устанавливают на основании конкретных данных о поведении  
материала заготовок при нагреве на разные температуры. Т ем 
пературный интервал ковки (штамповки) зависит от целого ряда 
факторов, главными из которых являются:

— химический состав металла или сплава;
— вид деформируемой заготовки (слиток, прутковая катаная 

заготовка, прессованный профиль и т.д.);
— механические свойства, определяемые данным химическим  

составом;
— фазовая структура сплавов при нагреве и охлаждении;
— величина зерна при нагреве и деформации.
Температурный интервал ковки и штамповки различных м е

таллов и сплавов приводится в справочно — технической литера — 
туре [1 — 3,32].

В табл. 1 приведены в качестве примеров некоторые данные по 
рекомендуемому температурному интервалу ковки или штам
повки ряда сталей и сплавов.

Т а б л и ц а  i

Рекомендуемый температурный интервал ковки (штамповки)
некоторых сталей и сплавов

Марка
материала

Температура ковки, ° С

начало конец

Ст2; СтЗ 1300 700
Ст4; Ст5 1250 750
Сталь 25 1280 750
з о х г т 1220 800
40ХН 1250 860
45ХН 1200 800
ЗОХГСА 1240 800
35ХГСА 1200 850
50ХГФА 1200 850
40Х9С2 1200 850
У8А 1120 850
У12А 1080 870
Х12М 1100 900
7X3 1050 850
х в г 1050 950
9Х2СФ ИЗО 800
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4.3. КОВКА

Ковка применяется при изготовлении изделий несложной  
формы, часто довольно крупных размеров, в условиях единичного 
или мелкосерийного производства. При ковке получают заготовки 
(полуфабрикаты) для последующ ей механической обработки, 
имею щ ие невысокие классы точности и шероховатости повер
хности. В процессе осуществления операций ковки решаются 
различные технологические задачи. К числу главных из них 

относятся следующие:
— придание поковке заданной формы и требуемых размеров;
— исправление дефектов и уменьш ение структурной неодно — 

родности литой стали;
— преобразование литой макро — и микроструктуры металла 

в деформированную  по всему объему заготовки;
— обеспечение высокого уровня свойств после терм ообра

ботки.
Технологическая схема ковки включает в общем случае сл е

дую щ ие операции:
— резку заготовок на мерные длины (разрубка слитка);
— нагрев перед деформацией;
— ковку на молотах или прессах;
— обсечку (удаление) отходов;
— термическую обработку поковок;
— контроль в соответствии с техническими условиями гео

метрических размеров, механических свойств, структуры, а при 
изготовлении поковок ответственного назначения — контроль по 
обнаруж ению  внутренних дефектов.

Заготовками для ковки являются слитки, блюмсы (предвари
тельно прокатанные слитки), прутки круглого и квадратного 
сечения.

Технологический процесс ковки состоит из рядя элементов, 
представляющих собой простые или сложные операции (рис. 3). К
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простым операциям относится о с а д к а  (рис. За), при которой  
увеличиваются размеры поперечного сечения исходной заготовки 
за счет уменьшения ее высоты. Применяют для получения 
поковок с большими поперечными размерами (поковки шестерен, 
фланцев, дисков); как предварительную операцию перед п ро
шивкой для увеличения диаметра полых заготовок; для разруше — 
ния литой дендридной структуры и уменьшения неравномерности 
свойств.

г —

; 1 ~ :

Рис. 3. Основные кузнечные операции

Операция осадки части заготовки называется в ы с а д к о й  
(рис. 36). Локальная деформация может осуществляться путем 
местного нагрева части заготовки, подвергаемой формоизмене —
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нию, или путем ограничения перемещ ения части заготовки за счет 
ее  заключения в инструмент. Применяют для получения заготовок 
с резкой разницей поперечных сечений типа диск с хвостовиком, 
ш естерни — оси и т.д.

П р о ш и в к а  — это операция по образованию полости в 
заготовке за счет вытеснения металла (рис. 3 в). Прошивающим 
инструментом является сплошной или пустотелый прошивень 
круглого или фасонного поперечного сечения. Применяется для 
изготовления полых поковок типа дисков, венцов, колец, тол
стостенных цилиндров.

Сложные операции состоят из простых операций и пром еж у
точной переориентировки положения заготовки в пространстве 
(повороты вокруг продольной оси заготовки — кантовки, пере — 
мещения вдоль ее оси —подачи). К числу сложных относятся 
операции п р о т я ж к и  заготовки в длину под плоскими 
(рис. 3 г), вырезными (с углом выреза р , рис. 3 д) или 
комбинированными бойками (рис. 3 е). Суть операции протяжки 
заключается в удлинении или уширении заготовки за счёт умень — 
шения ее  поперечного сечения. М ожет осуществляться путём 
деформирования как в одной плоскости, так и в двух и более 
плоскостях путём поворота (кантовки) после каждого обжатия, 
например на 90° при ковке квадратной заготовки. Операция 
протяжки применяется при изготовлении гладких и ступенчатых 
валов, фасонных поковок типа шатунов, коленчатых валов и т.д. 
Занимает 60 — 70% всего времени работы при свободной ковке.

Р а с к а т к а  полых заготовок является своеобразной  
разновидностью операции протяжки, при которой полая заго
товка деформируется на оправке 4, продольная ось которой 
параллельна оси кольца (рис. 3 ж). После каждого обжатия оправка 
вращается и трением увлекает заготовку—кольцо, поворачивая 
его на некоторый угол. Заданные размеры получают путем ряда 
оборотов заготовки. Применяют при ковке относительно корот — 
ких полых поковок типа колец и обечаек.
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П р о т я ж к а  с о п р а в к о й  производится для увеличения 
длины полой заготовки за счёт уменьшения поперечного сечения. 
При этом уменьшается наружный диаметр (рис. 3 з), внутренний 
ж е за счет использования оправки почти не изменяется. П риме
няют при  ковке полых цилиндров, толстенных труб, полых валов 
и т. д.

К ч и сл у  сл ож н ы х оп ер а ц и й  м ож н о отн ест и  так ж е  

р а з р у б к у  заготовок, которая при больших сечениях заготовок 
может производиться с н а д р у б к о й  с двух, трех, четырех сторон. 
На рис. 3 и показана сравнительно несложная рубка топором 5 
почти на всю высоту сечения.

Кроме указанных наиболее распространенных кузнечных 
операций, в ряде случаев находят применение следующие приемы 
и операции:

— г и б к а ,  операция,посредством которой заготовке придается 
изогнутая форма;

— с к р у ч и в а н и е ,  операция, позволяющая повернуть часть 
заготовки вокруг продольной оси относительно другой ее  части, 
закрепленной к ак и м -л и бо  способом от поворота;

— г о р н о в а я  с в а р к а ,  операция соединения нагретых частей 

металла под молотом или прессом.
Комбинируя приемы и операции ковки, применяя р азн ооб

разные инструменты (в том числе и подкладные), можно не только 
получать разнообразны е формы поковок, но и в значительной 
мере управлять качеством кованых изделий.

В качестве примеров разработки схематичных процессов ковки 

Для получения полуфабрикатов (заготовок) деталей в табл. 2, 
приведен ряд типовых технологий.
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4.4. ОБЪЕМ НАЯ Ш ТАМ ПОВКА

Объемная штамповка или ковка в штампах представляет собой  
закрытую ковку, при которой течение металла принудительно 
ограничивается поверхностями полостей и выступов, изготов
ленных в штампе. Штамповкой изготавливают детали сложной  
конфигурации ответственного назначения для различных отрас — 
лей машиностроения. Штамповка является одним из самых вы — 
сокопроизводительных процессов с довольно низкой себестои — 
мостью изготовления детали.

Основным деформирующ им инструментом является штамп, 
состоящ ий из двух разъемных частей, в собранном виде обр азу 
ющ их полость, называемую ручьем.

В штампе может быть один или несколько ручьев.
В зависимости от формы поковки и применяемого оборудо — 

вания используют следующие виды объемной штамповки: от
крытую с облоем, закрытую безоблойную и выдавливанием (рис. 4).

О&ооиныи мв/под

5езо£поцныи метод штамао&сс

Рис. 4. Методы штамповки в открытых и закрытых штампах на молоте (а, е), 
прессе (£?, д) и горизонтально — ковочной машине (в, г): 1 — ручей штампа; 2 — облой; 
3 — выталкиватель
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Обычно нижняя часть штампа устанавливается на неподвиж
ной плите кузнечно —штамповочной машины, а верхняя —■ на 
подвижной части оборудования. Для объемной штамповки по 
сравнению с ковкой характерны более высокие точность размеров 
изделия, качество поверхности и коэффициент использования 
металла.

Исходными материалами для горячей штамповки являются 
сортовой прокат, профили периодического сечения.

Типовой технологический процесс горячей штамповки состо — 
ит из следующих операций:

— резка мерной заготовки (заготовки, обладающей нужной  
массой);

— нагрев заготовки перед деформацией;
— штамповка в один или несколько переходов;
— обрезка и удаление облоя;
— термическая обработка полученных штамповок;
— отделочные операции и контроль качества.
В большинстве случаев для штамповки применяют универ — 

сальное оборудование: молоты, прессы  и горизонтально — ковоч — 
ные машины. В зависимости от особенностей работы каждого 
типа машин выбирают технологию, способ и вид штамповки.

Разработка технологического процесса, как правило, начина
ется с анализа чертежа детали, ее формы, требований к допускам  
на размеры, качеству поверхности, изучения особенностей д е 
формирования металла, уровня его механических свойств, выбора 
технологических параметров штамповки.

На основании анализа и технологических расчетов [29 — 31] 
выбирается оборудование для штамповки, разрабатывается ч ер 
теж  штамповки с учетом возможных припусков на механическую  
обработку и наличием штамповочных уклонов, проектируются 
переходы штамповки и сам штамп с учетом изменения размеров 
вследствие термической обработки.

23



4.4.1. Штамповка на молотах

Для простых по ф орме поковок (шестерен, маховичков, пря — 
мых рычагов) в штампе имеется один (чистовой) или два (черновой 
и чистовой) штамповочных ручья.

Поковки сложной формы последовательно обрабатывают в 
заготовительных ручьях: протяжном, подкатном, пережимном, 
формовочном, гибочном, на отрубном ноже и в штамповочных 
ручьях (черновом и чистовом).

Исходная Заготоёка2SO

ФЗО'

д

Рис. 5. Многоручьевой штамп: 1 — штамп, 2 — протяжной, 3 — подкатной, 
4 — гибочный, 5 — предварительный, 6 — окончательный ручьи. Переходы: 
о — протяжка, б — подкатка, в  — гибка, г — предварительная и д  — окончательная 
штамповка

В качестве примера на рис. 5 показан многоручьевой м оло
товой штамп, предназначенный для штамповки изогнутого ры 
чага. Рычаг штампуют из катаной заготовки.

Типы поковок, наиболее характерные для молотовой штам
повки, представлены на рис. 6.
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Рас. 6. Характерные типы поковок, изготовляемые на штамповочных молотах

4.4.2. Штамповка на кривошипных горячештамповочных
прессах (КШГП)

Условия деформирования металла на прессах отличаются от 
условий деформирования металла на молотах: скорость д еф о р 
мирования на прессах (0,5 —0,6 м /с) значительно меньше, чем на 
молотах (5 — 8 м/с). Кроме того, прессы имеют определенную  
величину хода ползуна.

Точность штамповки на кривошипном прессе выше, чем на 
молоте. Наличие на прессах выталкивателей позволяет уменьшить 
штамповочные уклоны и применить штамповку выдавливанием и 
закрытую штамповку.

Отсутствие ударных нагрузок при работе кривошипного го — 
рячештамповочного пресса позволяет применять на нем сборные 
штампы, где вмонтированы необходимы е ручьевые вставки
(рис. 7).
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Рис. 7. Сборный штамп для штамповки 
на КГШП;
а  — общий вид; 1 — направляющие 
колонки; 2, 3 — клиновые планки;
4, 1J — п о д к л а д н ы е  плиты ;
5, 10 — обоймы; 6, 9 — прижимные 
колонки; 7, 8  — ручьевые вставки; 
б  — предварительная и в  — оконча — 
тельная ручьевые вставки для круглых 
в плане поковок

И *о

Группа Л одгруппаг

Т - г Я = Ч
V

ш Ы М >

/7

ТП
ш №

R
- f c = = ^

7
Т ^

f t  ‘
H iILjJ

Рис. 8. Типы штамповок, изготовляемые на КГШП 
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Характерные типы поковок, изготовляемые на кривошипных 
горячештамповочных прессах представлены на рис.8 .

4.4.3. Штамповка на горизонтально—ковочных машинах (ГКМ)

Осесимметричные поковки в виде стержней с утолщениями 
(головками), сквозными и глухими отверстиями, боковыми вы
ступами, фланцами экономически целесообразно нггамповать на 
горизонтально — ковочных машинах. Основными достоинствами 
ГКМ являются высокая производительность (400 — 900 поковок в 
час), возможность штамповки без облоя и штамповочных уклонов, 
хорошая макроструктура поковок, возможность полной автома — 
тизации процесса и др.

Штамповка на ГКМ применяется в условиях крупносерийного 
и массового производства. Исходной заготовкой является прокат 
в виде мерных заготовок или прутков.

-q - Ход пуансона

шшщS

IH itii Ш11
Рис. 9. Процесс штамповки на горизонтально — ковочной машине

^ Штамповка на ГКМ производится за один переход или н е 
сколько переходов в отдельных ручьях (рис. 9). Пруток 1 с 
нагретым концом укладывают в неподвижную матрицу 2 , з а 
крепленную в щеке 3. Положение прутка фиксирует упор 4. При 
включении кривошипного механизма начинают двигаться под
вижная щека 5 с матрицей 6  и пуансон 7. Матрицы зажимают 
пруток, а упор 4 автоматически отходит в сторону. Пуансон 7 
сначала производит высадку конца прутка (рис. 9 а, б), затем  
заполняет металлом (рис. 9 в) формирующую полость штампов.
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Далее (рис. 9 г) начинается обратный ход пуансона 7, матрицы 2, 
6  разжимаются, заготовка удаляется или передается в следующий 
ручей ГКМ. Кроме высадки на ГКМ, применяют закрытую про
шивку, выдавливание сплошных и пустотелых стержней, гибку, 
отрезку прутка и заусенца и т.п.

Н аиболее целесообразна штамповка из прутка, причем и с 
пользуется прокат повышенной точности или калиброванный 
металл.

На рис. 10 приведен пример изготовления поковки полуоси 
заднего моста автомобиля на горизонтально — ковочной машине.

—I_

-н_

Рис. 10. Схемы переходов (1 —IV) и инструмент для штамповки поковки полуоси 
заднего моста автомобиля на ГКМ

Конец оси с фланцем штампуют из мерного прутка диаметром  
50 мм за четыре перехода на ГКМ усилием 12500 кН  (1250 т). Если 
форма поковки обусловливает высадку на некотором расстоянии 
от конца прутка, то для недеформируемой его части в пуансоне 
выполняют соответствующую полость.

5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПОКОВОК

Она предназначена для улучшения свойств готовых изделий за 
счет устранения дефектов горячедеформированной структуры и 
подготовки их к окончательной упрочняющей термообработке,
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для улучшения обрабатываемости резанием при механической 
обработке или того и другого вместе.

В зависимости от режимов деформирования, последующего 
охлаждения и марки стали в поковках могут образовываться 
следующие дефекты:

— крупнозернистость, связанная с развитием процессов с о 
бирательной рекристаллизации при высокой температуре окон — 
чания ковки;

— разнозернистость, обусловленная различной степенью д е — 
формации поверхностных слоев и центральной зоны;

— повышенная твердость поверхностного слоя и з - з а  час
тичного сохранения горячего наклепа, особенно в высокоутлеро — 
дистых легированных сталях;

— карбидная сетка по границам зерен в высокоугродистых 
сталях, выделяющаяся из аустенита при медленном охлаждении  
крупных поковок от высоких температур окончания ковки;

— образование неравновесных структур (тростита, бейнита) с 
повышенной твердостью при ускоренном охлаждении после ков — 
ки мелких поковок из высоколегированных сталей.

В качестве предварительной термической обработки поковок 
из конструкционной стали обычно используют либо нормализа — 
цию, либо нормализацию с высоким отпуском, либо изотерми
ческий отжиг на твердость от 179 до 255 НВ, обеспечивающие 
хорошую обрабатываемость резанием. Поковки из инструмен
тальных и подшипниковых сталей обычно подвергают сфероиди — 
зирующему отжигу на зернистый перлит, выполняемому по изо — 
термическому режиму или с непрерывным охлаждением в печи. 
Твердость таких поковок не должна превосходить 285 НВ, что 
обеспечивает удовлетворительную обрабатываемость резанием  
инструментами из быстрорежущей стали.

При выборе вида предварительной термообработки и ее р е 
жимов следует руководствоваться конкретными задачами такой 
обработки (какие дефекты необходимо устранить, какова должна 
быть структура и твердость и пр.), составом стали по углероду и 
легирующим элементам, определяющим устойчивость аустенита 
при охлаждении с температуры обработки и температуру крити — 
ческих точек, размером (массой) заготовки, которые определяют 
способ нагрева (ступенчатый, непрерывный) и продолжитель
ность выдержки. Данные о режимах предварительной термо
обр аботк и  сталей приводятся в справочной  литературе  
[7, 8 , 14, 15, 16].
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К роме указанных, могут использоваться более сложные схемы  
и режимы предварительной термической обработки. К их числу 
относятся противофлокенная обработка крупных поковок, отжиг 
для устранения наследственности и трудноустраняемой крупно — 
зернистости, предварительная обработка для повышения свойств 
готовых изделий на основе использования частиц вторых твердых 
фаз, отжиг на максимальную обрабатываемость резанием и дав — 
лением и пр. Описание этих режимов приводится в литературе 
[8 , 15].

Инструментальные стали, как более высокоутлеродистые и 
более легированные, больше склонны к различного рода д еф ек 
там, чем конструкционные. Поэтому качество термически обра — 
ботанных поковок, а также горячего проката их этих сталей 
контролируется по большому числу параметров (трещины, воло — 
совины, закаты, центральная пористость, глубина обезутлеро — 
женного слоя, карбидная неоднородность и пр.), которые норми — 
рованы в соответствии с ГОСТ 5950 — 80 на легированные инстру
ментальные стали и ГОСТ 19265 — 80 на быстрорежущие стали.

В курсовой работе по данному вопросу следует привести 
краткое обоснование выбора вида и режимов предварительной 
термообработки поковок, краткое описание сущности фазовых и 
структурных превращений и зарисовку микроструктуры после 
такой обработки с указанием норм допустимых дефектов. Режим  
предварительной термообработки изображается на графике.

При отсутствии предварительной термической обработки в 
общ ей схеме изготовления изделия следует привести виды (па
раметры) и нормы входного контроля стали, устанавливающие ее  
пригодность для изготовления деталей конкретного назначения. 
При этом следует руководствоваться ГОСТ 5950 — 80 и ГОСТ 
19265 — 80. При несоблюдении этих норм может назначаться 
исправительная предварительная термообработка (отжиг).

Если поковки и заготовки из сортового проката конструкци — 
онных сталей проходят улучшение (закалка +  высокий отпуск), 
формирую щ ее окончательно свойства изделия (или сердцевины  
его), то такую обработку следует рассматривать как окончатель
ную.
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6. ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ОТЛИВОК

Термическую обработку стальных отливок и отливок из цвет
ных сплавов редко расчленяют на предварительную и оконча
тельную и обычно рассматривают как единую. Она предназначена 
для устранения дефектов литой структуры и получения заданных 
свойств отливок.

К особенностям литого металла по сравнению с деформиро — 
ванным относятся:

— химическая неоднородность или дендритная ликвация, т.е. 
различие химического состава в осях и междендритных про
странствах кристаллов — дендритов и образование в ряде сплавов 
неравновесных выделений вторых хрупких ф аз (карбидов, ин — 
терметаллидов) на границах дендритов, что обусловливает пони — 
женный уровень свойств;

— структурная неоднородность, проявляющаяся в неодина — 
ковости размеров и формы зерен закристаллизовавшегося м е
талла в поверхностной зоне и центральной зоне отливок;

— наличие значительных внутренних напряжений, обуслов — 
ленных неодновременностью затвердевания металла в отдельных 
частях и зонах отливки и неоднородностью распределения тем — 
пературы, могущих привести к образованию горячих и холодных 
трещин.

Степень проявления этих дефектов зависит от состава сплава, 
массы отливки, ее  формы и способа литья.

Виды и режимы термической обработки отливок назначаются 
с учетом структурного типа материала, назначения отливок, 
требуемого уровня ее свойств и технологии дальнейшей обработ — 
ки. Малоответственные отливки общего назначения, механичес — 
кие свойства которых не нормируются, подвергают только ни — 
зкому отжигу для уменьшения остаточных напряжений.

Отливки ответственного назначения из углеродистых и леги — 
рованных сталей подвергают отжигу, нормализации, нормализа — 
ции с отпуском или улучшению. Большинство отливок сравни
тельно небольшой массы проходят только одну из указанных 
операций (одноразовая фазовая перекристаллизация), выбор ко — 
торой определяется уровнем свойств готовой отливки. Поскольку 
различия исходной структуры в отливках больше, чем в дефор — 
мированном металле, то и режимы нагрева при термообработке 
отливок могут изменяться в достаточно широких пределах. При
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этом температуру нагрева и длительность выдержки выбирают 
таким образом, чтобы устранить следы литой структуры и, в то же 
время, не вызвать интенсивного роста зерна. Для отливок с 
достаточно развитой химической и структурной неоднород
ностью температура нагрева и длительность выдержки могут 
существенно превышать таковые для деформируемых сталей того 
ж е состава. Двойную фазовую  перекристаллизацию таких отли
вок иногда используют для измельчения зерна и повышения 
комплекса механических свойств. В этом случае, например от

ливки из стали 45Л, сначала подвергают нормализации при 960° С,

а затем закалке с 860° С в воде и отпуску при 600° С (улучшение).
Достаточно крупные отливки из умеренно легированных ста — 

лей с грубозернистой структурой и развитой химической и 
структурной неоднородностью также подвергают двойной фазо — 
вой перекристаллизации: высокотемпературной нормализации 
или отжигу в сочетании с последующей обычной нормализацией 
или закалкой при нагреве немного выше А  3 и высоким отпуском.

В крупных массивных отливках из легированных сталей возможна 
очень сильная дендритная ликвация, уменьшить которую можно

только гомогенизирующим отжигом с нагревом до 1100—1150° С 
и длительной выдержкой (10—15 ч). Так как при таком отжиге 
происходит сильный рост зерна, то для его измельчения необхо — 
дима дополнительная обычная обработка (отжиг или нормализа — 
ция с отпуском).

Термическая обработка отливок из высоколегированных ста — 
лей характеризуется разнообразием видов и режимов, которые 
должны быть согласованы прежде всего с особенностями фазовых 
превращений стали данного структурного класса. Отливки из 
мартенситных, мартенситно — ферритных и аустенитно — фер — 
ритных сталей проходят закалку (нормализацию) с высоким 
отпуском (старением), а аустенитно — мартенситные —  то ж е с 
промежуточной обработкой холодом. Аустенитные коррозион — 
но — стойкие стали подвергаются высокотемпературной закалке, а 
жаропрочные закалке с последующим старением. Режимы 
нагрева под закалку отливок из этих сталей по сравнению с 
деформируемыми отличаются повышенными температурами и 
длительными выдержками для уменьшения химической и струк — 
турной неоднородности. Массивные отливки и отливки из сложно — 
легированных сталей этих классов с сильно выраженной ден —
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дритной ликвацией часто перед закалкой подвергают гомогени — 
зирующ ему отжигу.

Виды и режимы термической обработки стальных отливок 
приводятся в справочной литературе [1, 17], а фазовые превра
щения в высоколегированных сталях в [9, 10].

Термическая обработка отливок из алюминиевых и магниевых 
сплавов весьма разнообразна и определяется природой данного 
сплава и требуемым уровнем механических свойств, что указано 
в задании буквенно-циф ровой  символикой в конце маркировки 
(Т1, Т2, . . ., Т8 ). Все виды термообработки (кроме Т2 —отжиг) 
связаны с закалкой и старением по различным режимам. В 
отличие от сталей, температуры нагрева под закалку для боль
шинства алюминиевых и магниевых сплавов характеризуются 
весьма узким интервалом, обусловленным особенностями фазо — 
вого равновесия в них. Поэтому растворение неравновесных 
эвтектических выделений вторых фаз и повышение гомогенности 
твердого раствора в отливках из этих сплавов, весьма склонных к 
дендритной ликвации, возможно только за счет увеличения дли — 
тельности выдержки при температурах нагрева под закалку, 
которая для них по существу является одновременно и гомогени — 
зацией. Ряд алюминиевых и магниевых сплавов используются в 
закаленном состоянии без старения, а большинство преходят 
старение по заданным режимам на различный комплекс механи — 
ческих свойств. Режимы термообработки отливок из цветных 
сплавов приведены в [15, 17 — 20].

При выполнении этого раздела должны быть тщательно про — 
думаны вопросы технологии выполнения термической обработки 
отливок. В индивидуальном и серийном производстве для терми — 
ческой обработки отливок используют обычно камерные печи 
периодического действия. Для проведения отжига и нормализа — 
ции крупных корпусных стальных отливок рекомендуются печи с 
выдвижным подом. В массовом производстве целесообразно при — 
менять печи и агрегаты непрерывного действия различных типов. 
При нагреве под закалку отливок из алюминиевых и магниевых 
сплавов нужны печи с циркулирующей атмосферой, позволяю — 
щие создавать однородную температуру во всех зонах печного 
пространства и поддерживать ее с высокой точностью.

При размещении отливок на под печи или поддоны их необ — 
ходимо располагать так, чтобы обеспечить равномерный прогрев 
и отсутствие коробления под действием собственной массы или
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массы других отливок (многорядная укладка). Для отливок слож 
ной формы, склонных к короблению, необходимо для его пред
отвращения предусмотреть подставки, распорные и стяжные 
планки и другие приспособления.

Массивные отливки и отливки сложной формы имеют высо — 
кий уровень внутренних напряжений перед термообработкой. 
П оэтому важно продумать и способ нагрева их под термообра
ботку, обеспечивающий сохранение целостности и отсутствие 
трещин. Сравнительно простые отливки из углеродистых и н и 
зколегированных сталей можно загружать в предварительно на — 
гретую до заданной температуры печь. Отливки сложной формы 
из этих сталей, а также отливки из высоколегированных сталей, 
обладающих низкой теплопроводностью и высоким коэф ф ици
ентом линейного расширения, способствующих возникновению  
больших температурных перепадов в сечении, следует помещать 
в холодную печь и нагревать с регламентированной скоростью или 
подвергать ступенчатому нагреву, режимы которых следует ус — 
тановить, сообразуясь с формой и толщиной стенок отливки и 
маркой материала.

Условия охлаждения и закалочные среды выбирают в зави
симости от марки стали и сложности формы отливок. Отливки не 
очень сложной формы из углеродистых сталей закаливают в воде,

более сложной формы — в подогретой воде (30 -  50° С); отливки 
из легированных сталей калят обычно в масле, а из высоколеги — 
рованных в масле, воде или на воздухе в зависимости от 
структурного класса стали. Отливки из алюминиевых и магниевых

сплавов закаливают в воде, подогретой до 50 -  80° С, во избежание  
их коробления и образования трещин. Более подробно требования 
к описанию закалки приведены в разд. 7 .

7. УПРОЧНЯЮЩАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ИНСТРУМЕНТОВ

азра отка окончательной упрочняющей термической об — 
ра тки деталей машин и инструментов является основным содер — 
ж анием курсовой работы и включает в себя рассмотрение ряда 
взаимосвязанных между собой металловедческих и технологи
ческих вопросов.
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В начале этого раздела рекомендуется в соответствии с задан — 
ными свойствами и выбранной маркой стали четко установить 
требуемую микроструктуру и ее распределение по сечению и 
длине готового изделия, наметить термические операции и их 
последовательность для достижения поставленной задачи, кратко 
описав сущность фазовых и структурных превращений при о су 
ществлении намеченных операций. Далее производится выбор и 
обоснование температурных и временных режимов каждой оп е
рации, выбор сред и способов ведения нагревов и охлаждений, 
выбор оборудования и приспособлений для осуществления вы — 
бранных режимов, описание видов и методов контроля изделий и 
технологических режимов и прочее.

Рассмотрим содержание металловедческих и технологических 
вопросов для типовых операций упрочняющей термообработки 
деталей и инструментов, которые должны быть освещены в 
записке.

7.1. ЗАКАЛКА ДЕТАЛЕЙ МАШИН И  ИНСТРУМЕНТОВ

Закалка является основной операцией упрочняющей терми — 
ческой обработки. В результате ее сталь получает структуру с 
высокой прочностью и твердостью (мартенсит, реже — нижний 
бейнит и тростит). Ей подвергаются самые различные детали 
машин из конструкционных доэвтектоидных сталей и инстру
менты заэвтектоидных и ледебуритных сталей. Для деталей и 
инструментов из среднеуглеродистых и высокоуглеродистых сталей 
закалка с последующим отпуском являются в большинстве случаев 
единственными операциями упрочняющей термической обра
ботки.

При проектировании технологии закалки должны быть про — 
работаны и освещены следующие вопросы.

1. Выбор температуры нагрева под закалку. Температура

нагрева под закалку должна быть на 30 — 50° С выше критических 
точек А с3 или А с1 соответственно для доэвтектоидной и заэвтек—

тоидных углеродистых или малолегированных сталей. Для уме — 
р енно— и высоколегированных сталей, особенно содержащих 
сильные карбидообразователи, она превышает соответствующие

критические точки на большую величину (50+ 100° С и более). 
Данные о температурах нагрева под закалку приводятся в спра —
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вочной литературе [1, 16]. В записке она должна быть обоснована 
исходя из требований получения необходимой твердости и изно — 
состойкости, достаточно высокой легированности аустенита и 
сохранения мелкого зерна. При таком обосновании температуры  
закалки высоколегированных инструментальных сталей следует 
использовать данные о зависимости теплостойкости, твердости, 
количества остаточного аустенита, размера зерна и других свойств 
от температуры закалки [7]. Выбор температур закалки малоуг
леродистых цементованных сталей рассматривается далее от
дельно.

2. Выбор способа нагрева под закалку производится исходя 
из предотвращения образования трещин от внутренних напря — 
ж ений. Чем крупнее деталь, выше температура ее  нагрева и ниже 
теплопроводность стали, тем больше температурный перепад в 
сечении и выше величина внутренних напряжений. Склонность к 
образованию трещин от этих напряжений определяется исходной 
структурой стали перед закалкой, зависящей от химического 
состава стали и особенно от содержания углерода. Скорость 
нагрева деталей машин из мало — и среднеуглеродистых сталей не 
ограничивается по условию образования трещин из — за их до — 
статочно высокой пластичности, способствующей снятию части 
внутренних напряжений. Поэтому садку деталей производят в 
заранее разогретую до закалочной температуры печь, темпера —

тура которой для них сравнительно невысока (800 — 900° С). И с
ключение составляют особо крупные детали с возможными дефек — 
тами металлургического происхождения^которые нагревают сту
пенчато.

Для инструментов из малопластичных заэвтектоидных и ле — 
дебуритных сталей, особенно сложной формы, рекомендуется 
ступенчатый нагрев под закалку с остановками при температурах 
ниже закалочной для выравнивания температуры в сечении. 
Например, все инструменты из быстрорежущей стали проходят 
двухступенчатый подогрев и окончательный нагрев до закалочной 
температуры. Данные о числе ступеней и их температурах для 
различных сталей и изделий приводятся в справочной литературе 
[5, 7, 8 , 16].

3. Выбор среды нагрева под закалку. При нагреве под закалку 
до высоких температур происходит химическое взаимодействие 
поверхности металла с окружающей средой. При этом особое  
значение имеют два процесса: 1) обезуглероживание стали, т.е. 
выгорание углерода в поверхностных слоях (С +  0 2 —>С 02); 
2 ) окисление стали, т.е. образование на поверхности окислов
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железа и окалины (2Fe +  0 2 —> 2FeO). Интенсивность этих 
процессов зависит от температуры, состава стали и состава 
окружающей среды. В атмосфере печи, в зависимости от ее типа, 
рода топлива и условий его сжигания, образуются различные газы, 
в том числе С 0 2, СО, 0 2 , Н 2 , С Н 4 , и пары воды Н 2 0 . Они

различно влияют на сталь: С0 2 — окисляет, 0 2 — окисляет и 

обезуглероживает, СО и С Н 4 — науглероживают и восстанав

ливают, Н 2 — восстанавливает и обезуглероживает, N Н 4 —

азотирует, наличие соединений серы и паров воды резко увели
чивает скорость окисления. Для получения в печи нейтральной 
атмосферы, в которой при данной температуре и составе стали 
указанные реакции протекают с одинаковой скоростью в обе 
стороны, необходимо иметь определенное соотношение С 0 2 /С 0 ,

Н 2 0 / Н 2 , С Н 4 /Н 2 , что возможно лишь при нагреве в печах с

контролируемой атмосферой.
При нагреве под закалку в открытой атмосфере окисление

начинается с 600 — 650° С, а обезуглероживание — выше 700° С. 

При 700— 1000° С наиболее интенсивно происходит обезуглеро

живание, а выше 1000° С — окалинообразование, т.к. образование 
окисной пленки на поверхности снижает температуру нарастания 
скорости обезуглероживания с повышением температуры. При

нагреве сталей, имеющих температуру закалки 800 — 900° С, глу
бина дефектного (обезуглероженного) слоя обычно составляет 
несколько сотых долей мм, а при легировании их Si, AI и Сг может

доходить до 0,2 —0,3 мм при 900° С. В индивидуальном и серийном 
производстве дефектные слои такой толщины удаляют последу
ющим шлифованием, а на поверхностях с пониженным классом 
точности и чистоты обработки — пескоструйной и дробеструйной 
обработкой [8,16]. При затрудненной окончательной обработке 
таких поверхностей (точные резьбы, малодоступные участки по — 
верхности и пр.) принимается минимальный припуск на ее обра
ботку, либо защитная атмосфера печи (массовое и крупносерий — 
ное производство).

При нагреве в открытой атмосфере деталей и инструментов,

имеющих высокие температуры закалки (более 1000° С), глубина
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дефектного (окисленного и обезуглероженного) слоя колеблется 
от 0,5 до 2  — 3 мм в зависимости от состава стали, температуры 
нагрева и продолжительности выдержки. Это приводит к резкому 
снижению  твердости и предела выносливости. Сошлифовывание 
такого глубокого слоя экономически нецелесообразно. Поэтому 
нагрев под высокотемпературную закалку рекомендуется произ -  
водить в печах с контролируемой (защитной) атмосферой, которая 
приготавливается в отдельной установке и подается в рабочее 
пространство печи. К ним относятся эндотермические и экзотер — 
мические атмосферы, получаемые неполным сжиганием метана 
С Н 4 (природного газа), а также диссоциированный аммиак NH4. 
В ряде случаев применяют нейтральные среды — технические 
азот, аргон и водород. Более подробное описание этих сред 
приводится в учебнике [10] и справочнике [16].

Режущие и штамповые инструменты, а также некоторые 
детали машин небольших размеров нагревают под закалку в 
печах —ваннах в расплаве солей, состав которых приводится в 
табл. П. 1.10 (см. прил. 1). Они сравнительно дешевы, обеспечивают 
быстрый нагрев на последней ступени, сохраняя мелкое зерно, 
уменьшают коробление и хорошо защищают от окисления и 
обезуглероживания.

Ответственные изделия из нержавеющих и особенно жароп — 
рочных сталей и сплавов нагревают под закалку в вакуумных 
печах [16, 2 1 ].

4. Выбор нагревательных устройств и размещение (укладка) 
в них изделий производятся с учетом п. 1,2 и 3. Нагрев под закалку 
большинства деталей машин и крупных инструментов произво — 
дится в камерных электропечах периодического действия с 
окислительной или защитной атмосферой типа СНО или СНЗ, а 
также в универсальных газовых печах конструкции НИАТ. Длин — 
номерные детали под закалку нагревают в шахтных электропечах 
широкого назначения типа СШО и СШЗ. Сведения об этих печах 
периодического действия приводятся в табл. П1.1 — П1.3 и спра
вочниках [16, 21]. Для нагрева особо крупных деталей (роторы 
турбин, валки прокатных станков и т.п.) используются газовые 
печи с выдвижным подом [16,21]. Размеры рабочего пространства 
печей выбирают по максимальным размерам изделий, обрабаты — 
ваемых в цехе, или с учетом нагрева под закалку достаточно 
крупной партии (садки) менее габаритных деталей. Размещение 
деталей в печи должно быть таким, чтобы обеспечить свободное 
омывание всех деталей атмосферой печи и отсутствие экраниро —
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вания одних деталей другими. Крупные детали размещают обычно 
на поду печи, а мелкие — в связке или на поддонах (противнях). 
Детали сложной формы с малой жесткостью во избежание ко — 
робления под собственным весом нагревают с использованием 
различных приспособлений (подставки, стяжки, распорки и т.п.), 
а длинномерные тонкие детали в шахтных печах размещают в 
подвешенном состоянии. При нагреве инструментов в соляных 
ваннах их подвешивают в специальных приспособлениях. Схемы 
конструкции некоторых приспособлений для нагрева под закалку 
приведены на рис.П 2.1. Схему печи и размещения в них деталей 
следует привести в записке.

5. Общая продолжительность нагрева под закалку (т^щ)

состоит из продолжительности сквозного прогрева (тс п) до за — 
данной температуры и из продолжительности изотермической 
выдержки (тив) приданной температуре, которая необходима для

завершения фазовых превращений. тс п зависит от температуры 
и способа нагрева, размера и формы деталей, их размещения, типа 
печи, состава и теплофизических свойств стали. ти в определяется 
только составом и исходным состоянием стали и составляет 1 — 2 
мин для углеродистых и легированных конструкционных сталей. 
При нагреве под закалку достаточно крупных деталей (толщиной

более 5 мм) до 800 — 850° С значением ти в пренебрегают, тогда как 
при нагреве на низкий отпуск значение гив соизмеримо со 

значением тс п и им пренебрегать нельзя.
Расчет продолжительности нагрева выполняют по различным 

методикам [9, 10, 15]. При самой грубой оценке при нагреве до

800 — 850° С принимают следующие скорости нагрева на 1 мм 
сечения детали: в электропечи 1,5 — 2 мин, в газопламенной печи 
— около 1 мин, в соляной ванне — около 0,5 мин.

Более точный расчет общей длительности выдержки при 
непрерывном (одноступенчатом) нагреве под различные операции 
термообработки производится по условной толщине детали, оп — 
ределяемой как произведение минимальной фактической тол
щины в наиболее толстом сечении и коэффициента формы детали, 
с учетом способа укладки деталей в печи, вида нагревающей среды 
и температуры нагрева. Эти данные приводятся в табл. П 2.1 — П 2.3 
и применимы к конструкционным сталям. Для инструментальных
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легированных сталей (за исключением быстрорежущих) эти нор -  
мы увеличиваются ориентировочно на 15 — 20%. ---------------------

Нормы времени нагрева, в том числе ступенчатого, для и н 
струментов приводятся в табл.П 1.4 —П 1 .6 , а также в справочной 
литературе 18].

6 . Охлаждение при закалке является наиболее ответственной 
и сложной операцией термической обработки. При закалке н е
допустимо превращение аустенита в перлит или выделение из — 
быточных карбидов и, как правило, стремятся получить наиболь — 
шую закаливаемость и прокаливаемость на мартенсит. Это тре — 
бует применения высоких скоростей охлаждения. Однако высо — 
кие скорости охлаждения вызывают большие градиенты темпе — 
рагур, неодновременность протекания в сечении превращения 
аустенита в структуру мартенсита с большим удельным объемом, 
что ведет к образованию больших температурных и структурных 
внутренних напряжений и деформаций, которые могут вызвать 
искажение формы (поводку, коробление) и даж е образование 
трещин и разрушение детали. Прокаливаемость зависит не только 
от скорости охлаждения (охлаждающей среды), но и от уровня и 
характера легирования и размера сечения детали. Трещины 
образуются в конце закалочного охлаждения при прохождении  
мартенситного превращения. Склонность к их образованию воз — 
растает с увеличением содержания углерода в стали, так как при 
этом увеличиваются объемные изменения при переходе аустенита 
в мартенсит, и он становится все более хрупким. Не меньшее 
влияние на склонность к образованию трещин оказывает услож — 
нение формы деталей и инструментов — наличие резьбы, свер — 
лений, выточек, перепадов сечений и т.п. К короблению наиболее 
склонны длинномерные детали малой жесткости с переменными 
по длине сечениями.

Выбор охлаждающих сред, способов и режимов охлаждения 
производится с учетом указанных положений, марки стали, р аз
меров и формы изделий и требований к нему по глубине прока — 
ливания, распределения твердости по длине и сечению, точности 
геометрических размеров. Важнейшим документом при этом 
выборе является диаграмма распада переохлажденного аустенита 
данной стали [12], а также справочные данные об охлаждающей 
способности различных сред [9, 10]. Детали сравнительно простой 
формы обычно подвергают непрерывной закалке в воде с темпе —

ратурой 20 — 30° С (углеродистые стали) или в масле с темпера —
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турой 30 — 60° С (легированные стали). При закалке в масле 
применяют масло индустриальное И12А, И20А, И50А, И30А (ГОСТ 
20799 — 75), или трансформаторное (ГОСТ 982 — 80). Допускается 
смесь этих масел. Один раз в три месяца контролируют содерж а
ние воды (< 0,1%), механических примесей (< 0,15%), кинетичес

кую вязкость при 50° С (33 сантистокса). Для светлой закалки 
коррозионно — стойких сталей используют выкуумные насосные 
масла ВМ — 1 или ВМ 4 (ГОСТ 23013 — 78). При закалке сложных 
по форме деталей во избежание трещинообразования и сильного 
коробления следует использовать прерывистую закалку в двух 
средах или закалку с многократным кратковременным погруже
нием в охлаждающую среду (крупные детали и некоторые штам — 
повые инструменты) и ступенчатую закалку с промежуточной 
изотермической выдержкой в расплавах селитр и щелочей с

температурами 200 — 300° С, 400 — 500° С или расплаве солей с

температурой 600 — 650° С в зависимости от вида диаграммы 
распада аустенита (детали машин, штампов и режущие инстру
менты сечением до 20 — 40 мм, имеющие сложную форму — 
острые надрезы, выточки, резьбу, пазы, канавки и т.п.). При 
требуемой твердости НЯСЭ =  47^52 вместо закалки на мартенсит 
и отпуска на эту твердость для ряда деталей используют закалку 
на нижний бейнит (без отпуска), которая технологически сходна 
со ступенчатой закалкой на мартенсит. Составы ванн с горячими 
закалочными средами приводятся в табл. П 1.10.

Уменьшению трещинообразования способствует также под —

стуживание на воздухе до 800 — 900° С, рекомендуемое при 
закалке инструментов, имеющих высокие температуры нагрева. С 
этой ж е целью необходимо стремиться к более равномерному 
охлаждению , не допуская погружения деталей в закалочную 
среду "плашмя" и перемещая их относительно воды и масла. При 
закалке труднодоступных поверхностей с застойными участками 
(отверстия небольшого размера во втулках, матрицах, волоках и 
т.п.) следует предусмотреть искусственную направленную цир
куляцию охладителя или струйчатую подачу воды через отверстие 
детали с установкой ее в специальное приспособление. Весьма 
перспективным при закалке сложных и крупных деталей является 
регулируемое водо — воздушное охлаждение через систему мел
ких отверстий форсунки. При переменной твердости по длине
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детали или инструмента их погружают в жидкость частично или 
постепенно, а в инструментах с приварными хвостовиками из 
других марок стали закаливают порознь режущую часть и хвое 
то вик.

Для снижения коробления сложных по форме или высоко — 
точных деталей и инструментов (шестерни дифференциала авто — 
мобиля, валы — шестерни и пр.) при закалке используют так 
называемые закалочные штампы и специальные приспособления, 
в которых охлаждаемое изделие находится в фиксированном 
состоянии. В ряде случаев (длинные детали малой жесткости) 
допускается правка покоробленных деталей на прессе, которую 
следует производить в горячем (не полностью охлажденном) 
состоянии. Указанные приемы и особенности закалочного о х 
лаждения более подробно описаны в книге [10] и других источ
никах [8 , 15, 16] на примере типовых деталей.

700

6 0 0

SQO

4 0 0

3 0 0

200

too
2 0

fO

Рис. 11. Кривые охлаждения поверхности (I) и оси (2) вала диаметром 30 мм, 
наложенные на термокинетическую диаграмму распада аустенита в стали 40Н:
— — — непрерывная закалка в масле;

— прерывистая закалка сначала в воде, затем в масле

В записке выбор способов и режимов охлаждения должен быть 
соответствующим образом обоснован и хотя бы схематично
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иллюстрирован наложением кривых охлаждения поверхности и 
сердцевины на термокинетическую или изотермическую диаг
рамму данной или близкой по составу типовой стали (рис.11 , 12). 
При этом кривая охлаждения поверхности от температуры з а 

калки до 100 С может быть приближенно построена по известной 
скорости охлаждения в данной среде [10], а сердцевины — 
косвенно по соотношению действительного диаметра (толщины) 
детали и критического диаметра сечения, закаливаемого насквозь 
на мартенсит в данной среде. При сквозной прокаливаемости 
данной детали (рис. 11 , сплошные линии) кривая охлаждения 
сердцевины не пересекает С — образных кривых, а при несквоз — 
ной — пересекает эти кривые (рис. 11 , пунктирные линии).
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Рис. }2. Кривые охлаждения болта М22, наложенные на диаграяму изотермического 
превращения аустенита в стали ЗОХГСА при изотермической закалке в селитровой

ванне 3 0 0  С  1 —■ поверхность; 2 — ось

При необходимости следует также привести схематические 
рисунки используемых при закалке приспособлений и приемов ее  
выполнения. Обязательно надо указать структурные составляю — 
щие закаленной стали и зарисовать ее структуру.

7. Обработка холодом производится для некоторых инстру

ментов и деталей ири —50. . . — 80°С  с целью повышения их
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твердости и сохранения стабильности размеров в эксплуатации за 
счет перевода остаточного аустенита после закалки в мартенсит. 
Ее производят только при значительном количестве остаточного 
аустенита (более 2 0 %) и если последующий отпуск производится 
ниже температурного интервала его превращения. В записке 
обосновывается необходимость использования обработки холо — 
дом для данной стали и сущность процесса, указываются ее 
режимы (температура, время выдержки и допустимое время 
разрыва между закалкой и данной обработкой), а также обору
дование [16].

8 . Отпуск производится не позднее 16 часов после закалки, а 
для высокопрочных сталей — 2 —12 часов. Время между изотер
мической закалкой и отпуском — не регламентируется. Время 
разрыва между закалкой и обработкой холодом не должно пре
вышать трех часов, а для хромистых и коррозионно-стойких  
сталей — одного часа.

9. Требования по технике безопасности при термообработке в 
соответствии с ГОСТ 12.3 — 004 — 75:

а) перед закалкой поверхность детали должна быть без ржав — 
чины, следов масла и алюминия. Медь допускают, если темпера —

тура окончательного нагрева < 1ОО0°С;
б) в соляную ванну загружают только сухие детали, без следов 

А1, краски, графита, масел, смазки, ржавчины;
в) при термообработке в вакууме детали должны быть тща — 

тельно очищены, промыты, обезжирены.

7.2. ОТПУСК ДЕТАЛЕЙ МАШ ИН И ИНСТРУМЕНТОВ

Отпуск подавляющего большинства закаленных деталей ма — 
шин и инструментов является завершающей операцией упроч
няющей термической обработки, окончательно формирующей их 
структуру и свойства (прочность, вязкость, твердость, и зн осос
тойкость, теплостойкость, уровень остаточных напряжений, р аз
мерную и структурную стабильность и пр.). При разработке 
отпуска следует рассмотреть следующие металловедческие и тех — 
нологические вопросы.

1. Выбор температурного режима отпуска. Для обоснования 
режима отпуска вначале необходимо четко сформулировать его 
назначение и рассмотреть сущность фазовых превращений в
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предполагаемом районе температур с учетом влияния легирова — 
ния на формирование структуры и свойств данной группы и марки 
стали.

Выбор конкретной температуры отпуска деталей из кон
струкционных сталей производится по величине заданных меха —

нических свойств Ств а̂ °<2 ̂  и KCU или твердости HRC3. Для этого 
строится график зависимости этих свойств от температуры от
пуска по справочным дан —
ным [1,7] и по заданному 
уровню свойства или груп— 
пы свойств определяется 
температурный интервал 
отпуска (рис. 13). Такой 
сп особ , строго  говоря, 
применим для небольших 
деталей со сквозной про — 
каливаемостью. Для круп — 
ных деталей при построе — 
нии такого графика сл е
довало бы учесть еще и 
влияние несквозной про — 
каливаемости и масштаб — 
ного фактора, что не всегда 
осуществимо из — за боль — 
шого разброса справочных 
данных или отсутствия та — 
ковых. Поэтому более точ — 
ные сведения о свойствах 
для крупных деталей из 
м ал о п р о к а л и в а ю щ и х ся  
сталей в зависимости от 
режимов закалки и отпус — 
ка следует искать в лите
ратуре, где рассмотрена
термообработка типовых деталей [1,8]. Желательно, чтобы оценка 
свойств после отпуска производилась не только по твердости, но 
и по ударной вязкости, так как ряд конструкционных сталей

(особенно типа ХГС, ХС) при отпуске 250 -  450°С имеют пони
ж енное ее значение и з - з а  отпускной хрупкости. Поэтому для
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Рис. 13. Выбор температурного интервала от -

пуска болтов М22 из стали ЗОХГСА на ^0.2 =  
2

1000 МПа и KCU ^  80 кДж/см :1 — твердость 

НВ; 2 — предел текучести Од 2', 3 — ударная 

вязкость KCU
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деталей из этих сталей следует повысить температуру отпуска с 
некоторым снижением заданной твердости или принять альтер — 
нативный вариант — изотермическую закалку на нижний бейнит 
(без отпуска).

Более сложны режимы отпуска инструментов из высоколеги — 
рованных сталей. Так, в зависимости от условий работы и кон — 
струкции инструменты из износостойкой стали типа Х12М могут 
подвергаться термообработке на максимальную первоначальную 
твердость, на вторичную твердость и на тепловую доводку раз — 
меррв, режимы закалки и особенно отпуска которых весьма 
существенно различаются [9, 8 ].

Инструменты из быстрорежущих сталей для распада остаточ — 
ного аустенита и протекания дисперсионного твердения, сопро — 
вождающихся одновременным повышением теплостойкости, вяз — 
кости и прочности на изгиб, обычно подвергают двух- или даже 
четырехкратному отпуску с большой длительностью выдержки 
при каждом из них (одинаков ом по температуре). Однако возмо —

жен и даже перспективен 
вариант отпуска их при по — 
вышенных температурах со 
значительно укороченными 
выдержками и сокращ е
нием кратности (числа от — 
пусков) или замена одно
го—двух отпусков обра
боткой холодом (8 , с. 402].

Дисперсионно — твер
деющие стали для инстру
ментов холодного дефор — 
м и р ов ан и я типа
8Х4В2С2МФ, 6Х6 ВЗМФС и 
др. отпускают также мно — 
гократно, но с использо
ванием режима перестра — 
ивания, обеспечивающего 
существенное повышение 
прочности на изгиб и удар —

температурь' ° ; лг ка ной вязкости при н е з н а -  стали 8Х4В2С2МФ. J — твердость Hi?С; 2 —
чительном снижении твер — 

предел прочности на изгиб <7ИЗГ; 3 ударная дости „а 1 _ 2Н ДС (рис. 14) 
вязкость KCU Э
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[8 , c.372 —373J. Для штамповых сталей высокой теплостойкости 
(ЗХ2В8Ф.4Х2В5МФ, 2Х6В8М2К8 и др.) с целью комплексного 
упрочнения границ зерен и внутренних объемов зерна различ
ными карбидными и интерметаллидными фазами, температуры 
первого и последующего отпусков могут существенно отличаться 
[8 , 22]. Для крупных инструментов сложной формы из этих и им 
подобных сталей первый отпуск производят ступенчато с темпе — 
ратурной остановкой при пониженных температурах для пред
отвращения трещинообразования. Крепежные части (хвостови — 
ки) молотовых штампов и некоторых сменных инструментов для 
повышения ударной вязкости подвергают дополнительному о т 
пуску при более высоких температурах по сравнению с темпера — 
турой основного отпуска гравюры.

Конкретные режимы отпуска различных инструментов при
ведены в методической разработке [5] и вышеуказанных источ — 
никах.

2. Выбор сред и оборудования для отпуска в принципе 
производится так же, как и при нагреве под закалку. Однако более 
низкие температуры нагрева на отпуск значительно упрощают эту 
задачу. При нагреве на отпуск в открытой атмосфере происходит 
окисление в тонком слое, но окалина, как правило, не образуется 
и выгорания углерода практически не происходит. Глубина д е 
фектного слоя при самом высоком отпуске не превосходит сотых 
долей миллиметра, который может быть удален шлифовкой или 
дробеструйной обработкой. Поэтому отпуск деталей из кон
струкционных сталей и инструментов из углеродистых и мало — 
легированных инструментальных сталей можно производить в 
газовых или электрических камерных печах с окислительной 
атмосферой. Исключение составляют инструменты из быстроре — 
жущей стали и штампы из высоколегированных сталей, содержа —

щих кремний и молибден, которые при нагреве выше 500 С могут 
обезуглероживаться. Для них отпуск рекомендуется проводить в 
контролируемой (защитной) атмосфере или расплавах солей (см. 
табл. П1.10). Ванны с солями, селитрами и щелочами иногда 
используют и при низком отпуске, но по другой причине с 
целью ускорения нагрева по сравнению с нагревом в электропе — 
чах. Сведения об оборудовании приведены в табл. П 1.2 —П1.3, 
П1.8, П1.9.

3. Общая продолжительность отпуска, как и нагрева под 
закалку, состоит из времени прогрева детали до заданной темпе —
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ратуры отпуска и времени выдержки, необходимого для завер — 
шения (в основном) фазовых превращений при отпуске. Первая 
составляющая при нагреве в газовых средах зависит не только от 
размера сечения детали, но и от температуры. Чем ниже темпе
ратура среды (отпуска), тем длительнее нагрев, так как он за счет 
лучеиспускания резко ослабевает и происходит за счет менее 
эффективного конвективного теплообмена. С понижением тем 
пературы отпуска не в меньшей степени возрастает и время на 
протекание фазовых превращений из — за замедления диффузи — 
онных процессов. Нагрев до температуры отпуска в жидких средах 
(расплавы солей, селитр и щелочей, горячее масло и т.п.) протекает 
значительно быстрее.

Общая продолжительность отпуска при нагреве в газовых и 
электрических печах деталей из конструкционных сталей приво — 
дится в табл. П2.1, а в расплавах селитр и щелочей ориентировочно 
указана в примечании к этой таблице. Продолжительность отпус — 
ка (или нормативы для ее расчета) инструментов из легированных 
сталей, имеющих довольно сложные фазовые превращения при 
отпуске, приводится в комплексе с температурными режимами 
отпуска для ряда типовых инструментов и групп сталей в источ
никах [8 , 16]. Некоторые данные на этот счет приводятся в табл. 
П 2.4-П 2.6 .

4. Охлаждение от температуры отпуска до комнатной в 
большинстве случаев производится на воздухе без регламентации 
скорости охлаждения, так как основные фазовые превращения и 
формирование окончательной микроструктуры происходит во 
время выдержки при отпуске. Исключение составляют детали из 
сталей, подверженных обратимой отпускной хрупкости 11 рода 
(стали, легированные хромом и марганцем, хромом и никелем, не 
содержащие молибдена), проявляющейся при медленном охлаж —

дении с температур отпуска 500 — 600° С. Их рекомендуется о х 
лаждать в воде или масле. Во избежание образования больших

остаточных напряжений с температур отпуска выше 500° С особо 
крупные детали (роторы турбин, прокатные валки и т.п.) реко

мендуется охлаждать замедленно вместе с печью до 150 -  200 ° С и 
лишь затем для окончательного охлаждения выгружать их на 
воздух [23].

В заключительной части рассмотрения упрочняющей терми — 
ческой обработки (закалка и отпуск) следует привести:
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— схематизированный режим термической обработки детали 
(графики),

— наиболее важные для данной детали или инструмента 
механические свойства,

— дать зарисовку и описать окончательную микроструктуру 
стали.

Пример схемы режимов закалки и отпуска матрицы штам — 
покривошипного пресса для выдавливания стальных деталей слож — 
ной формы приводится на рис. 15.

6 7 0 °C -4 v , 640€-3v
600  -

4 0 0

200

Рис. 15. Схема режимов упрочняющей термической обработки матрицы горячего 
прессования 0  200, £= 120 мм из стали 5ХЗВЗМФС: 1 — предварительный подогрев; 
2 — окончательный нагрев под закалку и выдержка; 3 — подстуживание; 4 — 
прерывистая закалка; 5 — предварительный отпуск; 6 — первый отпуск; 7 — 
повторный отпуск

7.3. ПОВЕРХНОСТНАЯ ЗАКАЛКА ДЕТАЛЕЙ

При поверхностной закалке на некоторую глубину закалива — 
ется только поверхностный слой, а сердцевина остается незака — 
ленной. Основное назначение — повышение твердости, износос — 
тойкости и предела выносливости изделия. Сердцевина его оста — 
ется вязкой и воспринимает ударные нагрузки. Поверхностной
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закалке подвергаются многие детали машин из среднеуглеродис 
тых нелегированных и реже малолегированных сталей (валы, 
шестерни, плунжеры, вилки и т.п.). Для таких деталей отдельно 
задаются свойства сердцевины, поверхностная твердость и глу
бина упрочненного слоя.

В серийном и массовом производстве наиболее часто приме — 
няют поверхностную закалку с индукционным нагревом током 
высокой частоты (ТВЧ). Реже, в основном для крупных деталей при 
мелкосерийном или индивидуальном производстве, применяют 
поверхностную газопламенную закалку.

Индукционный поверхностный нагрев деталей под закалку 
производится в индукторах токами высокой частоты машинными 
или ламповыми генераторами (преобразователями частоты) за 
весьма короткое время (2 — 200 с). Закалочное охлаждение нагре — 
той поверхности осуществляется подачей воды под давлением

0,2 —0,5 МПа (2 — 5 атм) через мелкие (0 1 ,5  — 2,5 мм) отверстия 
душевого (спрейерного) устройства, смонтированного за одно 
целое с индуктором, или быстрым переносом нагретой детали в 
закалочный бак с водой или водно — масляной эмульсией.

Перед разработкой технологии поверхностной закалки з а 
данной детали необходимо изучить физические основы и основ — 
ные закономерности индукционного нагрева. Особое внимание 
следует обратить на особенности фазовых превращений при 
быстром индукционном нагреве без выдержек, обусловливающим 
повышенные температуры нагрева под закалку, сохранение мел — 
кого зерна при исходной нормализованной структуре, пониж ен
ную устойчивость переохлажденного негомогенного аустенита 
при закалке, повышенную твердость закаленного слоя и наличие 
в нем благоприятных сжимающих остаточных напряжений. Эти 
вопросы рассматриваются в учебной литературе [8  — 10] и должны 
быть кратко изложены в записке. После этого разрабатываются 
следующие технологические вопросы.

1. Выбор способа поверхностной закалки и характера ин
дукционного нагрева. В зависимости от размера и формы упроч — 
няемых на детали поверхностей применяют одновременную, 
последовательную и непрерывно — последовательную закалки. О д— 
новременный нагрев и охлаждение всей поверхности применяют 
для деталей, имеющих небольшую площадь упрочняемой повер — 
хности, как описано выше. Последовательный нагрев и охлажде — 
ние отдельных участков используют при закалке шеек коленчатых
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валов (закалка одной шейки за другой), зубчатых колес с модулем 
более 6  мм (закалка "зуб за зубом"), кулачков распределительных 
валов и других деталей со сложной геометрией расположения 
закаливаемых поверхностей. Непрерывно —последовательную 
закалку применяют для длинных валов, осей и других подобных 
деталей. При таком способе деталь, медленно вращаясь, переме — 
щается относительно неподвижных индуктора и охлаждающего 
устройства (или наоборот). Такой метод по сравнению с первым 
не требует большой мощности генератора.

Характер индукционного нагрева (вид закалки) определяется
соотношением глубины прогрева выше критической точки А 3 

(x R) к глубине прокаливаемости (й) . От него зависят качество 

термообработки и режимы нагрева. При поверхностном индук
ционном нагреве x R =  й весь нагретый слой после закалки при

обретает мартенситную структуру, а глубинные слои и сердцевина 
сохраняют исходную структуру, полученную при предвари
тельной терм ообработке (нормализация, реж е улучшение 
(закалка-f высокий отпуск)). На границе закаленного слоя с не — 
упрочненной частью наблюдается резкий скачок в изменении 
твердости и других свойств, что неблагоприятно сказывается на 
эксплуатационной стойкости. Для осуществления такого нагрева 
требуется весьма малое время (2 — 2 0  с), но повышенная удельная

мощность р 0 = 0 ,5 ^ 2  кВт/см2 .
При глубинном индукционном нагреве (объемно — повер — 

хностная закалка) на мартенсит закаливается слой толщиной в два 
и более раз меньший, чем глубина прогрева выше точки А-,,

поэтому в зоне от й до х к аустенит превращается в тростит или 

сорбит. В этом случае за один цикл достигается сочетание упроч— 
ненного поверхностного слоя с высокой твердостью (HRCS 60) при 
одновременном упрочнении глубинных слоев на HRC—ЗО* 45. Это 
ведет к возникновению сжимающих напряжений на поверхности, 
повышению усталостной и контактной прочности. При этом уве — 
личивается время нагрева (2 0 -2 0 0 °  С), но уменьшается 

потребная удельная мощность (0 ,1 —0 ,2  кВт/см2)-
Общая глубина закаленного слоя X к зависит от размера детали 

и условий ее нагружения. При работе только на износ или 
усталость ее принимают небольшой (1 —2  мм), а при больших 
контактных нагрузках и возможной перешлифовке — толще (3 —



5 мм), но площадь сечения закаляемого слоя не должна превос — 
ходить 20% площади всего сечения. Для зубчатых колес опти
мальная толщина слоя составляет 0,2 — 0,28 от их модуля. Глубина 
закаленного слоя указывается в задании или выбирается самое — 
тоятельно по приведенным нормам. При выбранном значении xR 
и примерно одинаковой глубине прокаливаемости среднеутлеро —

дистых сталей h по соотношению х  K/h  нагрев может оказаться 
поверхностным или глубинным. Для реализации объемно —п о
верхностной закалки, как более качественной, в ряде случаев 
применяют стали с регламентированной или с пониженной про — 
каливаемостью. Примером последней является сталь 58(55ПП).

2 . Назначение режимов закалки и выбор оборудования. К 
числу термических параметров режима поверхностной закалки 
относятся конечная температура нагрева и продолжительность

нагрева (скорость нагрева выше точки ^з), определяющих усло
вия протекания превращения перлита и феррита в аустенит, 
размер зерна, степень гомогенности и устойчивость его при 
закалке. При заданной глубине прогрева, характере нагрева 
конечные температуры нагрева некоторых марок сталей приве —

дены в табл. 3. Ее можно выбрать и по скорости нагрева выше А з
[9]. Однако и з - з а  технической сложности температуру нагрева 
под закалку проконтролировать надежно не удается. Поэтому 
фактически оценка качества термообработки производится по 
твердости и микроструктуре закаленного слоя, в частности по 
размеру зерна, которое должно быть не крупнее 10 —го балла 
стандартной шкалы. Более крупное зерно указывает на перегрев.

Основными электрическими параметрами режима являются 
частота колебательного контура /, удельная мощность /0 и про — 
должительность нагрева г .

Частота тока f  зависит от требуемой глубины прогрева выше

критических точек х к: чем она меньше, тем выше частота.
Рекомендуемые частоты для закалочного индукционного нагрева 
на заданную глубину приводятся в табл. 4, 5. По рекомендуемому 
диапазону частот выбирается тип и стандартная частота преоб — 
разователя. В стране выпускаются стандартные машинные преоб — 
разователи повышенной (средней) частоты типов ВПЧ с частотами 
2, 4 и 8  кГц и ОПЧ с частотами 1; 2, 4 и 10 кГц, ламповые 
преобразователи радиочастот 66  и 440 кГц. Осваиваются статичес — 
кие (тиристорные) преобразователи средних частот.

52



Т а б л и ц а  3

Температуры нагрева некоторых марок стали при поверхностной закалке /1 6 /

Марка
стали

Предвари
тельная

термическая
обработка

Темпе
ратура

печного
напева,

Температура, ° С при суммарном 
времени аустенизации, с

10 3 1

45 Отжиг 810-830 850-870 870-910 910-950
50 Нормализация 810-830 830-850 850-890 890-930

Улучшение 810-830 830-870 870-910
35Г Нормализация 840-860 880-920 910-960 950-980

Улучшение 860-890 880-940 920-980
45Г2 Нормализация 820-840 840-860 860-890 900-940
50Г Улучшение 820-840 800-820 820-850 850-900
45Х Нормализация 830-850 880-920 920-960 940-980
40ХНМ Улучшение 830-850 840-860 860-900 880-920
40ХН Нормализация 810-830 860-880 900-940 920-960
45ХН Улучшение 810-830 820-840 840-880 860-900
35ХГС Нормализация 880-900 920-940 940-980 960-1000
40ХС Улучшение 880-900 880-900 920-960 940-980
ШХ15 Отжиг 830-850 890-930 920-960 950-1000

Улучшение 850-870 880-920 920-960

Т а б л и ц а  4

Ч астоты  тока, рекомендуемые для индукционного закалочного нагрева
на заданную глубину [16J

Пара
метры

Глубина закаленного слоя, мм

1 1,5 2 3 4 6 10

Частота
тока, Гц
наиболь
шая 250000 100000 60000 30000 15000 8000 2500
наимень
шая 15000 7000 4000 1500 1000 500 150

Тип лампо ламповый машинный
генератора вый или

машинный
и
рекомен 250000 10000 8000 8000 2500 2500 500
дуемая или или или или или
частота, 440000 66000 10000 10000 1000
Гц
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Т а б л и ц а  5

Выбор частоты тока в зависимости от диаметра изделий
и требуемой толщины закаленного слоя

Частота
тока,

Гц

Рациональные 
пределы глубин 

нагрева, мм

Минимальные диаметры изделий при 
нагреве под закалку, мм

Наименьший
возможный

Наименьший
желательный

50 15-80 100 200
1 ООО 3-17 22 44
2 400 2-11 14 28
4 000 1.5-9 11 22
8 000 1-6 8 16

10 000 0,9-5,5 7 14
70 000 0,3-2,5 2,7 5,4

400 000 0,2 - 1,0 1,1 2,2

П р и м е ч а н и е :  Нагрев под закалку шестерен с модулем зуба т < 3 ,5 ^4  
мм производится на радиочастотах, а при т  > 4 мм — на средних частотах (2,5— 10 
кГц). Круп но модульные шестерни (ш > 7 мм) закаливают зуб за зубом по впадинам 
при тех же частотах

Ориентировочные значения удельной мощности р 0 и про

должительности нагрева г в зависимости от необходимой глуби — 
ны нагрева х к для ряда частот приведены на рис.16, 17, 18.

В графиках на рис. 16 учитывается влияние диаметра детали, а 
в графиках на рис. 18 температура нагрева поверхности. По 
графику на рис. 17 подбирается р 0 для мелких деталей.

Потребная мощность генератора оценивается по формуле

ЛГГ= ^ А ,
п

гДе Р о — удельная мощность в кВт/см 2, S — одновременно

нагреваемая площадь поверхности в см 2, ц — к. п. д. индуктора, 
трансформатора, конденсаторных батарей и токопроводов. З н а
чения ц = 0 ,5  — для ламповых генераторов, rj= 0,7 — для машин
ных преобразователей. Значения S зависят от конфигурации 
нагреваемой поверхности, например для цилиндрического учас — 
тка вала S =  п  Д в, для шестерни S — 7,5 Д ср в, где в  — ширина 
участка вала или ширина венца шестерни. Согласование расчет
ной мощности генератора Nr с мощностью серийно выпускаемых 
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преобразователей производится по табл. П1.11, П1.16, а ранее 
выпускавшихся и до сих пор широко применяемых на заводах — 
по табл. П1.14 — П1.15. Одновременно с генераторами выбираются 
и установки для высокочастотной закалки. Технические харак
теристики некоторых из них (универсальных) приведены в табл. 
Ш .12 — П1.16. Если потребная расчетная мощность преобразова — 
теля значительно превосходит максимальную из серийно выпус — 
каемых, то следует либо заменить одновременную закалку на 
непревывно — последовательную, уменьшив значение S, либо сни —

зить удельную мощность P q за счет увеличения глубины прогрева

х к, либо выбрать преобразователи большой мощности, постав
ляемые по специальному заказу и не включенные в таблицы: /  =
2,4 кГц; NT =  250 и 500 кВт; f  =  1 кГц, NT =  250, 500 и 2500 кВт.

После проведенных согласований в записке указывается тип и марка 
выбранной установки, тип и мощность преобразователя (генератора), их 
краткаятехническая характеристика и уточненные электрические режимы

нагрева (* к, P q, х  ). Описывается также распределение структуры
по глубине слоя.

3. Выбор типа индуктора и охлаждающего устройства. В
задачу курсовой работы не входит разработка конструкции и 
электрический расчет индуктора, но должна быть выбрана его 
принципиальная схема. Наиболее просты и распространены одно — 
и многовитковые кольцевые индукторы для нагрева внешних и 
внутренних цилиндрических поверхностей, шестерен модулем до 
6  мм. Они представляют собой спиральные катушки из полых 
круглого или прямоугольного сечения медных трубок, по внут — 
ренней поверхности которых пропускается вода для охлаждения 
индуктора. Зазор между нагреваемой поверхностью и индуктором 
должен быть минимальным (2 — 3 мм). Охлаждающее устройство 
(спрейер) для подачи закалочной жидкости на нагретую повер — 
хность детали выполняется вместе с индуктором. В некоторых 
случаях закалочное охлаждение производится в отдельном баке. 
Разнообразные конструкции индукторов приводятся на рис. П2.1.

При выборе режимов, оборудования и технологии закалки 
ТВЧ сложных по форме деталей (крупномодульные шестерни, 
коленчатые валы, полуоси автомобиля, распределительные валики 
и пр.) следует ориентироваться на образцы — представители, опи — 
санные в учебнике [8 ] и других источниках.
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Т а б л и ц а  5

Выбор частоты тока в  зависимости о т  диаметра изделий
и требуемой толщины закаленного слоя

Частота
тока,

Гц

Рациональные 
пределы глубин 

нагрева, мм

Минимальные диаметры изделий при 
нагреве под закалку, мм

Наименьший
возможный

Наименьший
желательный

50 15-80 100 200
1 ООО 3-17 22 44
2 400 2-11 14 28
4 000 1,5-9 11 22
8 000 1-6 8 16

10 000 0,9-5,5 7 14
70 000 0,3-2,5 2,7 5,4

400 000 0 ,2 - 1,0 1,1 2,2

П р и м е ч а н и е :  Нагрев под закалку шестерен с модулем зуба т < 3,5-г 4 
мм производится на радиочастотах, а при т > 4 мм — на средних частотах (2,5— 10 
кГц). Крупномодульные шестерни ( т  > 7 мм) закаливают зуб за зубом по впадинам 
при тех же частотах

Ориентировочные значения удельной мощности P j и про

должительности нагрева т в зависимости от необходимой глуби — 
ны нагрева х к для ряда частот приведены на рис.16, 17, 18.

В графиках на рис. 16 учитывается влияние диаметра детали, а 
в графиках на рис. 18 температура нагрева поверхности. По 
графику на рис. 17 подбирается р 0 для мелких деталей.

Потребная мощность генератора оценивается по формуле

N T= ^ - ,
V

где p (j — удельная мощность в кВт/см 2, S — одновременно

нагреваемая площадь поверхности в см 2, ц — к. п. д. индуктора, 
трансформатора, конденсаторных батарей и токопроводов. Зна
чения ц = 0 ,5  — для ламповых генераторов, г)~ 0,7 — для машин
ных преобразователей. Значения S зависят от конфигурации 
нагреваемой поверхности, например для цилиндрического учас — 
тка вала S — к  Д в, для шестерни S — 7,5 Д ср в, где в — ширина 
участка вала или ширина венца шестерни. Согласование расчет
ной мощности генератора Nr с мощностью серийно выпускаемых 
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преобразователей производится по табл. П1.11, П1.16, а ранее 
выпускавшихся и до сих пор широко применяемых на заводах — 
по табл. П 1.14 — П 1.15. Одновременно с генераторами выбираются 
и установки для высокочастотной закалки. Технические харак
теристики некоторых из них (универсальных) приведены в табл. 
П1.12 — П1.16. Если потребная расчетная мощность преобразова — 
теля значительно превосходит максимальную из серийно выпус — 
каемых, то следует либо заменить одновременную закалку на 
непревывно — последовательную, уменьшив значение S, либо сни —

зить удельную мощность P q за счет увеличения глубины прогрева

* к, либо выбрать преобразователи большой мощности, постав
ляемые по специальному заказу и не включенные в таблицы: /  =
2,4 кГц; NT =  250 и 500 кВт; f  =  1 кГц, NT =  250, 500 и 2500 кВт.

После проведенных согласований в записке указывается тип и марка 
выбраннойустановки,типимощностьпреобразователя (генератора), их 
краткаятехническая характеристика и уточненные электрические режимы

нагрева (^K, P q, т ). Описывается также распределение структуры
по глубине слоя.

3. Выбор типа индуктора и охлаждающего устройства. В
задачу курсовой работы не входит разработка конструкции и 
электрический расчет индуктора, но должна быть выбрана его 
принципиальная схема. Наиболее просты и распространены одно — 
и многовитковые кольцевые индукторы для нагрева внешних и 
внутренних цилиндрических поверхностей, шестерен модулем до 
6  мм. Они представляют собой спиральные катушки из полых 
круглого или прямоугольного сечения медных трубок, по внут — 
ренней поверхности которых пропускается вода для охлаждения 
индуктора. Зазор между нагреваемой поверхностью и индуктором 
должен быть минимальным (2 — 3 мм). Охлаждающее устройство 
(спрейер) для подачи закалочной жидкости на нагретую повер — 
хность детали выполняется вместе с индуктором. В некоторых 
случаях закалочное охлаждение производится в отдельном баке. 
Разнообразные конструкции индукторов приводятся на рис. П2.1.

При выборе режимов, оборудования и технологии закалки 
ТВЧ сложных по форме деталей (крупномодульные шестерни, 
коленчатые валы, полуоси автомобиля, распределительные валики 
и пр.) следует ориентироваться на образцы — представители, опи — 
санные в учебнике [8 ] и других источниках.
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Рис. 17. Графики для определения удельной мощности Р о (а) и продолжительности

Т (б) индукционного нагрева поверхностного слоя стальных изделий толщиной до 
10 мм при частоте питающего тока: 1—2,5; 2 — 8; 3 —100; 4 — 200; 5 —1000 кГц
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Рис. 18. Графики для ориентировочного выбора удельной мощности Р о и времени 
нагрева X в зависимости от необходимой глубины нагрева и температуры повер — 
хности стали. Частота тока: а — 1кГ ц;б  — 4 кГц

В производственных условиях после проектирования и изго
товления индуктора производится закалка опытных деталей, и с
следуется их структура и твердость, уточняются режимы нагрева 
и закалки, проводятся эксплуатационные испытания деталей, 
проектируется и изготавливается оснастка для стабилизации и 
автоматического контроля режимов при серийном производстве.
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4. Отпуск закаленных деталей. Закаленные на установках 
ТВЧ детали подвергаются низкому отпуску при температурах

150 — 250° С в зависимости от требуемой твердости. Он произво
дится чаще всего в камерных электропечах в течение 1,5 —2,5 ч. В 
последние годы все большее применение находит электроотпуск 
при индукционном нагреве при повышенных температурах (на

50—100° С по сравнению с отпуском в печи), но весьма короткое 
время (десятки секунд). Распространен также самоотпуск, осу
ществляемый на небольших деталях путем прерывания закалоч — 
ного охлаждения в момент, когда в поверхностных слоях уже 
прошло мартенситное превращение, а температура сердцевины 
еще достаточно высокая. Перетекание тепла из сердцевины к 
поверхности разогревает поверхностный слой и производит его

отпуск. Температура его разогрева должна быть на 50 — 85 С 
выше температуры печного отпуска, такой разогев весьма крат
ковременный. На поверхности термически обработанной стали по 
вышеуказанной технологии наблюдается упругое сжатие (с =

705-80 кгс/мм 2 ), а в сердцевине — растяжение (а =  305-40 кгс/

мм ). Низкий отпуск снижает как сжимающие, так и растягива
ющие напряжения.

8. ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
И ИНСТРУМЕНТОВ

8.1. ЦЕМЕНТАЦИЯ (НИТРОЦЕМЕНТАЦИЯ) ДЕТАЛЕЙ МАШИН  
ИЗ МАЛОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ

Детали машин из малоуглеродистых сталей (0 ,1 —0,3%С) для 
повышения твердости и износостойкости поверхности подверга — 
ют цементации на небольшую глубину и последующей закалке с 
низким отпуском. При этом одновременно повышается предел 
выносливости, а сердцевина остается пластичной и вязкой, что 
свойственно малоуглеродистой стали. Прочность сердцевины за — 
висит от ее структуры, приобретенной при закалке и низком 
отпуске, которая может изменяться от ферритной с небольшим 
количеством перлита для неупрочняемых деталей из нелегиро — 
ванных сталей до структуры малоуглеродистого мартенсита или

58



бейнита с небольшим количеством феррита или без него — для 
высокопрочных деталей из умеренно легированных сталей. В 
слабо упрочняемых деталях из малолегированных сталей в сер — 
дцевине может быть набор всех перечисленных структурных 
составляющих, что определяется наложением кривых охлаждения 
на диаграмму распада аустенита данной стали (см. п.7.1). Основная 
структурная составляющая поверхностного слоя высокоуглеро — 
дистый мартенсит отпуска.

При разработке режимов и технологии проведения ХТО 
изделий из малоуглеродистых сталей решаются следующие во
просы.

1. Выбор последовательности выполнения операций в цикле
ХТО производится с учетом сплошного или местного располо — 
жения зон цементации на поверхности детали и марки стали. 
При местной (локальной) цементации участки, не подлежащие 
упрочнению, защищаются от цементации тонким слоем меди 
(0,04 — 0,08 мм) путем гальванического меднения или нанесения 
обмазки из смеси огнеупорной глины, песка и асбеста, замешан
ной на жидком стекле. Возможен вариант цементации всей 
поверхности детали, но в этом случае на участках, не подлежащих 
упрочнению, оставляют припуск, равный 1,3 толщины диф ф узи
онного слоя, который удаляют обработкой резанием после ц е
ментации. Отверстия малого диаметра, узкие пазы и другие места, 
которые трудно защитить меднением от цементации, изготавли
вают после нее при чистовой механической обработке. При этом 
цементованные детали из легированных сталей, имеющих новы — 
шенную твердость после цементации (HRC > 28) для улучшения 
обрабатываемости резанием при удалении припусков предвари

тельно подвергают высокому отпуску при 630 — 680° С.
Цементованные детали из хромоникелевых сталей, содержа — 

щих 3 — 4% никеля, после закалки имеют пониженную твердость, 
Во избежание этого их после цементации также подвергают

высокотемпературному отпуску при 620 -  650°С с целью обедне
ния твердого раствора углеродом и легирующими элементами за 
счет выделения карбидов, что повышает точки Мн и Мк, умень
шает количество остаточного аустенита и повышает твердость 
цементированного слоя при последующей закалке с температур не
выше 820°С. Реже удаление остаточного аустенита проводят 
обработкой холодом после закалки.
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Необходимые перечисленные операции должны быть вклю
чены в общий цикл ХТО после тщательного анализа технологии 
обработки данной детали.

2. Выбор вида цементации и оборудования для ее проведе
ния производится с учетом типа (массовости) производства, 
уровня его оснащенности на данном предприятии, степени от
ветственности деталей и условий труда в цехе. При цементации 
в твердом карбюризаторе детали контрольные образцы и образ — 
цы —свидетели вместе с карбюризатором на основе древесного 
угля упаковывают в цементационные ящики, которые нагревают 
в универсальных шахтных или камерных электропечах (см. табл. 
П1.1, П1.2) до температуры цементации и выдерживают в них 
длительное время, определяемое требуемой толщиной цементо — 
ванного слоя. Цементация в твердом карбюризаторе не позволяет 
регулировать ход процесса насыщения, малопроизводительна, 
негигиенична, но проста в исполнении, не требует специализи
рованного оборудования и применяется в единичном и мелкосе — 
рийном производстве. Стандартные составы карбюризаторов и 
рабочих смесей из них приведены в [2 4 ]-

Газовая цементация осуществляется нагревом деталей в среде 
газов, содержащих атомарный углерод, более производительна, 
поддается регулированию основных параметров процесса (тем
пературы, углеродного потенциала) и потому обеспечивает более 
высокое качество слоя. Она применяется во всех типах производ — 
ства. Газовую цементацию в индивидуальном и серийном произ
водстве выполняют в муфельных шахтных печах цементации 
серии Ц и СШЦ (см. табл. П1.4) с применением чаще всего жидких 
углеводородов, состоящих в основном из метана СН4 или метана 
и окиси углерода СО (синтин, пиробензол, очищенный керосин, 
спирты), которые каплями падаются в горячую печь, где они 
испаряются с образованием атомарного углерода, диффундиру
ющего в сталь. Расход жидких карбюризаторов регулируется по 
ходу цементации. В шахтных печах серии СШЦ может исполь — 
зоваться эндотермическая атмосфера (~20%СО +  40% Н2 4- 40% N2) 
с добавкой 2 — 5% насыщающего природного газа (главной с о 
ставляющей его является метан) для регулирования углеродистого 
потенциала, которая подается в печь от отдельного газогенера
тора. Шахтные печи имеют неравномерное распределение тем — 
пературы по высоте, что ведет к неравномерному насыщению 
углеродом в разных зонах и вызывает коробление деталей. Н е
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избежный контакт деталей с воздухом в этих печах может вызвать 
окисление и обезуглероживание на глубину до 0,2 —0,4 мм.

Более совершенны камерные безмуфельные печи —агрегаты 
серии СНЦА для газовой цементации в эндотермической или 
другой контролируемой атмосфере с регулируемым углеродным 
потенциалом (см. табл. П1.5). В них исключается контакт деталей 
с воздухом в течение всего процесса, в одном агрегате может 
выполняться весь цикл ХТО и ТО, так как в него, помимо печи 
цементации, входит закалочный бак, отпускная печь, моечно — 
сушильная машина, механизмы перемещения поддонов с деталя — 
ми. Печи —агрегаты типа СНЦА комплектуются газоподготови— 
тельными установками, позволяющими производить не только 
цементацию, но и нитроцементацию. В последнем случае в эндо — 
термическую атмосферу печи добавляют, кроме 3 —10% природ
ного газа, еще и 2 — 10% аммиака NH3.

В условиях массового производства для цементации (нитро — 
цементации) используют автоматизированные агрегаты непре
рывного действия, обеспечивающие весь цикл операций ХТО и ТО 
в непрерывном потоке. Описание их дается в книге Ю. М. Лахтина 
и Б. Н. Арзамасова [24].

3. Краткое описание технологии цементации (нитроцемен — 
тации) производится с учетом выбранного оборудования для ее 
проведения. Цементация в твердом карбюризаторе включает в 
себя: очистку изделий от масла, эмульсии и грязи; их гальвани — 
ческое меднение (при местной цементации), укладку деталей и 
свидетелей в ящики и их герметизацию (особенности ее описаны 
в [24]); посадку ящиков в разогретую печь и проведение цемен
тации при заданной температуре и длительности; выгрузку ящи —

ков из печи на воздух и их охлаждение до 400° С; разгерметизацию 
ящиков и выгрузку деталей.

Газовая цементация в шахтных печах включает: очистку и 
нанесение защитных покрытий на поверхности деталей; ком
плектование садки с размещением деталей в корзинах на специ — 
альных подвесках и штанговых приспособлениях в муфеле; за 
грузку муфеля с садкой в разогретую печь; продувку рабочего 
пространства печи в течение 20  мин карбюризатором с расходом 
его 35 — 40% от полного расхода при насыщении для предотвра
щения окисления; вывод печи на рабочий режим и (активное) 
насыщение стали углеродом (при активной циркуляции атмос
феры с помощью вентилятора); выгрузку и охлаждение цемен —



тованных деталей в колодцах с нейтральной атмосферой, на 
воздухе или в закалочной среде.

Газовая цементация (нитроцементация) в камерных печах 
периодического действия серии СНЦА состоит из подготовки и 
размещения деталей на поддоне, загрузки его в изолированный от 
атмосферы тамбур и перемещения в цементационную камеру.В 
тамбур и камеру подается смесь эндогаза с природным газом 
(аммиаком). Регулирование подачи последних изменяет углерод
ный потенциал среды, распределение углерода по глубине и 
соотношение азота к углероду. После окончания выдержки при 
заданной температуре и времени поддон перемещается в тамбур 
и детали из него погружаются в закалочный бак или подаются на 
разгрузочную площадку. После закалки деталей поддон подни — 
мается на загрузочную площадку, а закаленные детали транспор — 
тируются в отпускную печь.

Процесс цементации в агрегатах непрерывного действия пол
ностью механизирован и автоматизирован, а также включает

активный и диффузионный период насыщения при 930° С, п о д -

стуживание до 850° С, ступенчатую закалку сначала в горячем

(180° С), затем в холодном масле и отпуск при 200° С. Детали, 
размещенные на поддонах, последовательно проходят через со 
ответствующие агрегаты и зоны цементационной печи с изоли
рованными друг от друга атмосферами путем периодического их 
проталкивания с ритмом около 10 мин. В агрегате одновременно 
может находиться до 80 поддонов.

4. Назначение режима цементации (нитроцементации). Р е
жим цементации характеризуется температурой, длительностью 
выдержки, составом и расходом рабочей среды на отдельных 
этапах процесса. Эти параметры во многом определяют качество 
готовых изделий, характеризуемых степенью цементации (со
держание углерода на поверхности), твердостью и структурой 
цементованного слоя, которые определяют предел выносливости 
и износостойкость.

Температура цементации сталей может колебаться в широких

пределах (от 900 до 1000° С) и выбирается по справочной лите
ратуре [1. 16] с учетом состава данной стали, ее склонностью к 
росту зерна, вида цементации и оборудования. Выбор ее должен 
быть обоснован в записке. При нитроцементации температура
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насыщения более низкая: 830 — 860° С вместо 920 — 950° С при 
газовой цементации низкоутлеродистых конструкционных ста
лей. Такое снижение также должно быть обосновано ссылками на 
температуру эвтектоидного превращения и критических точек в 
системах Fe — С и Fe —N.

Длительность цементации зависит в основном от требуемой 
толщины диффузионного слоя, выбранной температуры и вида 
насыщающей среды. Эффективная толщина слоя цементации 
А эф (слой с твердостью HRC А 50 и содержанием углерода более 
0,4%) указывается в задании и должна составлять 10—15% от 
толщины упрочняемого сечения, что обеспечивает наибольшую 
усталостную прочность.

Для шестерен ДЭф =  (0,15 — 0,17) ш, где т  — модуль зуба. При

нитроцементации Дэф не должна превышать 1 мм и з - з а  в оз
можного появления дефектов в структуре.

Длительность цементации в твердом карбюризаторе состоит 
из времени нагрева цементационного ящика и времени выдержки

при выбранной температуре. Время нагрева до 920 — 950° С с о 
ставляет 7 — 9 мин на каждый сантиметр минимального размера 
ящика. Размеры и форма ящиков подбираются по размерам и 
форме деталей, которые занимают 15 — 2 0 % объема ящика (см. рис. 
П2.3). Длительность выдержки в среднем берут из расчета ско
рости насыщения 0 ,1 —0 ,1 2  мм за один час.

Общая длительность газовой цементации в жидком карбюри — 
заторе зависит от требуемой эффективной толщины слоя, состава 
карбюризатора и температуры цементации (см. табл. П2.7). О ри

ентировочно можно брать 0,15—0,17 мм за час при 930“ С для
малоуглеродистых конструкционных сталей. Такой же она б е 
рется при цементации в газовой среде на основе эндотермической 
атмосферы с добавкой метана. Скорость нитроцементации при

850° С остается примерно такой же, что и скорость газовой

цементации при 930°С.
Режим насыщения углеродом при цементации в твердом 

карбюризаторе практически не регулируется; он контролируется, 
а при необходимости и корректируется, по глубине слоя и 
микроструктуре образцов — свидетелей.

Режим насыщения при газовой цементации регулируется и 
должен обеспечить содержание углерода на поверхности 0 ,8  —
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1,0 %, отсутствие в заэвтектоидной зоне грубой цементитной сетки 
и крупных изолированных карбидов, выкрашивающихся при 
контактной нагрузке в эксплуатации. Для этого используют сту
пенчатый режим насыщения. В первый активный период насы — 
щения, занимающий примерно 2/3  общего времени цементации, 
поддерживают высокий углеродный потенциал атмосферы, обес — 
печивающий получение в поверхностной зоне стали 1,3— 1,4%С. 
Во втором периоде (диффузионное выравнивание) углеродный 
потенциал резко снижают до 0 ,8% и ниже, а углерод из повер
хностной зоны диффундирует в более глубокие соседние слои, 
обеспечивая получение в ней 0,8— 1,0%С. При цементации жидким 
карбюризатором в шахтных печах расход карбюризатора в пер — 
вый период устанавливается в 130—150 капель в минуту, а во 
второй — 25 — 50 капель в минуту. При работе на необработанном 
природном газе в тех же печах расход газа составляет в первый 
период 0 ,8 — 1 мЗ/час, а во второй — 0,2 —0,25 м3/час (печьЦ— 105). 
Контроль подачи газа в шахтных печах ведется по цвету пламени 
и длине факела из выходящей трубки.

Р -122 06 \б

4 6 9 Ю

Продолжительность Ц Р л г е п т о ч и и , V

Рис. 19. Типовая схема цементации в печах периодического действия в эндотерми
ческой атмосфере с добавкой природного газа: 1 — нагрев;11 — период насыщения; 
Ш период диффузионного перераспределения углерода в слое, IV — охлаждение;
1 температура; 2 — количество добавляемого природного газа, 3 — точка росы
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При цементации в эндотермической атмосфере высокий уг
леродный потенциал насыщающей среды в первый период под

держивается за счет добавки к ней природного газа (метана) в 

количестве 8 —15%, подачу которого во второй период резко 
снижают (рис. 19).

Контроль углеродного потенциала в этом случае осуществляют 

по точке росы (температура, при которой начинается конденсация 

водяных паров, содержащихся в атмосфере). В современных 

камерных печах серии СНЦА и агрегатах непрерывного действия 

регулирование углеродного потенциала осуществляется автома

тически в газоприготовительной установке. Составы карбюриза — 

торов, некоторые характеристики режимов цементации приве
дены в табл. 6  и 7.

Нитроцементацию ведут чаще всего в безмуфельных агрегатах 

с автоматически регулируемым потенциалом углерода и строго 

дозированным количеством аммиака. Например, при толщине 

слоя 0,5— 1 мм температура процесса принимается 830 — 860° С, а 

добавка к эндотермической атмосфере составляет: метана — 4 — 

6 %, а аммиака — 1,5%; при температурах 860 — 890° С содержание 

метана снижают до 0,5 — 0,8%, а доля аммиака составляет 2 — 4% 

(890° С) или 0 ,6— 1,3% (860° С). Ступенчатые циклы по углерод

ному потенциалу обычно не применяют, так как при температуре 

насыщения (~860° С) растворимость углерода в аустените близка 

к оптимальной (не более 0,8%). С повышением температуры 

содержание углерода в слое возрастает, а азота — падает. При 

780 — 820° С содержание азота в низколегированных сталях с о 

ставляет 0,6-1% , при820 -  860° С — 0,4-0,7% , при860 -  890° С — 

0,3 —0,5%. Более детальное описание режимов нитроцементации 

приводится в книге [24].
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Выбор режимов цементации должен сопровождаться соот
ветствующими обоснованиями их влияния на формирование 
структуры зон и свойства слоя со ссылками на справочную 
литературу.

Т а б л и ц а  7

Режим газовой цементации в шахтных печах 
и печах непрерывного действия [25]

Расход Продолжи
карбюризатора, тельность,

Тип Садка, Карбюри
капли/мин Глубина

слоя,
мм

печи Т затор при
нагре

ве

при
выдерж

ке

при
на
гре

при
вы

держ
ве ке

Ц35 о д Масло
индуст
риальное
20

30-40 60-70 2
6-7

0,5-0,6 
1,3-1,6

Ц105 0,6-1,0 Керосин, . 120-200 3 10-12 1,2-1,5
0,5-0,6 масло

индуст
риальное
20

90 4
4

7
8

1,3-1,6 
1,5-2,0

Цемен 1,5-4,0 Пиробен 60 260-280 - 8 12 1,0-1,2
тация зол первые 36 3,0-3,4
крупно- сутки, 60 3,8-5,2
габар. 230-250 - 84 6,0-6,4
деталей 
Д ' 1,8 м 
Н -1,5  м

вторые 
сутки, и 
дальше 

снижение 
по 30 ка

пель в мин 
в сутки, 

60-диффу- 
зионный 
отжиг в 
конце 

процесса в 
теч. 

12-18ч

108
132
144

7,0-7,4 
7,8-8,2 
8,4-8,9
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Продолжение таблицы 7

Тип
печи

Садка,
Т

Карбюри
затор

Расход
карбюризатора,

кашш/мин

Продолжи
тельность,

ч Глубина
слоя,

ммпри
нагре

ве

при
выдерж

ке

при
на
гре
ве

при
вы

держ
ке

Муфель Произ Природ 3-4м^/ч 3-4 м /ч 6-7 6-7 0,5-0,8
ная неп- водит. ный газ
рерывн. 200-250

пидейст. кг/ч Смесь 2 м пиро 7-9 7-9 0,8- 1,0
(длина газов пи ролиз лизного и 9-11 9-11 1,0 -1,2
муфеля ролиза и ного и 3 м кре-
8,5 м, крекинга Зм3 кинг-газа
сечение керосина кре в ч
0,79х кинг-
хО, 42 м) газа в

Керосин
ч

2-2,5 2-2,5 л/ч 11-13 11-13 1,2 - 1,5
л/ч

5. Выбор режимов термообработки цементованных (нитро- 
цементованных) деталей. Цементация лишь создает оптимальное 
распределение углерода по сечению. Окончательные свойства 
цементованные детали приобретают после закалки с низким 
отпуском. При выборе режимов их термообработки учитывают:

— химический состав исходной стали;
— степень проявления дефектов структуры, образующихся в 

результате длительной выдержки при высоких температурах це — 
ментации (крупнозернистость поверхностного слоя и сердцевины, 
наличие цементитной сетки или крупных изолированных карби — 
дов в заэвтектоидной зоне, внутреннее окисление и т.п.) и зави
сящих от вида, оборудования и режима цементации;

— степень ответственности и уровень заданных свойств в 
сердцевине и на поверхности, определяемых условиями эксплу
атации детали;

— размер и форму детали, наличие в ней концентратов 
напряжений, а также точность геометрии (допустимые биение и 
коробление);

— масштаб производства.
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Описанный выше наиболее производительный процесс, вклю — 
чающий закалку с цементационного нагрева (с подстуживанием 
до 800 — 850° С или без него) в холодном или горячем (160—190 С) 
масле в механизированных камерных печах И автоматизирован — 
ных агрегатах непрерывного действия, применяют в массовом или 
крупносерийном производствах и только для деталей из наслед
ственно мелкозернистых сталей (18ХГТ, 25ХГНМ, 25ХГТ, 25ХНТЦ, 
20ХГНТР и др.), которые подвергались цементации (нитроцемен — 
тации) в среде с регулируемым углеродным потенциалом, обес
печивающим содержание углерода в поверхностном слое не более 
0,9% и отсутствие цементитной сетки и крупных изолированных 
карбидов.

В большинстве случаев закалку цементованных деталей вы
полняют с повторного нагрева. Это относится и к деталям из 
вышеназванных сталей, если для них необходима промежуточная 
механическая обработка (см. п. 1 в данном разделе); при этом после 
цементации их замедленно охлаждают в специальной камере 
агрегата до 250 -  300° С и далее на воздухе, а затем закаливают с 
нагревом в печах до 8 2 0 -8 6 0 °  С.

Детали из легированных хромоникелевых сталей, содержащих 
3-4%  Ni (12ХНЗА, 20ХНЗА, 20Х2Н4А, 18Х2Н4ВА и т.п.) непос
редственной закалке с цементационного нагрева, как правило, 
тоже не подвергают из — за сохранения в структуре слоя большого 
количества остаточного аустенита, снижающего твердость до 45 — 
52 HRC. Их охлаждают после цементации в печи до 300—450 С 
(либо до 20 С), затем подвергают высокому отпуску при 600 — 
650 С с последующим замедленным охлаждением до 20 С. Для 
закалки такие детали повторно нагревают до 780 — 820 С и 
охлаждают в масле. Иногда вместо этого варианта применяют 
обработку холодом после закалки с цементационного нагрева с 
сохранением крупнозернистости сердцевины.

Слабо и умеренно нагруженные детали после твердой цемен — 
тации или цементации в шахтных печах подвергают одинарной 
закалке с повторного нагрева. Температура их нагрева под закалку
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может колебаться в широких пределах (от 780 до 950° С) в 
зависимости от состава стали, режима цементации и условий 
нагружения в эксплуатации [3, 10], но чаще всего берется равной

820 -  860° С.
Особенности формирования структуры для них в зависимости 

от температуры закалки достаточно полно описаны в учебниках 
[9, 10]. Охлаждение закаливаемых деталей ведут в основном в 
масле, а для тонких маложестких деталей во избежание сильного 
коробления используют ступенчатую закалку (см. разд.7.1.).

Наиболее ответственные детали с высоким уровнем требова — 
ний к структуре и свойствам после цементации в шахтных печах 
и охлаждения до комнатной температуры подвергают двойной 
закалке или нормализации и закалке. Назначение каждой из них 
также описано в учебниках [9, 10] и должно быть приведено в 
записке. Такая термообработка, в частности, предусмотрена в 
авиастроении. Однако она сложна и сопровождается повышен
ным к ор обл ени ем , окислением  и обезугл ерож и ван и ем  
поверхности.Для предотвращения обезуглероживания и образо
вания окалины на поверхностях, особенно не шлифуемых в 
дальнейшем, нагрев под закалку рекомендуется выполнять в печах 
с защитной атмосферой (см. разд.7.1.), а для нитроцементованных 
деталей, особенно склонных к обезуглероживанию вследствие 
возрастания скорости диффузии углерода в присутствии азота, 
только в защитной среде с регулируемым углеродным потенци — 
алом и заданной подачей аммиака. Поэтому основным процессом 
упрочнения нитроцементованных деталей является непосред
ственная закалка с температуры насыщения, которая выполняется 
в автоматизированных агрегатах. Особенностью закалки нитро — 
цементованных деталей является большое количество остаточного 
аустенита в слое из — за присутствия азота, резко снижающего 
точки М н и М к. Оно допустимо (до 40 — 45%) и даже желательно 
в шестернях для улучшения их прирабатываемости и бесшумности 
работы. При этом обеспечивается высокая усталостная прочность 
и контактная выносливость при некотором небольшом снижении 
износостойкости, что объясняется присутствием в структуре по — 
верхностного слоя (кроме остаточного аустенита и мелкоиголь — 
чатого мартенсита) дисперсных частиц карбонитридов, нитридов 
и карбидов легирующих элементов.
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Окончательная термообработка цементованных и нитроце —

ментованных деталей состоит в отпуске при 180 —200° С (см. разд. 
7. 2.).

В заключении разд. 8 .1 следует привести обобщенную схему 
режима цементации, закалки и отпуска (см. пример на рис. 2 0 ), 
дать зарисовку и описать структуру по зонам сечения, указать 
необходимые механические свойства поверхностного слоя (твер —

дость) и сердцевины (<тн, cr̂  j  > KCU ).

‘:Ц
9001

800

700

600
---- 1

'5° У?
125 5 

$/ОО J
500
4оо

зоо\
2оо

Л70 25

Рис. 20. Схема ХТО ответственных деталей из стали 18ХГТ в шахтной печи при 
местной цементации с использованием синтина: I — продувка печи и вывод ее на

рабочий режим, 2 цементация 930 С; 3 — охлаждение с печью до 300 С, далее

на воздухе, 4 высокий отпуск при 650 С; 5 — чистовая механическая обработка;

6 нормализация 900 С; 7 — закалка в масле с 860° С; 8 — отпуск 180  — 200 С; 
-  — -  температура;
 расход синтина

8.2. АЗОТИРОВАНИЕ И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ЦИАНИРОВАНИЕ 
ДЕТАЛЕЙ МАШ ИН И ИНСТРУМЕНТОВ

Насыщение поверхностных слоев изделий азотом или азотом 
совместно с углеродом позволяет получить очень высокую твер — 
дость на поверхности (600—1200 HV), не изменяющуюся при

нагреве до 400 — 450 С, высокую износостойкость и низкую
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склонность к задирам, высокий предел выносливости и хорошую  
сопротивляемость коррозии в атмосфере, пресной воде и паре, 
недостижимые при цементации. В промышленности наибольшее 
распространение получило низкотемпературное азотирование и

цианирование (500 — 600° С) при температурах ниже эвтектоид — 
ного превращения в системе Fe — N, в процессе которых обраба — 
тываемые изделия испытывают самые минимальные деформации 
и коробления. Это выгодно отличает их от других способов 
упрочняющей обработки, так как позволяет проводить эти one — 
рации как финишные на практически готовых деталях, структура 
и свойства сердцевины которых формируются на предыдущих 
операциях термообработки в соответствии с условиями их эк 
сплуатации.

Детали машин из среднеуглеродистых сталей до азотирования 
обычно проходят улучшение (закалка +  высокий отпуск) на 
твердость 260 — 320 НВ. В связи с низкой темпеатурой азотиро
вания получение толстого диффузионного слоя требует очень 
больших затрат времени. И з - з а  этого максимальную толщину 
слоя ограничивают обычно 0,4 —0,8 мм. При такой толщине не 
исключено продавливание азотированного слоя при очень высо — 
ких контактных нагрузках. При таком нагружении предпочти
тельнее цементация. Повысить твердость сердцевины конструк
ционных сталей нельзя, т.к. температура отпуска должна быть не 
ниже температуры азотирования. Инструменты из теплостойких 
сталей до насыщения азотом имеют мартенситную или тросто — 
мартенситную структуру с высокой твердостью (45 — 62 HRQ, 
полностью исключающую продавливание азотированного слоя. 
Поэтому их азотируют или цианируют на небольшую глубину (до 
0,2 мм) за сравнительно короткое время.

1. Формирование структуры и свойств диффузионного слоя 
в рассматриваемых процессах весьма сложно и должно быть 
тщательно проработано по учебной литературе [9, 10] или моног — 
рафии Лахтина и Арзамасова [24]. Здесь кратко сформулируем 
основные моменты.

В соответствии с диаграммой Fe — N при низкотемпературном 
азотировании происходит последовательное образование насы — 
щенных азотом слоев: азотистого феррита (а — фаза), затем ни
трида Fe4N (у 1 —фаза с узкой областью гомогенности) и затем 

нитрида Fe?N (е —фаза с широкой областью гомогенности). При
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этом слои с двухфазной структурой не образуются. При охлаж
дении с температуры азотирования до комнатной в связи с 
переменной растворимостью азота в а  -  и е —фазах происходит

образование мелких вторичных выделений у\] в зернах а -  и

г’_фаз. Поэтому при 20°С структура диффузионного слоя будет 
состоять из следующих (в направлении от поверхности к сердце
вине) зон: (е+ у1ц)- у* ~ (а +  уц). Обычно первые две зоны назы
вают нитридными, а последнюю — зоной внутреннего азотиро — 
вания. Если перед азотированием исходной структуры был мар — 
тенсит, то а  — фазу называют азотистым мартенситом.

При азотировании железа в атмосфере с высоким азотным 
потенциалом (высокая степень диссоциации аммиака) содержа — 
ниеазотав £ — фазе достигает 9 — 10%. Она обладает повышенной 
хрупкостью и, кроме того, экранирует диффузию в нижележащие 
слои. Снижая азотный потенциал, можно уменьшить содержание 
азота в е — фазе или даже подавить образование £ — фазы или £ — 
и у' — фаз. Для этого необходимо понижать температуру или при 
t =  const разбавлять аммиак, подающийся в рабочее пространство 
печи, водородом, продуктами диссоциации аммиака, инертными 
газами и пр. При азотировании стали в смеси аммиака и углеро — 
досодержащих газов (метан, пропан, эндогаз и т.п.) £ — фаза имеет 
карбонитридную природу (т.е Fe3 (N, С)); содержание азота в ней 
снижается до 5 — 6%, устраняется ее хрупкость, но область ее 
существования расширяется.

Твердость азотированного слоя на железе и углеродистых 
сталях невелика (200 — 250 НВ). Поэтому упрочняющему азотиро — 
ванию и цианированию подвергают только легированные стали. 
Переходные металлы Mn, Cr, Mo, W, V, Ti, Zz, будучи растворены 
в феррите, резко повышают растворимость в нем азота. Это 
значительно упрочняет зону внутреннего азотирования как за 
счет искажения решетки а  —фазы атомами N (растворное 
упрочнение), так и за счет образования сегрегаций типа зон

Гинье — Престона (при t < 520° С) или зародышей нитридов

легирующих элементов типа М е2С и МеС (при t > 520° С) и их 
роста как в процессе азотирования, так и при охлаждении от 
температуры насыщения до комнатной вследствие уменьшения 
растворимости азота и легирующих элементов в а  — фазе. Они
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могут образовываться и за счет перехода карбидов легирующих 
элементов (особенно, сильных карбидообразований) в соответ
ствующие нитриды МеС MeN. Дисперсность нитридов леги —

Q
рующих элементов весьма высока и составляет 20 — 40 А  при 

о
550 С, ~100 А при 600 С. Азотирование выше 600 С сопровож
дается коагуляцией и сфероидизацией нитридов, что существенно 
снижает твердость. Алюминий, по — видимому, нитридов не об — 
разует, а входит в состав у' — фазы (FeAl^N), когерентно сочле

няясь с Fe4N, что сопровождается очень сильным ростом твер
дости, но и охрупчивает нитридный слой.

Часть легирующих элементов входит в состав £ — фазы (Fe, 

M e)3(N, С), уменьшая в ней концентрацию азота и ее толщину.

ЬПиболее эффективное повышение твердости достигается при 
комплексном легировании Мо, Сг и другими элементами в при
сутствии А1 (38Х2МЮ), но и повышает хрупкость. Предельное 
повышение твердости не всегда сопровождается повышением 
износостойкости. Лучшую износостойкость имеет азотирован
ный слой с развитой зоной карбонитридов Fe3 (N, С); образование 

хрупкого нитрида Fe2N приводит к его выкрашиванию. Сопро

тивление износу зоны внутреннего азотирования в легированных 

сталях выше, чем у нитрида железа Fe3N, но и ниже, чем у 

карбонитрида (Fe, M e)3(N, С). Для деталей, работающих в кор

розионной среде и на износ при малых контактных нагрузках, 
требуется слой с развитой сплошной нитридной зоной, обеспе
чивающей высокое сопротивление коррозии и прирабатывав — 
мость трущихся поверхностей.

Для деталей, работающих при знакопеременных нагрузках в 
условиях умеренного износа при высоких давлениях, необходим 
азотированный слой, состоящий только из хорошо развитой зоны 
внутреннего азотирования. Он рекомендуется для деталей и 
штампового инструмента, работающих в режиме динамического 
изнашивания и ударных нагрузок. Легирование в этом случае



целесообразно осуществлять W, Mo, Cr, V (но без А1) и иметь HV 
=  600^850 (40Х, 40ХФА, 20ХЗМВФ, ЗОХНМФ, 18ХГТ, 40ХН2МА и 

АР-)-
Наличие в слое нитридной зоны и зоны внутреннего азоти

рования, обладающих бо'льшим удельным объемом, чем сердце-  
вина, приводит к образованию в нем высоких сжимающих оста — 
точных напряжений, что повышает предел выносливости а  на 
25 — 50% для гладких образцов и вдвое — для образцов с надрезом. 
При этом максимальное увеличение сг_ j наблюдается при отно — 
шении толщины слоя к радиусу, равном 0,1— 0,2 для образцов без 
концентраторов и 0,01 — для образцов с концентраторами.

Толщина слоя у деталей машин, работающих при высоких 
контактных нагрузках и имеющих в сердцевине сорбит отпуска, 
должна быть не менее 0,5 мм, иначе он будет продавливаться. Для 
штамповых инструментов горячего деформирования с повышен — 
ной вязкостью он рекомендуется 0,2 — 0,25, для инструментов 
холодного деформирования из Х12М — 0,08 — 0,12 мм, для реж у
щих инструментов из быстрорезов с HRC > 60 — 0,01—0,03 мм 
(иногда до 0,1 мм).

Из изложенного видно, что строение диффузионного слоя и 
его свойства зависят от марки стали, температуры процесса и 
состава среды (вида насыщения). Глубина диффузионного слоя 
зависит от времени выдержки, температуры и от состава стали 

(легированные, высоколегированные). Далее рассмотрим выбор 
режимов и технологий в зависимости от назначения изделий для 
отдельных видов процессов низкотемпературного насыщения.

2. Технология и режимы газового азотирования. Газовое 
азотирование является наиболее распространенным процессом 
низкотемпературного насыщения азотом или азотом и углеродом. 
Оно проводится в среде частично диссоциированного аммиака с 
добавками или без них при температурах 500 — 600° С и осущес
твляется в шахтных герметизированных печах типа США или
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камерных (колпаковых) печах типа СНА периодического действия 
(см. табл. П1.6), а также в конвейерных и толкательных печах 
непрерывного действия. Наибольшее распространение получили 
шахтные печи. В них весь цикл азотирования, включая нагрев, 
выдержку и ускоренное охлаждение садки до 150 — 250° С, про
водят при непрерывной подаче аммиака. Камерные печи делают 
с передвижной камерой и используют для одновременного азо — 
тирования нескольких крупных деталей.

Рис. 21. Схема установки для азотирования: 1 — баллон с аммиаком: 2 — фильтры; 
3 — испарители; 4 — отстойник для очистки газообразного аммиака; 5 — фильтр 
тонкой очистки и осушитель; 6 — ротаметр для измерения расхода газа; 7 — 
термопары; 8 — печь для азотирования; 9 — диссоциометр; 10 — манометр; И  — 
гидравлический затвор

Принцип работы установок для газового азотирования в ам 
миаке виден из схемы, приведенной на рис. 21. Изделия и 
контрольные образцы помещают в печь в сетчатых корзинах или 
на поддонах, так чтобы обеспечить свободное омывание азоти
руемых поверхностей газом. Печь закрывают, герметизируют, 
присоединяют шланги для подачи и отвода газа и производят 
продувку печи до полного вытеснения воздуха. Для снижения 
хрупкости слоя и экономии аммиака последний разбавляют азо — 
том до 70-80%  или предварительно диссоциированным аммиаком 

(N2 +  Н2). Для ускорения процесса в состав атмосферы печи

f r i t
| | l

d W i F l  4
Г - г —  i  4 1 :

77



можно вводить кислород (4 л на 100 л аммиака), воздух, углекислый 
газ и их смеси.

Состав отходящей из печи аммиачно — азотно — водородной 
смеси контролируется степенью диссоциации аммиака а , которая 
является эквивалентом насыщающей активности атмосферы (азот— 
ного потенциала). Она повышается с ростом температуры про
цесса и скорости подачи (расхода) аммиака. Автоматический 
контроль и регулирование степени диссоциации аммиака осу
ществляется диссоциометрами различных конструкций.

Выбор температуры определяется требованиями к твердости и 
толщине слоя [10]. При высокой твердости (более 800 HV) и 
небольшой толщине (до 0,4 мм) азотирование конструкционных 
сталей ведут при 500 — 520° С, что обеспечивает также высокий 
предел выносливости и самое минимальное коробление. При 
больших толщинах слоя и меньшей допустимой твердости тем — 
пературу повышают либо используют ступенчатый режим: сна — 
чала при 500 — 520° С при большой насыщающей способности 
среды, а затем при 540 — 600° С при меньшей ее активности за счет 
снижения скорости подачи аммиака. Для сталей, легированных 
титаном (1% и более), образующим твердые и устойчивые против 
коагуляции нитриды, температуру повышают до 600 — 650° С. Это 
ускоряет процесс при сохранении достаточно высокой твердости.

Длительность азотирования назначается в зависимости от 
требуемой толщины слоя и температуры [10] с учетом состава 
стали. Толщина слоя зависит от условий эксплуатации, твердости 
сердцевины. Рекомендуемые значения толщин приводятся в п.1 
данного раздела.

Конкретные режимы азотирования некоторых сталей и дета — 
лей из них приведены в табл. 8, 9.

78



Ре
ко

м
ен

ду
ем

ы
е 

ре
ж

им
ы 

га
зо

во
го

 
аз

от
ир

ов
ан

ия
 

в 
ам

ми
ак

е 
де

т
ал

ей
 

ма
ш

ин
 

из 
ко

нс
т

ру
кц

ио
нн

ы
х 

и 
не

рж
ав

ею
щ

их
 

ст
а\

ей
 

{2
5)

П
ри

м
ер

ы
де

та
ле

й

К
ул

ач
ко

вы
е 

ва
лы

 

Ги
ль

зы
 

ци
ли

нд
ро

в 
ди

зе
ле

й 

К
ол

ен
ча

ты
е 

ва
лы

Ш
пи

нд
ел

и 
дл

я 
оп

ор
 

ка
че

ни
я,

 
хо

до
вы

е 
ви

нт
ы

, 
ва

лы
, 

зу
бч

ат
ы

е 
ко

ле
са

 
ст

ан
ко

в

Н
из

ко
те

м
пе

ра
ту

рн
ая

 
ии

тр
о-

 
це

ме
нт

ац
ия

 
ш

ес
те

ре
н 

тр
ак

то
рн

ы
х 

дв
иг

ат
ел

ей

Т
ве

рд
ос

ть
,

H
V

10
00

-1
10

0

95
0-

10
00

75
0-

85
0

60
0

51
0-

61
0

61
0-

70
0

63
0-

72
0

64
0-

70
0

64
0

70
0

70
0

85
0-

95
0

60
0

Гл
уб

ин
а

сл
оя

,
мм

0,
4-

0,
5 

0,
5-

0,
8 

0,
35

-0
,4

 

0,
5-

0,
6

0,
25

 

0,
5-

0,
6 

0,
6-

0,
7 

0.
3

В
ы

де
рж


ка

, ч

48
-6

0

12
+4

2

40
-5

0

25 35

18
-2

4

50
-6

0

25
+3

0

3-
5

8-
10

Т
ем

пе
ра

ту


ра 
аз

от
ир

о
ва

ни
я,

 °
С

50
0-

52
0

51
0+

54
0*

49
0-

51
0

51
0+

54
0

51
0

51
0

51
0+

54
0

60
0

57
0

«9 — ̂ 5о. 2 

2  <->

38
X

2M
IO

A

38
Х

2М
Ю

А

18
Х

2Н
4В

А

40
Х

Н
2М

А

40
Х

40
Х

Ф
А

18
Х

ГТ

40
Х

Н
2М

А
38

Х
2Н

2М
А

38
Х

Н
ЗМ

Ф
А

40
Х

2Н
2М

А
30

Х
Н

2М
Ф

А
28

Х
Н

ЗМ
Ф

А

30
Х

Т
2

45
Х

, 
38

Х
С

79



П
ро

до
лж

ен
ие

 
та

бл
иц

ы 
О

П
ри

м
ер

ы
де

та
ле

й

Ло
па

тк
и 

на
пр

ав
ля

ю
щ

ег
о 

ап
па

ра
та

 
ту

рб
ин

, 
ра

бо
та

ю
щ

их
 

на
 

эр
оз

ио
нн

ы
й 

из
но

с  
в 

ко
рр

оз
ио

нн
ой

 
ср

ед
е

1 К
ла

па
ны

 
ди

зе
ле

й

Т
ве

рд
ос

ть
,

H
V

90
0

10
00

-1
05

0
90

0-
95

0
78

0-
88

0

85
0-

90
0

 ̂
10

00
-1

10
0

90
0-

10
00

85
0-

90
0

Г
лу

би
на

сл
оя

,
м

м

0,
25

0,
10

- 0
,1

2
0,

25
-0

,3
0

0,
30

-0
,4

0

0,
25

-0
,3

0

0,
2-

0,
25

0 ,
1 -

0,
2  

0
,1

-0
,2

В
ы

де
рж


ка

, ч 24 
1

48

12
+2

0

50
-6

0

56
-6

0
25

+3
5

Т
ем

пе
ра

ту


ра 
аз

от
ир

о
ва

ни
я,

 °
С

50
0

50
0

55
0

60
0

53
0+

58
0

56
0

55
0

57
5+

63
0

М
ар

ка
ст

ал
и

03
Н

18
К

9М
5Т

20
X

13

30
X

13

12
Х

18
Н

9Т
 

08
X

18
Н 

Ю
Г

4Х
14

Н
14

В
М

80



Ре
ко

м
ен

ду
ем

ы
е 

ре
ж

им
ы 

аз
от

ир
ов

ан
ия

 
в 

ам
ми

ак
е 

ин
ст

ру
м

ен
т

ал
ьн

ы
х 

ст
ал

ей
 

[2
5]

5

X
S

5о.
6  !

5 л sч? О и
>*Ф s
l o g .  

К & g

£ - >

s
•a *А рз 
 ̂ 2 * 2 

* &
g &U 
S4) c3 H ft

S
S -

s

00 S^ >0 a  0.
£ ©<N <N
X X

©
и

i  *Ж in
X -m (J
rT S 
X X r- r̂

О
Cl§ s | 5PQ «  £  2in m m ci

X X X X
r j -  t*- T f m

n U 
A ® 0  © |  2 2  

o o  < ;  с о  t o  
PQ 05 PQ «
r S  CO (N
X X X X<o rt- m tj-

г'
CO

ft

ft0ft

<

73ft
С

81

аз
от

ов
од

ор
од

но
и 

см
ес

и 
тв

ер
до

ст
ь 

сн
иж

ае
тс

я 
до 

11
00

—
12

00
 

H
V,

 н
о 

ра
бо

то
сп

ос
об

но
ст

ь 
по

вы
ш

ае
тс

я 
в 

2 
— 

4 
ра

за
. 

2) 
Ш

та
мп

ов
ы

е 
ст

ал
и 

ио
д 

аз
от

ир
ов

ан
ие

 
пр

ох
од

ят
 

за
ка

лк
у 

с 
по

ни
ж

ен
ны

х 
те

м
пе

ра
ту

р,



К
ра

т
ко

вр
ем

ен
но

е 
аз

от
ир

ов
ан

ие
 

с 
до

ба
вк

ам
и 

уг
ле

ро
до

со
де

рж
ащ

их
 

га
зо

в 
]2

5]

П
ри

м
еч

ан
ие

Пе
ре

д 
аз

от
ир

ов
ан

ие
м 

де
та

ли
 

об
ез

ж
ир

ит
ь 

в 
па

ра
х 

тр
их

ло
рэ

ти
ле

на
 

ил
и 

др
уг

их
 

ра
ст

во
ри

те
ля

х*
*

По
сл

е 
ок

он
ча

ни
я 

де
та

ли
 

ох
ла

ж
да

ть
 

в 
св

ет
ло

ка
ля

щ
ем

 
ма

сл
е 

ил
и 

в 
по

то
ке

 
за

щ
ит

но
го

 
га

за

Ст
еп

ен
ь 

ди
сс

оц
иа

ци
и 

ам
ми

ак
а 

30
-6

0%

В
ыд

ер
ж

ка
, 

ч 
j

0,
5-

1

0,
5-

3 та-

2-
10 i-
6

и1 О о
т ? О О >-п О о

£  % тао.
1/1 ОюV)

vi

• 13а
#

** к
та
§ао

<м
Z

<м
я z

«0
Xт*и

Пр
од

ук
ты

 
пи

ро
ли

за
 

ке
ро

си
на

, 
ил

и 
си

нт
ин

а 
(5

0%
) 

+ 
N

H
j(

50
%

£
2та
ота
X

А
мм

иа
к 

+ 
50%

 
эн

до
га

за
 

(40
% 

Н
2 

+ 
20%

 
СО

 
+ 

4С

А
мм

иа
к 

+ 
50%

 
эк

зо
-э

нд
< 

(20
% 

Н
2 

+ 
20%

 
СО

 
+ 

6С
 

с 
то

чк
ой

 
ро

сы
 

0 
°С

А
мм

иа
к 

+ 
33%

 
эк

зо
га

за
 

(90
% 

+ 
10%

 
СО

)*
**

таXта
ОС.с
0
+
*та
S
S

1

Xф
*оТ.

4S
О

$
S
23

I

о.
С

а- ю
S I Р-

82

За 
ру

бе
ж

ом
 

пр
оц

ес
с 

на
зы

ва
ет

ся
 

"н
ит

ро
н"

, 
вз

ры
во

оп
ас

ен
.

П
ро

це
сс

 
не

вз
ры

во
оп

ас
ен

, 
не

до
ро

го
й.

 Т
ол

щ
ин

а 
ни

тр
ид

но
го

 
сл

оя
 

7 
— 

25 
м

км
,



Газовое азотирование в аммиаке с добавками углеродосодер —

жащих газов (табл. 10) проводят обычно при 56 0 - 580°С в те
чение 0 ,5—6ч. Добавками могут служить: 1) 50% эндогаза или 50% 
метана (это низкотемпературная нитроцементация); 2) 50% экзо — 
газа; 3) 50% пропана; 4) 50% продуктов пиролиза керосина, синтина 
или спирта. В этом случае на поверхности изделий вместо хрупкой
Е — фазы Fe3N образуется менее хрупкая карбонитридная зона 
Fe3 (N, С) толщиной 7 — 25 мкм. Такой слой обладает не менее 
высокой твердостью, износостоек, имеет хорошие противоза
дирные свойства и повышенный предел выносливости. Этот 
процесс рекомендован для замены жидкого азотирования (циа — 
нирования) при упрочнении кулачковых и коленчатых валов, 
шестерен, деталей станков, точной механики, штампового ин
струмента и режущего инструмента из быстрорезов. Недостатком 
этих процессов (за исключением азотирования в аммиачно — 
пропановой смеси) является большое содержание горючих газов

(СО, Н2) в среде и ее взрывоопасность ниже 700° С, что заставляет 
применять меры безопасности, ведущие к усложнению кон
струкции печей (пламенный затвор у дверцы печи) и значитель

ным затратам времени для нагрева печи до 800° С и ее последу

ющего охлаждения до 570° С. В схему установки вводится у с 
тройство для контроля углеродного потенциала.

Т а б л и ц а  11

Способы местной защиты от азотирования

Способ защиты
Толщина наносимого 

слоя, мм

Гальваническое лужение 
Гальваническое никелирование 
Гальваническое цинкование 
Гальваническое биметаллическое покрытие: 

свинец - цинк, медь - свинец, 
никель - свинец

Обмазки:
Свинцово - оловянистая пыль{60;40) разбавляется 
на смеси: пять частей растит, масла, одна часть 
стеарина, две части свиного сала, две части смолы, 
одна часть хлористого цинка + жидкое стекло 
(2 -кратное нанесение) с последующей сушкой 
100-120 *С

0,01 - 0,02 
0,05 - 0,06 
0,04 - 0,05

1-й металл—0,005 
1-й металл—0,015

1 - 2
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Технология подготовки деталей машин из конструкционных 
сталей к газовому азотированию описана в учебнике [10], а состав 
защитных слоев при местном азотировании приводится в табл. 11. 
Перед азотированием детали и инструменты должны быть тща
тельно обезжирены электрохимическим методом, промывкой в 
бензине. Поверхности высокохромистых сталей для удаления с 
них пленки Сг2Оэ перед азотированием подвергают травлению в 
водном растворе соляной кислоты или в рабочее пространство 
печи вводят хлористый аммоний NH4C1.

3. Технология и режимы ионного азотирования. Ионное 
азотирование (азотирование в тлеющем разряде) осуществляется 
в специальных установках, включающих герметизированный кон — 
тейнер, вакуумную систему, блок электропитания, оборудование 
для подачи насыщающих газов, приборы контроля и регулиро — 
вания температуры (рис. 22). Технические характеристики их 
приведены в табл. П1.7. В разряженной атмосфере насыщаю
щего газа между деталями, подключенными к отрицательному 
электроду (катоду), и стенкам контейнера (анод) возбуждается 
тлеющий разряд, сопровождающийся образованием положи
тельных ионов аммиака и азота. Ионы газа бомбардируют повер — 
хность деталей и насыщают ее. Процесс проводят в два этапа.

ю

о-/ООО в

Рас. 22. Схема электропечи ионного азотирования ОКБ— 1556:1,2 — нагревательные 
вакуумные камеры (анод): 3 — подвеска с деталями; 4 — термопара: 5 — 
обрабатываемые детали (катод); 6, 7 — разъединитель; 8 — тиристорный источник 
питания; 9 — блок измерения и регулирования температуры; 10 — газоприготови — 
тельная установка; И  — вакуумный насос; 12 — вытяжная вентиляция
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На первом этапе (катодное распыление) в течение 15 — 40 мин 
при напряжении 1100— 1400 В и давлении 13 — 133 Па (0,1 — 1,0 мм

рт. ст.) поверхность детали разогревается до 300 — 400° С, ионная 
бомбардировка очищает от окисных пленок и активизирует ее, Во 
второй стадии при напряжении 350 — 500 В и давлении газа 400 — 
650 Па поверхность разогревается до рабочей температуры (500 —

530° С), на ней адсорбируется слой нитридов железа, которые под 
действием ионной бомбардировки разлагаются с образованием 
активного азота, диффундирующего в металл. Продолжитель
ность стадии насыщения зависит от требуемой толщины слоя и 
колеблется от 1 до 24 ч. Охлаждение деталей производится в

камере печи до 150 — 200° С при давлении 13 —65 Па в течение 1 — 
2 ч.

Перед азотированием детали тщательно обезжиривают, уста
навливают в приспособления, на них же размещают металличес
кие и диэлектрические экраны на расстоянии около 0,5 мм от 
неазотируемых поверхностей. Собранную садку деталей разме
щают в камере печи и подключают ее к катоду. Для деталей 
сложной формы для равномерного насыщения прибегают иногда 
к использованию профилированных анодов.

Процесс ионного азотирования чаще проводят в следующих 
средах: 1) для деталей простой формы — в диссоциированном 
аммиаке (25% N 2 +  75%Н2); 2) для деталей сложной формы — 
сначала (1/3 времени азотирования) в диссоциированном амми
аке, затем в смеси азота (80 — 90%) с аммиаком (20—10%), что 
обеспечивает равномерный упрочненный слой. Основные тех
нологические параметры для режимов 1 и 2 приведены в табл. 12.

Возможны и другие газовые и температурные режимы ион
ного азотирования. Так, для получения хорошо развитого карбо —
нитридного слоя Fe3(N,С) к аммиаку добавляют пропан (8— 10%), 
а для подавления образования нитридной зоны процесс ведут в 
80 — 90% аргона и 20—10% аммиака. На заводах внедрен процесс

ионного азотирования при температурах 350 — 400° С в атмосфере 
полностью диссоциированного аммиака инструментов из быс
трорежущей стали (червячные фрезы, сверла, развертки, про
тяжки и т.п.) с образованием нехрупкого азотированного слоя 
толщиной 8 — 20 мкм и твердостью 1100— 1250 HV, что повышает 
стойкость инструмента в 1,5 —2,0 раза.
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Т а б л и ц а  12

Основные технологические параметры ионного азотирования деталей

Марка
стали

Тем-
пе-
РаТ)
°С

Газо
вый
ре

жим

Выдержка, ч, для получения слоя 
толщиной, мм Твер

дость,

H V0,15-
-0,20

0 ,20-
0,25

0,25-
-0,30

0,30-
0,35

0,35-
-0,40

40Х 520 1,2 4-5 7-9 9-12 12-15 15-18 500-550
40ХФА 520 1 4-5 6-8 9-12 15-18 -

2 4-5 6-8 8-10 12-15 15-18 510-560
18ХГТ 530 1,2 4-5 6-8 9-12 15-18 - 620-680

550 1,2 3-4 4-5 6-8 9-12 15-18 530-600
ЗОХЗМФ 530 1 4-5 6-8 9-12 15-18 - 700-760

530 2 4-5 5-7 6-8 9-12 15-18
38Х2МЮА 550 1,2 4-5 5-7 7-9 9-12 15-18 900-950

Ионное азотирование, по сравнению с печным, ускоряет 
диффузию  в 1,5 —2,0 раза, позволяет получить диффузионный  
слой регулируемого состава и строения, характеризуется незна — 
чительной деформацией и высоким классом чистоты поверхности, 
дает возможность проводить азотирование без дополнительной 
депассивирующей обработки высокохромистых сталей, значи
тельно сокращает время и повышает экономичность процесса.

4. Технология и режимы азотирования в жидких средах. 
Азотирование в жидких средах заключается в диффузионном  
насыщении стали азотом и частично углеродом в жидких распла — 
вах различных солей, содержащих цианистую группу (CN). Оно, 
в отличие от газового азотирования, позволяет интенсифициро
вать процесс нагрева до заданной температуры, значительно 
сократить время насыщения и уменьшить деформацию изделий. 
После жидкого азотирования делают только доводку деталей до 
классных размеров.

В состав оборудования для осуществления процесса, кроме 
печей — ванн с электрическим или газовым обогревом и бортовы — 
ми вентиляционными отсосами вредных выделений, входят ванны

для обезжиривания, предварительного подогрева до 350 — 450 С 
(дабы исключить захолаживание расплава солей), охлаждения и

промывки деталей от налипших солей в горячей (80° С) воде. Для 
приготовления ванн жидкого азотирования используют азот —
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кокислые соли N a N 0 3, K N 0 3, N a N 0 2, K N 0 2, соли содержащие 

цианиды NaCN, KCN, K4Fe(CN)g, Ca(CN)2 , а также щелочные 
дианиты, например, KNCO, получаемый при сплавлении карба
мида (мочевины) (NH2) 2CO и  поташа К2СОз. Рабочие составы 
ванн могут быть различными.

До недавнего времени процесс вели в основном в ваннах на 
основе цианидных солей NaCN (30-50% ) с добавками 15-30%  
Na2C 0 3 и нейтральных составляющих NaCl, NaOH, КОН (15 — 
20%), которые понижают температуру плавления ниже рабочей и 
снижают концентрацию ядовитой группы CN до 26 — 28%. Иногда 
применяли ванны на основе желтой кровяной соли K4Fe(CN)g, но 
она склонна образовывать пористость поверхностного слоя. Про — 
цесс насыщения в указанных ваннах часто называют низкотем
пературным цианированием. Оно используется в основном для 
дополнительной обработки инструментов из быстрорежущих сталей 
(сверла, метчики, протяжки и т.п.) после шлифования и заточки с 
насыщением в основном азотом на малую  глубину (0,01 —0,04 мм) 
при температуре 550 — 560° С в течение весьма короткого времени 
(15 — 40 мин). Низкотемпературное цианирование инструментов 
повышает теплостойкость, задиростойкость и износостойкость, 
чт о увеличивает срок эксплуатации их до переточки в 1,5 — 3 раза. 
Состав ванн и  зависимость длительности от глубины насыщения 
приводится в табл. 13, 14.

Т а б л и ц а  13

Составы ванн для низкотемпературного цианирования /16/

До
сос
тава

Массовая доля 
активных солей, %

Массовая доля 
неактивных солей, %

Темлерат.
плавле

ния,
°С

Скорость 
истощения 
активных 

солей, % /чNaCN к 4 Fe(CN^ Na2 C 03 NaCl KON

1 SO - 32 18 - 515 0,6

2 30 - 45 25 - 535 0,5

3 - 90 - - 10 500 1,25

4 - 75 - - 25 490 0,50
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Т а б л и ц а  14

Зависимость глубины слоя от времени выдержки и состава ванн 
низкотемпературного азотирования [16]

Выдержка,
мин

Глубина слоя, мм, при массовой доле цианистых солей, 
%

90 50 30

5 0,008 0,006 0,006

15 0,020 0,018 0,015

30 0,035 0,030 0,030

45 0,037 0,035 0,035

60 0,045 0,043 0,040

В настоящее время наибольшее распространение получило 
жидкое азотирование в ваннах с рабочим составом (44 — 46% 
NaCN) +  (42 — 45% KCNO) +  Na2C 0 3 (остальное), которое и с 
пользуется на различных деталях машин (коленчатые и кулачко — 
вые валы, шестерни, шпиндели станков, шнеки и пр.), штампах, 
пресс-формах литья под давлением из низкоуглеродистых, сред— 
неуглеродистых легированных, штамповых и нержавеющих ста — 
лей при насыщении их на глубину 0,15 — 0,5 мм, а также инстру
ментов из быстрорежущих сталей на глубину 0,05 — 0,12 мм. 
Ж идкое азотирование в ряде случаев у  нас проводят в ваннах на 
основе карбамида (NH2)2 СО (56%) с добавками соды На2С 0 3или 
поташа К2СОэ. В исходном состоянии карбамид, в отличие от 
цианидов, не ядовит, но в процессе работы и в этом случае в 
жидком расплаве образуются ядовитые цианистые соли, но в 
меньшем количестве (1—8%), чем в цианидцианатных ваннах. В 
процессе работы содержание цианидов истощается, поэтому для 
корректировки состава каждые два часа состав ванн корректи
руется добавкой NaCN. Процесс жидкого азотирования в циа — 
нидцианистых ваннах, разработанный в ФРГ, часто называют 
тенифер-процессом. Отличительной особенностью его является 
продувка расплава воздухом (кислородом), что позволяет в извес — 
тной мере регулировать его активность (азотный потенциал), 
ускорить азотирование, обеспечить его равномерность в объеме 
ванны и проведение процесса в титановых тиглях, исключающих
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образование K4Fe(CN)6. Более детальные сведения о составе ванн 
жидкого азотирования приводятся в [25].

Температуру и продолжительность насыщения азотом и час
тично углеродом при проведении тенифер — процесса определяют 
по диаграммам преимущественных режимов. Для некоторых ста — 
лей они приведены на рис. 23. При насыщении конструкционных

сталей его обычно проводят при 550 — 580° С в течение 1 — 3 ч (для 
тонкостенных деталей 30 мин — 1 ч, для крупных деталей 3 — 5 ч). 
Рекомендуемые режимы и получаемые характеристики диф ф у
зионного слоя для некоторых сталей приведены в табл. 15.

V / ~ /  Г Г -Г -Л
/  / 4 й х ,  -40ХИ

5 4 0  5 6 0  5 8 0  6 0 0  5 4 0  5 6 0  5 8 0  6 0 0  S 4 0  5 6 0  5 8 0  6 0 0  

Т ем п ера т ура  а З о т а р о £ о н и я / °С

Рис. 23. Диаграмма преимущественных режимов жидкостного азотирования сталей: 
J — зона пористых слоев: 2 — зона, обеспечивающая высокое качество слоя; 3 — 
зона недостаточно развитого слоя

Поверхностная зона диффузионного слоя представляет собой 
оксикарбонитридную £ — фазу (Fe, M)2_3(N, С, О), содержащую  
5 -  6% N, до 4,0% С и "3% О. При неудачно выбранном режиме эта 
зона нередко содержит поры, полностью или частично заполнен — 
ные оксидами железа Fe20 3, что значительно снижает твердость и 
кон тактную прочность. Зона внутреннего азотирования состоит 
из высокотвердого азотистого а  — раствора с выделениями в нем 
нитрида (Fe, Me)4N (у' — фазы) игольчатой формы, тонкодиспер — 
сных нитридов легирующих элементов и исходных карбидов. В 
зависимости от режима термообработки до азотирования и р е 
жима охлаждения с температуры жидкого азотирования а  — фаза 
может быть пересыщена и углеродом, и азотом (азотистый мар — 
тенсит).
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В СССР предложены ванны на основе смеси цианата калия 
KCNO (75 — 85%) и карбоната калия К2СОз (15 — 25%). Процесс 

насыщения в них называют карбонитрацией. Она, как и низко — 
температурное цианирование, используется для обработки в ос — 
новном режущих инструментов из быстрорежущих сталей при 
550 — 560° С с выдержкой около 20 мин. Глубина диффузионного 
слоя такая же, как и при цианировании; структура — темнотра — 
вящаяся зона — мартенсит, дисперсные карбонитриды легиру
ющих элементов и карбиды, легированные азотом. В ваннах для 
карбонитрации концентрация наиболее опасной составляющей 
(группы CN) значительно ниже, чем в ваннах для низкотемпера — 
турного цианирования.

В целом жидкостное азотирование в 1,5 — 2 раза производи
тельнее газового, дает несколько меньшую твердость, но по 
износостойкости не уступает ему. Однако токсичность примени — 
емых солей, сложность обезвреживания цианистых отходов и 
контроля состава ванн ограничивают его применение.

Кроме описанных в цикле ХТО могут применяться сульфоа — 
зотирование, борирование, хромирование и другие процессы. 
При необходимости их разработки следует обратиться к книге Ю. 
М. Лахтина и Б. Н. Арзамасова [24].

В записке по данному разделу 8.2 следует:
— обосновать необходимость и выбрать один из способов 

поверхностного упрочнения в связи с общей технологией упроч
няющей обработки;

— кратко описать ф изико-химическую  сущность процесса и 
особенности формирования структуры и свойств диффузионного 
слоя;

— описать технологию проведения и привести ее режимы 
(температуру, длительность, состав насыщающей среды, способ 
охлаждения, подготовительные и заключительные операции) и 
получаемые свойства;

— привести схематическую зарисовку микроструктуры диф — 
фузионного слоя.
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9. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ, 
СВЯЗАННЫЕ С ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ

Кроме описанных выше основных операций термической и 
химико — термической обработки при изготовлении деталей ма — 
шин и инструментов в термических цехах выполняют дополни — 
тельные и вспомогательные операции, которые оказывают зн а
чительное влияние на эксплуатационные свойства изделий, их 
товарный вид, или без которых невозможно проведение основных 
операций термообработки. В зависимости от назначения они 
могут выполняться перед основными, между ними или как ф и 
нишные в конце изготовления. В курсовой работе они должны 
найти отражение в карте технологического процесса и кратко 
описаны в записке с указанием их назначения.

Рассмотрим сначала некоторые наиболее часто выполняемые 
вспомогательные операции.

1. Очистка изделий от следов жира, масла, смазочно — охлаж
дающих жидкостей и загрязнений перед закалкой и ХТО, а также 
для удаления остатков солей и пригоревшего масла на закаленных 
деталях и инструментах производится путем промывки их в

течение 3 — 5 мин в горячих (60 — 80° С) щелочных ваннах [8, 16], 
представляющих водный раствор NaOH (8—10%) с добавками 
тринатрийфосфата Na3 Р 0 4 (1,5 — 2%) и жидкого стекла Na2 S i0 3 
(0,2 — 0,5%). Для этого используются также 3% — е водные растворы 
каустической соды и 10% — е водные растворы кальцинированной 
соды. Допускается применение моющих средств синтол ДС — 10 и 
ДС —20, препаратов вертолин — 74 с обязательной последующей 
обмывкой теплой водой и сушкой.

2. Удаление окалины после окончательной термообработки 
(отпуска) достигается травлением в подогретых растворах НС1 
(18 — 20%) в течение 18 — 20 мин с последующей нейтрализацией в

ваннах с горячими (60 — 80° С) растворами 2% —й кальциниро
ванной соды (химическая очистка). Травление высокопрочных 
сталей категорически запрещено и з - з а  снижения свойств.

Для удаления окалины и окислов чаще всего используют 
гидропескоструйную обработку смесью воды и кварцевого песка 
или электрокорунда А12 Оэ (400 г/л) в гидропескоструйных аппа — 
ратах (гидроочистка). Наиболее тщательная очистка поверхностей 
достигается дробеструйной (дробеметной) обработкой (дробь зер —
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нистостью 0,3 —0,8 мм подается под давлением 50 — 60 МПа в 
течение 15 — 30 мин) с предварительной вываркой в кипящей воде.

3. Пассивирование проводят после всех видов очистки в 
водных растворах нитрита натрия (1 — 1,5%) с добавками кальци

нированной соды при температуре 70 — 80° С. Ему подвергают 
обычно инструменты и некоторые детали машин для предохра — 
нения от коррозии в условиях цеховой атмосферы.

4. Правка покоробленных при закалке инструментов и деталей 
машин стержневой формы производится на ручных винтовых 
прессах в нагретом состоянии до температуры, не превышающей 
температуру отпуска, путем постепенного надавливания на вы — 
пуклую часть, после чего их оставляют под давлением до полного 
охлаждения. Для правки крупных деталей (например, коленчатых 
валов) применяют мощные гидравлические прессы. Некоторые 
инструменты (развертки, сверла и т.п.) можно править сразу после 
закалки ударами рихтовального (медного) молотка по прогнутой 
части при расположении инструмента на подушке из мягкого 
металла.

Способ рихтовки применим и для правки деталей небольшой 
толщины, имеющих плоскую форму. При этом положенная на 
плиту деталь выстукивается быстрыми и легкими ударами бойка 
рихтовального молотка по той стороне, где имеются впадины. 
Лучше правятся изделия с вязкой сердцевиной из цементуемых и 
из углеродистых инструментальных сталей с несквозной прока — 
ливаемостью, а также высоколегированные стали, содержащие 
после закалки повышенное количество остаточного аустенита.

Некоторые закаленные детали сложной формы правке не 
поддаются. Для них целесообразно совмещать правку с закалкой, 
применяя закалку в штампах. Правку можно производить и во 
время отпуска деталей в заневоленном состоянии (пружины на 
оправке).

Из дополнительных операций термообработки наиболее 
распространены следующие.

1. Дополнительный отпуск предназначен для уменьшения 
внутренних (остаточных) напряжений, возникающих при заточке 
и шлифовании инструмента в тонких (несколько десятых долей 
мм) поверхностных слоях. Наличие растягивающих шлифовочных 
напряжений существенно снижает усталостную прочность и кор — 
розионную стойкость, особенно на изделиях с высокой твер
достью из высокоутлеродистых сталей. Дополнительному отпуску
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обычно подвергают режущие и штамповые инструменты и неко — 
торые низкоотпущенные детали машин (подшипники качения, 
шейки коленчатых валов и пр.). Температура дополнительного 
отпуска не должна превосходить температуру ранее проведенного

основного отпуска и чаще всего составляет 140—160° С, время 
выдержки 0,5 — 2 часа.

2. Азотирование или цианирование в жидких средах про —
водят на режущих и штамповых инструментах и некоторых 
деталях машин для дополнительного упрочнения поверхностного 
слоя на глубину несколько сотых долей мм с целью повышения 
предела выносливости, износостойкости, задиростойкости и других 
эксплуатационных качеств на окончательно готовых деталях. При 
этом снимаются шлифовочные напряжения и отпадает необхо — 
димость в дополнительном отпуске, но требуется промывка для 
очистки от солей. Выбор сред (варианта ХТО) и режимов такой 
обработки для различных инструментов приведен в книге [8] и 
описан выше (см. п. 8.4).

3. Оксидирование заключается в контролируемом окислении 
поверхности инструментов и деталей машин при нагреве их до

480 — 570° С с целью повышения коррозионной стойкости и и з 
носостойкости, улучшения товарного вида продукции. Оксиди
рование снимает шлифовочные напряжения, вызывает дополни
тельное старение после азотирования и цианирования, что повы — 
шает твердость поверхности на 100 — 400 HV, уменьшает адгезию  
и коэффициент трения при работе инструмента. Способы и 
режимы проведения оксидирования кратко описаны там же [8].

10. ДЕФЕКТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Дефекты изделия — это отклонения от нормального качества, 
предусмотренного государственными стандартами (ГОСТами), 
отраслевыми стандартами (ОСТами) и техническими условиями 
(ТУ) на поставку продукции заказчику, что отражается в чертежах 
в виде технических требований на детали, узлы и изделия. 
Наличие дефектов в готовых деталях ведет к снижению степени 
годности при использовании их по назначению или к полной 
невозможности такого использования — браку. Брак может
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явиться следствием наличия в готовых деталях или полуфабри — 
катах дефектов чисто металлургического происхождения (рако — 
вины, волосовины и пр.), дефектов горячей и холодной обработки 
давлением и, наконец, следствием нарушения деействующей тех — 
нологии термической обработки или неверно назначенных р е 
жимов ее проведения. Некоторые дефекты могут быть исправлены 
повторной обработкой.

Неправильно проведенная термообработка может вызвать 
различные дефекты. Наиболее распространенными дефектами 
при закалке деталей машин и инструментов являются: пережог, 
перегрев, недостаточная твердость, пестрота твердости, обезуг
лероживание и окисление поверхности, коробление (поводка) 
деталей и трещины. При цементации и нитроцементации в о з
можны следующие дефекты: сплошная или разорванная цемен — 
титная сетка по границам бывших аустенитных зерен, крупные 
(d > 1 мкм) изолированные включения карбидов и нитридов в 
поверхностном слое, "темная составляющая" (продукты внутрен — 
него окисления) в диффузионном слое нитроцементованных де — 
талей, крупнозернистость, обезуглероживание поверхностного 
слоя или образование сплошной корки карбидов на поверхности. 
Характерными дефектами азотированных деталей являются:
а) хрупкость и шелушение поверхностного слоя, ведущие к 
образованию мелкой сыпи и густой сетки мелких трещин при 
доводочных операциях, что связано с наличием утолщенной зоны
£ — фазы, б) пористость зоны внутреннего азотирования, возни
кающая при повышенной температуре и времени выдержки при 
азотировании.

Сущность указанных дефектов приводится в учебной и спра — 
вочной литературе [8, 9, 10, 15], а также описана выше при 
назначении режимов термообработки, которые выбираются с 
учетом их недопущения при обработке. В [8, 15, 24] описаны и 
некоторые другие специфические дефекты, возникающие при 
термообработке отдельных деталей и инструментов.

Высокое качество термообработанных деталей обеспечива
ется как обоснованным назначением технологических режимов, 
так и соответствующим техническим контролем технологических 
процессов термообработки и качества продукции. Объектами 
контроля качества продукции являются исходные материалы 
(входной контроль), детали на отдельных этапах их термообра
ботки (промежуточный контроль), и готовые детали (окончатель —
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ный или выходной контроль). Контроль осущетвляется в соответ — 
ствии с техническими требованиями чертежа, в которых п ер е
числены объекты контроля, контролируемые характеристики и 
средства контроля, процент контроля от партии, допускаемый 
разброс в свойствах. Контроль может быть 100% — м (для продук
ции ответственного назначения) и выборочным.

10.1. КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ТЕРМООБРАБОТКИ

1. Контроль и регулирование температуры печного про
странства печей осуществляется обычно автоматическими элек
тронными потенциометрами (ЭП) с записью температуры на 
дисковой диаграмме или ленте и регулирующим устройством, 
включающим или выключающим печь при отклонении темпера — 
туры от заданной на некоторую малую величину.

Датчиками потенциометров служат термопары, изготовлен
ные из двух зачехленных проволочек разнородных сплавов: хро —

мель —алюмель (ХА) — для регистрации температур до 1100° С,

хромель—копель (ХК) — до 600° С, платинородий —платина (ПГТ)

— до 1600° С и др. "Горячий спай" проволочек термопары р аз
мещается в печи, а холодный — подключается к потенциометру, 
установленному на щите управления температурным режимом. 
Показания термопар соответствуют электродвижущей силе, воз — 
пикающей в термопаре, и регистрируются потенциометром по 
шкале градуировок ХА, ХК, ПП. В печах периодического действия, 
как правило, устанавливается одна термопара. Распределение 
температуры всего печного пространства изучается предвари
тельно, по результатам такого измерения регламентируется р ас
пределение садки на площади пода печи. В методических и 
конвейерных печах, имеющих различное заданное распределение 
температуры по зонам, контроль и регулирование температуры 
производится для каждой зоны с использованием многоточечных 
потенциометров.

Регистрация температуры может осуществляться непосред
ственно милливольтметрами, датчиками которых являются тер 
мопары указанных типов. Регулирование температурного режима 
печи в этом случае осуществляется обычно вручную с помощью 
реостатных устройств, смонтированных на печи.
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Для контроля температуры нагрева внепечных процессов 
(например, при поверхностной закалке) используются оптические 
и фотоэлектрические пирометры. Однако точность регистрации 
температуры ими недостаточно высокая, а средства регулирова — 
ния температуры на основе этих приборов ненадежны. Регули
рование таких процессов ведется обычно по другим параметрам, 
связанным с температурой.

2. Контроль углеродного потенциала при газовой цемента
ции с использованием жидких карбюризаторов осуществляется 
по числу капель, подаваемых в рабочее пространство печи в 
минутах (см. пункт 8, 1). Процесс можно контролировать по виду 
факела при горении отходящих газов, длина которого должна быть 
150 — 300 мм, цвет пламени — оранжевый или желто — оранжевый 
без копоти.

При цементации в газовой среде (например, эндогазе с добав — 
ками природного газа) контроль и регулирование насыщающей 
способности среды проводят по содержанию паров воды, харак
теризуемому точкой росы, либо по содержанию С 0 2 с помощью 
приборов, использующих инфракрасное излучение. Принцип 
работы системы регулирования углеродного потенциала в таких 
печах описан в работе [24].

3. Контроль расхода газа при азотировании осуществляется 
ротаметром, давление — манометром, а его состав, определяющий 
азотный потенциал,— по степени диссоциации аммиака в отхо — 
дящей из печи аммиачно — азотно — водородной смеси с помощью 
ручных или автоматических диссоциометров и другими методами, 
описанными в работе [24]. Требуемая степень диссоциации ам 
миака сильно зависит от температуры процесса, измеряемой 
термопарой и регулируемой потенциометром, как описано в п. 1, 
и устанавливается опытным путем с отражением в технологичес
кой инструкции.

4. При нагреве под закалку и ступенчатой закалке в расплаве 
солей и селитр контролируют температуру ванн (как описано 
ранее) и их обезуглероживающую активность. Основным сред
ством предотвращения обезуглероживания является периоди
ческое раскисление (ректификация) ванн различными вещества — 
ми [8]. Периодичность раскисления зависит от температуры 
ванны, состава раскислителей и устанавливается опытным путем, 
что отражается в технической документации термического цеха 
(обычно через несколько часов непрерывной работы).
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5. Контроль закалочных масел производится периодически 
(обычно один раз в три месяца). Контролируют содержание воды 
(не более 0,1%), механических примесей (не более 0,15%) и

кинетическую вязкость при 50° С, которая для масел И12А, И20А, 
И30А (ГОСТ 20799 — 75) должна быть не более 33 сантистоксов. 
При превышении указанных норм производят регенерацию масел 
и очистку от механических примесей или добавляют свеж ее масло.

10.2. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ДЕТАЛЕЙ
И  ИНСТРУМЕНТОВ

В термических цехах предприятий применяют разнообразные 
методы и виды контроля продукции. Наиболее распространены  
следующие:

1. Контроль твердости является самым распространенным и 
универсальным способом контроля. Ее определяют при входном, 
промежуточном и окончательном контроле полуфабрикатов и 
изделий.

Определение твердости стальным закаленным шариком по 
Бринеллю (ГОСТ 9012 — 59) производится на приборе типа ТШ 
(твердомер шариковый). Этим методом испытываются главным 
образом поковки, отливки, улучшенные и нормализованные круп — 
ные изделия и прокат из черных и цветных металлов с твердостью 
от 8 до 450 НВ. При толщине испытуемого образца ft 2 6 мм из 
черных металлов диаметр шарика V  берется 10 мм, нагрузка Р — 
3000 кг, время выдержки под нагрузкой — 10 с. Число твердости 
устанавливается по диаметру отпечатка d с использованием таб — 
лицы и обозначается НВ. При иных условиях испытания, огово
ренных в черетеже, при НВ проставляются соответствующие 
индексы.

Определение твердости алмазным конусом с углом при вер —

шине 120° по Роквеллу на приборе типа ТК (твердомер конусный) 
(ГОСТ 23677 — 79) производится на термически упрочненных сталь— 
ных деталях толщиной не менее 1,5 мм. Число твердости, 
определяемое при общей нагрузке 150 кг, обозначается HRC3 ,

пределы измерений — от 20 до 67 HRC3. Для тонких деталей 
устанавливается нагрузка 60 кг, число твердости обозначается 
HRA, пределы измерения от 70 до 85 HRA. Результат замера 
твердости HRC3 и HRA отсчитывается по черной шкале прибора.
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Измерение твердости по Роквеллу является весьма простым, 
производительным, не оставляет больших повреждений на по
верхности и нашло самое широкое распространение в термичес — 
ких цехах.

На приборе типа ТК можно контролировать твердость и 
термически неупрочненных стальных деталей, и деталей из цвет
ных сплавов. В этом случае в качестве индентора используется 
стальной закаленный шарик диаметром 1,588 мм (1/16"), общая 
нагрузка 100 кг, минимальная толщина детали 2,0 мм, пределы 
измерения от 25 до 100 HRB.

Определение твердости вдавливанием алмазной пирамиды по 
Виккерсу (ГОСТ 9030 — 75) на приборе типа ТП производится по 
среднеарифметической длине диагоналей отпечатка и обознача — 
ется HV. Указанным методом определяют твердость тонких по — 
верхностных слоев, образующихся при ХТО (азотирование, ци
анирование и т.п.) и гальванических покрытиях. Минимальная 
толщина слоя должна быть больше диагонали отпечатка в 1,2 раза. 
Пределы измерения H V  от 15 до 1530 единиц, но обычно на 
приборе ТП контролируют высокую твердость HV > 700 {HRC3 > 
60).

По виду отпечатка осуществляется контроль хрупкости азо — 
тированного слоя. Для этого разработана специальная шкала 
хрупкости [24, с. 187J.

Определение твердости по методу упругого отскока бойка — 
по Шору HS прибором ШРС производится редко — на крупно — 
габаритных закаленных деталях (например, на валках прокатных 
станков), когда на измеряемой поверхности недопустимы к ак и е-  
либо повреждения в виде уколов, а применение образцов — 
св и детел ей  не дает  сопоставим ы х с реальной деталью  
результатов.Мера твердости по Шору — высота отскока стального 
бойка весом 2,5 кг, падающего на деталь с высоты 254 мм. Шкала 
прибора, устанавливаемого на деталь, имеет 140 равных делений, 
деление 100 соответствует твердости закаленной на мартенсит 
высокоуглеродистой стали.

Числа твердости, полученные различными методами, сопос — 
тавляются по специальным переводным таблицам.

При определении твердости любым из указанных методов 
измеряемая поверхность не должна иметь окалины и трещин. 
Поэтому перед замером твердости она зачищается на наждаке на 
глубину 0,3 — 0,4 мм, при использовании защитных сред и соляных
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ванн при закалке — на глубину 0 ,1 — 0,2 мм, а при нагреве в аргоне 
и вакууме— до 0,1 мм. При замере твердости HRC3 круглых тонких 
деталей (d < 5 мм) вносятся поправки на кривизну поверхности 
[16]. При замере твердости НВ криволинейных поверхностей 
готовится плоская площадка размером 20x20 мм. Расстояние 
между центрами двух соседних отпечатков при измерении на 
приборе ТК должно быть не менее 2 — 2,5 мм, такое ж е расстояние 
должно быть от края детали. Места замера твердости ответствен — 
ных и сложных по форме деталей указываются в чертеже. Число 
замеров твердости данного участка должно быть не менее трех, 
результаты замеров осредняются. Число проверяемых на твер — 
дость участков длинномерных деталей регламентируется черте — 
жом.

Опорная поверхность, устанавливаемая на предметный столик 
прибора, должна быть ровной и обеспечивать устойчивое пол
ож ение детали во время замера твердости, чтобы избежать грубых 
ошибок. При замере твердости цилиндрических деталей их уста —

навливают в V— образную  подставку с углом развала 120° . Для 
замера твердости сложных по форме деталей изготавливаются 
специальные приспособления — подставки, которые должны 
обеспечивать полное отсутствие качки и деформации детали 
(рис. 24).

fsh
Рис. 24. Опорные столики для прибора ТК

2. Контроль механических свойств при испытаниях на рас —

тяжение (°в> °о,2 > ^  v ) , на ударный изгиб (KCU, KCV, КСТ) и 
другие виды деформации производится в основном для крупных 
тяжело нагруженных и ответственных термически обработанных 
деталей (роторы турбин, крупные коленчатые валы, штоки прес
сов, крупные отливки и т.п.). Для этого на них предусматриваются 
места отбора проб, которые отрезаются после термообработки 
изделия, разрезаются на отдельные образцы, после изготовления
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которых их подвергают испытанию в ОТК цеха или в ЦЗА завода. 
Номенклатура проверяемых механических свойств и их значения 
указываются в чертеже детали. Для большинства деталей и ин — 
струментов механические свойства не определяют, а судят о них
по твердости. В частности, предел прочности егв стальных деталей

рассчитывают по твердости по Бриннелю с в — 0,36 НВ кгс/мм2 или
определяют по таблицам в зависимости от значений НВ и HRC3.

3 . Металлографические виды контроля, используемые в тер — 
мических цехах, весьма разнообразны. Их выбор зависит от 
конкретной детали или инструмента, марки стали, типа произ
водства и других факторов.

В частности, в инструментальном производстве существует 
обоснованная практика в х о д н о г о  к о н т р о л я  л е г и 
р о в а н н о й  и н с т р у м е н т а л ь н о й  с т а л и  в состоянии 
поставки. На макрошлифах такой стали определяют центральную 
пористость и ликвационный квадрат, которые допускаются лишь 
для инструментов, имеющих центральное отверстие (долбяки, 
червячные фрезы, крупные матрицы и т.п.) и не допускаются в 
инструментах типа протяжек, сверл, концевых фрез, игл для 
прессования труб и т.п. На микрошлифах заготовок инструмен
тальной стали контролируют:

а) карбидную ликвацию — наличие карбидной сетки, ее 
остатков, крупных изолированных карбидов; скопление карбидов 
любой величины способствует выкрашиванию режущих кромок, 
появлению трещин и потому недопустимо;

б) размер зерна и дисперсность перлита — наличие крупно — 
зернистого грубопластинчатого перлита ухудшает обрабатывав — 
мость резанием и способствует получению крупноигольчатого 
мартенсита после закалки, для устранения этого дефекта назна
чают дополнительный (исправительный) отжиг.

Степень карбидной ликвации, размер зерна и дисперсность 
перлита оценивают по шкале балльности, регламентированным 
стандартами или технологическим инструкциям завода(см. ГОСТы 
на легированные инструментальные и быстрорежущие стали).

Детали, изготавливаемые из крупных поковок, подвергают 
выборочному макроконтролю на ликвацию серы, углерода и 
наличие флокенов по нормам, разработанным предприятием.

На ответственных термически обработанных деталях и и н 
струментах производится выборочный контроль микроструктуры.
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При удовлетворительной закалке заэвтектоидных и ледебуритных 
сталей она должна содержать безигольчатый (скрытнокристал
лический) или мелкоигольчатый мартенсит и избыточные равно — 
мерно распределенные карбиды. Перегрев обнаруживается по 
появлению крупноигольчатости мартенсита. Наличие темных учас — 
тков тростита свидетельствует о недогреве или недостаточной 
интенсивности охлаждения. Наличие светлых участков феррита в 
структуре закаленных конструкционных сталей свидетельствует о 
недогреве и является браковочным признаком. Исследование 
микроструктуры проводят на шлифах, вырезанных из деталей или 
образцов — свидетелей.

Обязательному выборочному (3 — 5%) контролю микрострук
туры подвергают поверхностно закаленные, цементированные и 
азотированные детали и инструменты. На поверхностно зака
ленных деталях выявляют такие дефекты как перегрев (по появ — 
лению крупноигольчатости мартенсита), недогрев (по наличию 
включений феррита), наличие троститных пятен. По цвету тра — 
вимости шлифа устанавливают глубину закаленного слоя. На 
цементированных и нитроцементированных деталях после з а 
калки при микроанализе обнаруживаются такие дефекты как 
сетка цементита, троститные полосы или участки, немартенсит — 
ные составляющие, связанные с внутренним окислением, повы
шенное содержание остаточного аустенита, появление структур — 
но свободного феррита на поверхности, круупнозернистость 
сердцевины. Глубина упрочненного слоя выявляется в виде зоны 
повышенной травимости. На азотированных деталях при микро — 
исследовании четко выявляются различные по фазовому составу 
зоны диффузионного слоя, наличие таких дефектов как порис — 
тость, наличие выкрошек (сыпи) и шелушения поверхности с 
утолщенной зоной £ — фазы. Контроль производится на шлифах, 
вырезанных непосредственно из детали или образца — свидетеля. 
На заводах с крупносерийным и массовым производством р аз
работаны эталонные шкалы микроструктур для ходовых марок 
стали после соответствующей термообработки, с которыми срав — 
ниваются исследуемые детали и производится оценка их годности.

4. Фрактографический контроль производят на изломах п у
тем их визуального осмотра или с помощью электронно —мик
роскопического исследования. Электронно — фрактографические 
исследования производят в основном в научных лабораториях. 
Визуальным осмотром изломов выявляется перегрев и пережог
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при ковке и термической обработке, глубина упрочненного слоя 
при поверхностной закалке и ХТО. По виду излома оценивается 
качество термообработки. При удовлетворительной закалке излом 
матово — серый, фарфоровидный, шелковистый. Присутствие ха — 
рактерных блесток свидетельствует о нафталинистом (мрамор — 
ном) изломе высоколегированных инструментальных сталей, ко — 
торый охрупчивает сталь. Он наблюдается при закалке с повы — 
шенных температур, если при горячей обработке давлением

температура ее окончания была излишне высокой (1050— 1100° С) 
или при выполнении повторной закалки без промежуточного 
отжига.

5. Неразрушающие виды контроля (ГОСТ 18353 — 79). К ним
относятся визуально — оптический контроль, магнитная, люми
несцентная, рентгеновская и ультразвуковая дефектоскопия. Все 
они предназначены для выявления трещин и других несплошнос — 
тей на поверхности и внутри металлических изделий и находят все 
более широкое применение в термических цехах.

Визуально—оптический контроль ведется невооруженным 
глазом или с помощью бинокулярной лупы с увеличением до 30 
раз. Минимальный размер дефекта составляет 0,1—0,2 мм, а с 
оптикой — несколько сотых долей мм. Он производится на всех 
закаленных деталях и инструментах (100%) после очистки их от 
окалины. При соответствующей квалификации калильщика им 
отсеиваются большинство деталей, бракуемых по поверхностным 
трещинам.

Магнитно—порошковые дефектоскопы работают на при
нципе рассеивания магнитного поля в зоне поверхностных и 
подповерхностных (до 10 мм) мелких трещин в стальных деталях 
и инструментах. Частицы ферромагнитного порошка, нанесен
ного на поверхность, попадая в зону магнитного поля рассеяния, 
под действием магнитных сил притягиваются к границам дефекта 
и оседают на них, в результате чего ранее невидимый дефект 
становится хорошо заметным. Этим методом контролируются 
пружины, рессорные листы, режущие и мерительные инстру
менты и прочие детали после их закалки и очистки от окалины или 
в готовом виде. Открытые поверхностные дефекты (микротре — 
щины) можно выявить л ю м и н е с ц е н т н ы м  м е т о д о м .

Он состоит в том, что нанесенный на поверхность детали 
флюоресцирующий раствор (смесь трансформаторного масла, 
керосина и специального зелено — золотистого порошка) всасы —
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вается в микротрещины и после просушки под действием ульт — 
рафиолетовых лучей светится зеленоватым светом и позволяет 
тем самым их выявить. Люминесцентным методом можно кон
тролировать детали не только из ферромагнитных материалов 
(стали, чутуны), но и немагнитных материалов (алюминиевые, 
титановые, магниевые и другие цветные сплавы). Наиболее прост 
магнитный метод, при необходимости им можно контролировать 
100% стальных деталей и инструментов. Объем контроля уста
навливается в зависимости от ответственности деталей, марки 
материала и склонности его к трещинобразованию и указывается 
в технологической карте. Там ж е оговариваются нормы допусти — 
мых дефектов.

Р е н т г е н о с к о п и я  заключается в различном поглощении 
рентгеновских лучей в различных средах (качественным металлом 
и дефектами). Проходя через толщу исследуемого металла с 
дефектами, они ослабляются в разной степени в различных метах, 
что фиксируется на фотопленке в виде светлых и темных участков. 
У л ь т р а з в у к о в а я  д е ф е к т о с к о п и я  обнаруживает 
дефектные места при распространении упругих колебаний уль
тразвукового и частично звукового диапазона частот. Эти методы 
применяются для обнаружения внутренних дефектов в отливках 
(усадочные раковины, рыхлоты, газовые пузыри, пористость, 
трещины, шлаковые включения и пр.), в кованых и штампованных 
деталях (трещины, надрывы, расслоения и др.), в сварных соеди 
нениях (раковины, пористость, непровары, трещины и пр.) как в 
исходном состоянии, так и после термообработки. Им подвергают, 
как правило, крупные детали. Предельные толщины рентгенов
ского просвечивания составляют: на стали — не менее 100мм, на 
алюминиевых сплавах — 300 — 400 мм, на меди — 60 мм. Ультра — 
звуком обнаруживаются мелкие (менее 1 — 2 мм) глубоко залега — 
ющие (до метра) трещины и другие дефекты. Объем контроля 
зависит от степени ответственности детали и указывается в 
технологической карте. Там ж е указываются нормы допустимых 
дефектов (размер, количество, глубина залегания и пр.).

6. Контроль химического состава стали (по содержанию  
углерода и основных легирующих элементов) должен произво — 
диться при поступлении партии металла с металлургического 
завода на склад машиностроительного завода. При хорошо нала — 
женном входном контроле и четкой организации межцеховых 
маршрутов полуфабрикатов химический состав стали больше не
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проверяют. В отдельных случаях, когда необходимо режим тер — 
мообработки некоторых инструментов увязать с содержанием  
углерода или некоторых легирующих элементов, прибегают к 
дополнительному контролю химического  состава. Его производят 
и тогда, когда возникают подозрения в перепутывании марок 
стали при межцеховых или внутрицеховых перевозках, а также 
при необходимости детального анализа распределения элементов 
по глубине диффузионны х слоев после цементации, нитроце — 
ментации, азотирования и других видов ХТО.

Для контроля химического состава готовятся навески в виде 
стружки, которые отбираются из исследуемой стали (заготовки, 
полуфабриката, детали). Для определения химического состава 
используют метод химического количественного анализа или 
(чаще) спектральный анализ.

7. Контроль деформации при термообработке производится 
на деталях сложной формы (коленчатые и распределительные 
валы, режущие, мерительные и штамповые инструменты), на 
деталях малой жесткости (длинные валы, протяжки, иглы, тонкие 
плоские детали и т.п.) и на высокоточных деталях (кольца под
шипников качения и т.п.), которые склонны к короблению (по
водкам) при термической обработке. У деталей и инструментов 
стержневой формы (валы, протяжки, кольцевые фрезы и т.п.) 
контролируется кривизна по величине биения, определяемого 
индикатором при проворачивании детали, установленной в цен — 
трах. При этом наибольшая кривизна (наибольшее биение) детали 
на сторону не должна быть больше половины припуска на 
последующ ее шлифование , чтобы полностью вывести черноту 
при шлифовании. При обнаружении недопустимого биения про — 
изводят правку (рихтовку) (см. разд.9), что является вынужденной 
операцией, которую по возможности следует избегать, применяя 
меры борьбы с короблением, описанные ранее (см. разд.7. J, 7.2).

Кривизна плоских деталей проверяется на плите при помощи 
щупа. Контроль геометрии сложных по форме закаленных и зде
лий производится в специальных приспособлениях с использо
ванием лекал, щупов, индикаторов и других мерительных и н 
струментов.

Операции контроля геометрии и правки покоробленных д е 
талей выполняют совместно одна за другой. Их проводят обычно 
после закалки на очищенных деталях. Контроль деформации и 
правку инструментов из высоколегированных инструментальных
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сталей производят не только после закалки, но и после отпуска, так 
как распад остаточного аустенита в них при отпуске может 
вызвать новые (дополнительные) поводки. Повышенное короб
ление (если не принять мер по предотвращению его) может 
возникнуть и при проведении цементации, азотирования и п о 
верхностной закалки. Поэтому контроль геометрии сложных по 
форме и высокоточных деталей производится и после этих one — 
раций.

Объем контроля устанавливается для каждой детали индиви — 
дуально и указывается в технологической документации. Более 
сложные по форме детали (коленчатые валы и т.п.) и многие 
режущ ие и штамповые инструменты (протяжки, сверла, развер
тки, метчики, концевые фрезы, иглы для прессования труб и т.п.) 
проходят обычно 100% —й контроль геометрии.

В заключение укажем, что контрольные операции должны  
быть внесены в технологическую карту с указанием типа прибо — 
ров и средств контроля. В записке следует обосновать выбор 
необходимых методов и кратко указать их сущность.
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П р и л о ж е н и е  1

ТЕРМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Индексация печей для термической обработки
П ервая буква — вид нагрева

Нагрев Обозначение Нагрев Обозначение

Газовый Г Индукционный И
Сопротивления С Пламенный П

Вторая буква — основной конструкционный признак

Конструкционный
признак

Обозна
чение

Конструкционный
признак

Обозна
чение

Карусельная А Конвейерная К
Барабанная Б Камерная н
Ванна В Протяжная п
Колпаковая Г Рольганговая р
Выдвижной под д Толкательная т
Подвесной конвейер Е Шахтная ш
Пульсирующий под И Элеваторная 3

Третья буква — рабочая среда

Среда Обозна
чение Среда

Обозна
чение

Азот А Окислительная атмосфера О
Вакуум В Пар водяной, вода п
Металлы Г Соль, селитра С
Защитная 3 Цементационный газ ц
атмосфера
Масло м

Четвертая буква — отдельные особенности

Особенность Обозначение Особенность Обозначение

Агрегат А Механизированная М
Лабораторная Л Непрерывного действия Н
Вертикальная В Периодического действия П
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Т а б л и ц а  П1.1

Камерные электропечи сопротивления широкого назначения 
с металлическими нагревателями

Тип

Размеры рабочего пространства, мм Наибольшая
температура
применения,

“С
длина ширина высота

СНО-2,0-4, ОТ, 4/7 400 200 140 700
СНО-2,0-4,0 1,4/10 400 200 140 1000
СНЗ-2,0-4,0 1,4/12 400 200 140 1250

СНО-2,5 5,0-1,7/7 500 250 170 700
СНЗ-2.5 5,0 1,7/10 500 250 170 1000
СНЗ-2,5-5,0-1,7/12 500 250 170 1250

СНО-3, Об, 5-2,0/7 650 300 200 700
СНЗ-3,0-6,5.2,0/10 650 300 200 1000
СНЗ-3,0.6,5-2,0/12 650 300 200 1250

СНО-4,0-8,0-2,6/7 800 400 260 700
СНЗ-4,0-8,0-2,6/10 800 400 260 1000
СНЗ-4,0-8,0-2,6/12 800 400 260 1250

СНО-5,0-10.3,2/7 1000 500 320 700
СНЗ-5,0-10-3,2/10 1000 500 320 1000
СНЗ-5,0-10 -3,2/12 1000 500 320 1250

СНО-6,5-13-4,0/7 1300 650 400 700
СНЗ-6,5-13-4,0/10 1300 650 400 1000
СНЗ-6,5-13-4,0/12 1300 650 400 1250

СНО-8,5 17-5,0/7 1700 850 500 700
CH3-S, 5-17-5,0/10 1700 850 500 1000
СНЗ-8,5-17 5,0/12 1700 850 500 1250

СНО-11-22-7,0/7 2200 1100 700 700
СНЗ-11-22-7,0/10 2200 1100 700 1000
СНЗ-11-22-7,0/12 2200 1100 700 1250

СНО-14‘28-9,0/7 2800 1400 900 700
СНЗ 14 28-9,0/10 2800 1400 900 1000
СНЗ-14-28-9,0/12 2800 1400 900 1250

СНО-18-36-12/7 3600 1800 1200 700
СНЗ-18-36-12/10 3600 1800 1200 1000
СНЗ-18 36-12/12 3600 1800 1200 1250

109



Продолжение таблицы П. 1.1

Тип

Размеры рабочего пространства, мм Наибольшая
температура
применения,

°с
длина ширина высота

СНО-23-46 Т 5/7 4600 2300 1500 700
CH 3-23-46-15/10 4600 2300 1500 1000
СНЗ-23-46-15/12 4600 2300 1500 1250

СНЗА-3,0 6 ,5 2,0/10 650 300 200 1000
СНЗА-4,0-8,0 2,6/10 800 400 260 1000
СНЗА-5,0-10-3,2/10 1000 500 320 1000
СНЗА-6,5-13-4,0/10 1300 650 400 1000
СНЗА-8,5-22 5,0/10 2200 850 500 1000

Т а б л и ц а  П1.2

Шахтные электропечи широкого назначения

Тип

Размеры рабочего 
пространства, мм

Наибольшая
температура
применения,

"Сдиаметр высота

СШО-2 4/3 200 400 350
СШО-2- 4/7 200 400 700
СШЗ-2- 4/10 200 400 1000
СШЗ-2- 4/12 200 400 1250

СШО-4 • 8/3 400 800 350
СШО-4 4/3 400 400 350
СШО-4 - 8/7 400 800 700
СШО-4 4/7 400 400 700
СШЗ-4 ■ 8/10 400 800 1000
СШ З-4 - 4/10 400 400 1000
СШЗ-4 - 8/12 400 800 1250
СШ З-4-4/12 400 400 1250

СШО-6 • 12/3 600 1200 350
СШО-6  - 6/3 600 600 350
СШО-6  ■ 12/7 600 1200 700
СШО-6  6/7 600 600 700
СШЗ-6  12/10 600 1200 1000
СШ З-6 6/10 600 600 1000
СШЗ-6  12/12 600 1200 1250
СШ З-6 -6/12 600 600 1250
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Продолжение таблицы П. 1.2

Тип

Размеры рабочего 
пространства, мм

Наибольшая
температура
применения,

°Сдиаметр высота

СШО-Ю • 20/3 1000 2000 350
СШ О-Ю -20/7 1000 2000 700
СШ З-10' 20/10 1000 2000 1000
СШЗ-10 ■ 20/12 1000 2000 1250
С Ш О -Ю 10/3 1000 1000 350
СШО-Ю-Ю/7 1000 1000 700
СШЗ-10 - 10/10 1000 1000 1000
СШЗ-10 - 10/12 1000 1000 1250

СШО-15 ■ 30/3 1500 3000 350
СШО-15 30/7 1500 3000 700
СШЗ-15 30/10 1500 3000 1000
СШЗ-15 30/12 1500 3000 1250

СШО-25 25/3 2500 2500 350
СШО-25 25/7 2500 2500 700
СШЗ-25 • 25/10 2500 2500 1000
СШЗ-25 • 25/12 2500 2500 1250

СШО-40 40/3 4000 4000 350
СШО-40 40/7 4000 4000 700
С Ш З-40-40/10 4000 4000 1000
СШЗ-40 • 40/12 4000 4000 1250

СШО-60 60/3 6000 6000 350
СШО-60 - 60/7 6000 6000 700
СШЗ-60 60/10 6000 6000 1000
СШЗ-60 60/12 6000 6000 1250
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Таблица П1.4

Шахтные печи для газовой цементации

Тип
Размеры рабочего пространства 

мм Мощность,
кВт

Диаметр Высота

СШ Д - 3 - 4/10 300 450 20
СШЦ - 3 • 6/10 300 600 30
СШЦ - 4 ‘ 6/10 450 600 45
СШЦ - 4 ■ 9/10 450 900 65
СШЦ - 6 -12/10 600 1200 110
ОКБ - 827А 2400 1700 230
Ц - 60А 450 600 60
Ц - 105А 600 1200 105

Наибольшая температура применения для печей серии СЩЦ — 1050 С, для 

остальных — 950° С.

Т а б л и ц а  П1.5

Техническая характеристика камерных агрегатов с защитной атмосферой

Тип Назна
чение

Темпе
ратура,

°С

Размеры 
рабочего 

пространства, мм
Про-
из-
во-

ДИТ.,
кг/ч

Мощ
ность,

кВтши
ри
на

дли
н а

вы
со
та

СНЦА-5Т0-5/ЗС1 Ц+З+Н.О 950/350 500 1000 500 400 500
СНЦА-5 10-5/3, 5ИЗ Ц+3+Н.0 950/350 500 1000 500 400 485

СНЦА-5 10 5/7, 5И2 Ц+З+В.О 950/750 500 1000 500 200 490

СНЦА-812,5-6/3, 5И1 Ц+З+Н.О 950/350 800 1250 600 - 690

СНЦА-8.12,5 6/7, 5И1 Ц+З+В.О 950/750 800 1250 600 - 690

Ц — цементация, 3 — закалха, Н.О — низкий отпуск, В.О — высокий отпуск
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Т а б л и ц а  П1.6
Электропечи сопротивления периодического действия  
для газового азотирования

Тип
Типо

размеры

Размеры рабочего 
пространства, дм Мощ

ность,
кВт

Макси
маль

ная 
загруз
ка, кг

диаметр
ширина

дли
на

высо
та

США-2 • 3/6 2 - 3 12 50

США-3,2 • 4,8/6 3,2 - 4,8 20 150

СШ А-5 • 7,5/6 5,0 - 7,5 50 400

Шахтные США- 8 12/6 8 - 12 100 1200

СШ А-12,5 20/6 12,5 - 20 180 2500

СШ А-20 30/6 20 - 30 220 3000

США-25-37,5/6 25 - 37,5 300 3500

Контей СНА-7,5-2,4-10/6М 7,5 24 10 100 1800
нерные
с перед СНА-10-32 ■ 13/6М 10 32 13 200 2000
вижной
камерой СНА-13-45 ■ 16/6М 13 45 16 400 3500

М аксимальная температура применения — 650 С

Т а б л и ц а П1.7

Технические характеристики установок
для ионного азотирования конструкции ВНИЭТО

Тип
Мощ
ность,

кВт

Размеры рабочего 
пространства, мм

Коли
чество

рабочих
групп

Масса 
садки, кг

диаметр высота

НТВ - 6 • 6 /6  - И1 67 600 600 1 500

ОКБ - 1566 170 960 1200 2 500

НШ В - 20 -24 /6  - И1 350 2000 2400 1 2500

НШ В - 28 ■ 7/6 - И1 680 2800 700 1 1000
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Т а б л и ц а  П 1.8

Электрованны с  наружным обогревом тигля

Тип Мощ
ность, кВт

Диаметр 
ТИГЛЯ, Дм

Глубина 
тигля, дм

Вмести
мость, дм2

СВГ - 10/8,5 10 2 3,5 10

СВГ - 20/8,5 20 3 5,3 34

СВГ - 30/8,5 30 4 5,5 60

Температура применения до 850 * С.

Т а б л и ц а  П 1.9

Соляные электродные ванны

Тип Мощность, 
кВ -А

Число 
электрод
ных групп

Температура 
применения, ° С

СВС - 35/6,5 35 1 150 - 650

СВС - 60/8,5 60 1 550 - 850

СВС - 35/13 35 1 850 - 1300

СВС - 35 • 2/6,5 35 2 160 - 650

СВС - 35-2 /8 ,5 35 2 550 - 850

СВС - 60/13 60 1 850 - 1300

СВС - 35-2/13 35 2 850 - 1300

СВС - 100/13 100 1 850 - 1300

СВС - 20/13 20 1 850 - 1300

СВС - 100-3/8,5 100 3 550 - 850

СВС - 100-2/13 100 2 850 - 1300

СВС - 100-3/13 100 3 850 - 1300

СВС - 100 • 8/13 100 8 850 - 1300
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Т а б л и ц а  П 1.10

Составы соляных ванн, применяемых в  качестве нагревающих 
и охлаждающих сред при ступенчатой и изотермической закалке и отпуске

Состав ванн (по весу)

Температура
плавления,

°C

Диапазон 
рабочих темпе

ратур, 0 С
Область

применения

Высокотемпературные

100% ВаС12 900 1000-1300

Нагрев под 
закалку быстро
режущ. сталей 
и нержавеек

Среднетемпературные

100% NaCl 800 850-1000 Нагрев под за
78% ВаС)2 + 22% NaCl 640 700-900 калку углеродис
70% BaClj + 30% NaCl 640 700-900 тых и низколеги
50% КС1 + 50% NaCl 670 750-900 рованных сталей
20% KC1 + 60% NaCl +
+ 20% NajCC^ 700 750-900 Охлаждение
50% KC1 + 50% N a2 C 0 3 560 620-870 при высоко
48% - 50%BaCl2 + 600-650 ступенчатой
+ 25-30% KC1 + закале
+ 22-25% NaCl

Низкотемпературные

N a N 0 3 310 400-550 Охлаждение
50% N a N 0 3 +  50% KNO3 220 300-400 при ступен
50% K N 0 3 + 50% NaNO? 137 160-200 чатой и
50% N a N 0 3 + 50% KNCfc 150 160-300 изотермической

328 400-500 закалке и отпуск
50% KNOj + 50% NaOH + 145 200-300
+ 1-2 % 1 ^ 0 325 400-550
70% KNO3 + 30% NaOH
35% NaOH + 65% KOH + 155 180-350
+ 3-4% H 2 О 170 200-350
25% NaOH + 75% KOH
25% NaOH +75%  KOH + 140 160-250
+ 4-6% H 2 0

Примечания: 1) При охлаждении в расплавах селитр изделий, нагретых под 
закалку в хлористых солях, поверхность окисляется, что требует дальнейшей 
очистки;

2) Расплавы щелочей химически нейтральны к охлаждаемому металлу (светлая 
закалка), но раздражающ е действует на кожу.

116



Т а б л и ц а  П 1.11

Технические характеристики машинных преобразователей частоты типа ВПЧ

Тип
преобра
зователя

Генератор Двигатель
Масса
преоб-
разов.,

кг

Рас
ход

воды
на
ох-

лажд.
л/мин

час
то
та,
кГц

мощ
но
сть,
кВт

нап-
ря-
же-
ние,

В

ток,
А

мощ
но
сть,
кВт

ток,
А КПД

ВПЧ 12-8000 8 12 200 66,7 16 29 0,85 650 12

100 133,4 50

ВПЧ20- 8000 8 20 400 55,6 30 54 0,85 870 25

ВПЧ20-2400 2,4 200 111,2 93 750

ВПЧ30-8000 8 30 400 83,3 41 73 0,85 1030 30

ВПЧ30-2400 2,4 200 166,6 126 800

ВПЧ50-8000 8 30 400 139 76 136 0,85 1870 35

ВПЧ50-2400 2,4 200 278 235 1660

ВПЧ 100-8000 8 100 400 278 138 233 0,9 2610 40

ВПЧ 100-2400 2,4 200 556 405 2240

ВГТЧ — вертикальный преобразователь частоты
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Т а б л и ц а  П 1.12

Технические характеристики индукционных закалочных установок типа ИЗ

Пара
метры

И31-
-30/8

И 31-
- 100/
/2 ,4

И 32-
- 100/8

И31-
-200/
/2 ,4

И32-
-200/8

Ч и с л о  и  т и п  

преобразоват.
в п ч -
-30/8

в п ч -
-100/2,4

в п ч -
- 100/8

2ВПЧ-
-100/2,4

2ВПЧ-
- 100/8

Мощность, 
потребляемая от 

сети, кВ. А

50 140 140 280 280

Мощность сред
ней частоты, 
кВт

30 100 100 200 200

Рабочая частота, 
кГц

8 2,4 8 2,4 8

Напряжение, В: 
средней частоты 
на индукторе 
(наибольшее)

400
74

800
240

800
240

800
240

800
240

Наибольшая 
площадь зака

ливаемой >поверхности, см

25 200 200 400 400

Глубина закален
ного слоя, мм

1,3-2,5 2,5-10 1,3-5 2,5-10 1,3-5

Диаметр нагре
ваемой детали 
(мин), мм

17 35 19 35 19

Расход воды 
на охлажд. м /̂'ч

2,58 7,2 7,2 10,2 10,2

Расход закалочн. 
жидкости, 

л/мин

83 200 200 200 200

Дадтение закал, 
жидкости, МПа

0,4-0 ,6 0 ,4-0,6 0,4-0 ,6 0 ,4-0 ,6 0 ,4-0 ,6

Масса устан., кг 2170 4500 4500 7000 7000
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Т а б л и ц а  П 1.13

Технические данные универсальных закалочных станков

Параметры
ИЗУВ-
-200/

/50-208Т

ИЗУВ-
-200/

/300-208Т

ИЗУВ-
-200/

/90-202Т

ИЗУВ-
-80/

/500-402Т

ИЗУВ
-200/

/700-402Т

Мощность, 
подводим, к 

станку, кВт

150 150 150 300 300

Частота тока 
силовой цепи, 
кГц

8 8 2,5 2,5 2,5

Макси- 
мальн. 
вторич
ный ток 
трансфор
матора, А

1390 2425 1333 2940 1870

Напряжение 
катушки 
контактора, В

400/230 400 400 400 400

Расход охлаж
дающей воды, 
м5/ч

6,5 7,3 6,7 8 6

Т а б л и ц а  П 1.14

Технические характеристики высокочастотных установок 
и генераторов на частоту 66 кГц

Параметры ВЧИ2-
- 100/ 0,66

ВЧИЗ-
-160/0,66

ВЧГ1-60/
/ 0,66

ВЧГ4-60/
/ 0,66

ВЧГ1-
100/ 0,66

Напряжение пита 380 380 380 380,440 380
ющей сети, В 
Число фаз 3 3 3 3 3
питающей сети 
Частота тока 50 50 50 50 50
питающей сети, 
Гц
Колебательная 100 160 60 60 100
мощность, кВт 
Расход охлажда
ющей воды, м}/ч  
Масса, кг

7,5 7,0 2,2 2,5 3,5

2600 3300 2050 2260 2360
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Т а б л и ц а  П 1.15

Технические характеристики промышленных установок  
с ламповыми генераторами

Параметры ЛЗ - 13 Л32 - 25 Л32 - 67 ЛЗ - 107В

Колебательная 
мощность, кВт

10 25 63 100

Частота тока, кГц 440 66 66 66
Мощность, потребля
емая из сети, кВ. А

19 45 105 165

Анодное напряжение 
(выпрямленное), кВ

8 10,5 10,5 11

Т а б л и ц а  П 1.16

Технические характеристики универсальных полуавтоматических станков 
серии КУ для высокочастотной закалки

Детали, закаливаемые на станке КУ - 
- 198

КУ - 
- 199

К У -
- 200

КУ - 
- 202

Зубчатые колеса с наружным 
зубом, единовременная закалка

диаметр начальной окружности, мм - - 300-1200 300-4000
модуль, мм - - 8-16 10-50
Длина зуба при единовременной
закалке, мм - - до 200 60-100

Зубчатые колеса с внутренним зубом
диаметр начальной окружности, мм - - 380-1000 500-2500
модуль, мм - - 8-16 8-12
длина зуба, мм - - до 200 до 200

Конические прямозубые колеса
наружный диаметр, мм - - 300-1000 300-1000
угол начального конуса, град. - - 5-45 5-85
модуль, мм - - 10-20 10-50

Валы и валы-шестерни, непре
рывно-последовательная 'закалка

максимальная длина детали, мм 300 5000 - -

максим, диаметр зак. части., мм 600 800 - -

максим, диаметр нач. окружн., мм 1600 800 - -
миним. диаметр нач. окружн., мм 300 300 - -
модуль, мм 10-50 10-50 - -

М аксимальная масса детали, кг 6000 10000 1500 7000
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П р и л о ж е н и е  2

Т а б л и ц а  2.1

Расчет продолжительности нагрева
Общая длительность выдержки при нагреве в минутах

Услов
ная 

тол
щина 

S , мм

Закалка, отжиг, 

нормализация

Отпуск в электропечах

Конструкц. стали
Корроз.- 

-стойкие 
стали 
300 ° с

Все марки 

стали ниже 
300 °С

воздух,
газовая
среда

жидкая
среда
(соль)

300-400
°С

400

до 5 10-15 5-6 35-40 25-30 90-105 120-135

5,1-10 15-20 7-8 35-40 25-30 90-105 120-135

10,1-15 20-25 9-10 40-50 30-40 90-105 120-135

15,1-20 25-30 11-12 40-50 30-40 105-120 135-150

20,1-25 30-35 13-14 50-60 40-50 105-120 135-150

25,1-30 35-40 15-16 50-60 40-50 105-120 135-150

30,1-35 40-50 17-19 60-70 50-60 120-135 150-165

35,1-40 40-50 17-19 60-70 50-60 120-135 150-165

40,1-45 50-60 20-22 70-80 60-70 120-135 150-165

45,1-50 50-60 20-22 70-80 60-70 135-150 165-180

50,1-55 60-70 23-25 80-90 70-80 135-150 165-180

55,1-60 60-70 23-25 80-90 70-80 135-150 165-180

свыше 5-10 3-5 20-30 10-20 90 120 мин+

60 М И Н + М И Н + М И Н + МИН М И Н + +1 мин

+ 1 мин +1/3 мин +1 мин +1 мин +1 мин на

на1 мм на 1 мм на 1 мм на 1 мм на 1 мм 1 мм

уел. тол уел. уел. тол уел. тол уел. тол уел. тол

щины толщины щины щины щины щины
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П р и м е ч а н и я :  1) Длительность выдержки назначать по минимальной
условной толщине максимального сечения, определяемой как произведение ф а к 
тической толщины S на коэффициент ф орм ы  детали К. Коэффициент формы 
зависит от соотнош ения между нагреваемой поверхностью  и объемом детали и 
назначается по табл. П2.2.

2) Определенная по табл. П2.1 длительность выдержки умножается на коэф 
фициент формы садки, приведенной в табл. П2.3 и  зависящ ей от взаимного 
располож ения деталей.

3) Длительность отпуска в табл. П 2.1 приведена для случая нагрева в электро — 
печах. Длительность отпуска в селитровой или щелочной ванне при температуре 
ниже 300 С — 2 ч, при 300 — 480 С — не менее 30 мин, при температуре выше 
480 С — из расчета 3 мин +  0,4 мин на 1 мм условной толщины.

4) Длительность выдержки цо данной методике рассчитывается только для 
указанны х в таблице операций и видов сталей. Для других сталей и видов 
термообработки длительности назначаются совместно с температурами нагрева и 
приводятся в других источниках.

Т а б л и ц а  П 2.2

Коэффициент формы деталей

Тип
детали

Коэффициент 
формы КЭскизп/п

Детали типа 
шара, куба со 

сплошным 
сечением

0,75

Детали типа 
валов и прутков

Листовые детали, 
диски тонкие
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Продолжение таблицы П 2.2

№
п/п

Тип
детали Эскиз Коэффициент 

формы К

7 Пустотелые детали 
типа баллонов 4

8
Детали

сложного
профиля г >

ч

при В <2 S 
К=1,5 

при В=(3,5-4) 
К=1,75 

при В>4»У 
К=2

в

Т а б л и ц а  П 2.3  

Коэффициент формы садки

Характеристика
садки Взаимное расположение деталей

Коэффициент 
формы садки

Нагрев малого 
количества деталей

S &>s>ee Z S s
1, 0

Укладка деталей 
с зазором

j ,  (o st^)S  s

1,3 - 1,4

Плотная укладка 
деталей

<OS6S

□ 2,0

П р и м е ч а н и е :  Детали сечением менее 5 мм и размерами 30 — 35 мм можно 
нагревать и закаливать партиями в металлических карзинах, сетках или на против — 
нях. Высота слоя загрузки под закалку мелких деталей — не более 40 мм. 
Длительность выдержки для деталей, уложенных слоем, назначать по табл. П2.1, 
принимая за условное сечение S высоту слоя.
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Т а б л и ц а  П 2.4

Нормы выдержки на 1 мм диаметра (толщины) при нагреве 
инструментов диаметром (толщиной) 3—75 мм из быстрорежущей стали

Нагревательное
Выдержка, с/м м , при нагреве до температур,0 С

оборудование
750 - 900 950 - 1100 1250 - 1300

Соляная ванна 25 - 30 12 - 15 а - ю

П ламенная печь - 20 - 25 10 - 12

электрическая печь 70 - 90 - -

П р и м е ч а н и я :  1) Для печей приведены нормы выдержки при посадке в 

предварительно нагретую печь.

2) Д ля высокотемпературных ванн указано врем я выдержки для условий 
предварительного подогрева.

3) Для инструментов из углеродистой стали нормы выдержки на 15 — 20% 
меньше указанных в таблице.

Т а б л и ц а  П 2.5

Продолжительность нагрева сменного штампового инструмента под закалку

Условия нагрева
Время выдержки, с, 

на 1 мм наименьшей 
толщ ины

Содержание 
(W + Мо +

+ V), %

Нагрев и выдержка в соляных ваннах: 
подогрев 650 - 68Cf С и 
окончательный нагрев 800 - 85(Т С

18 - 24 -

подогрев 800 - 850 иС  и 
окончательный нагрев 1000 - 1150 иС

12 - 15 
2 0 - 3 0  
35 - 45

< 2 ,5  
2,5 - 4 

> 4

Нагрев и выдержка в камерных печах: 
время прогрева садки

время выдержки после прогрева

устанавливается опытным путем 
в зависимости от типа и мощности 
печи и способа упаковки 

50 - 70
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Т а б л и ц а  П 2.6

Продолжительность нагрева и охлаждения молотовых штампов

Условия нагрева 
или охлаждения Нормы времени

Посадка в печь, нагретую до 
температуры закалки

Посадка в печь с темпера
турой 500 - 56U°C: 
нагрев до закалочной температ. 
выдержка

Выдержка при закалке 
в закалочном масляном баке

Нагрев и выдержка 
при отпуске гравюры

г  = 6 ,6  Н 1)2, мин, где Н — высота, см

1 ч на 25 мм наименьшей толщины 
20% от времени нагрева

13 - 17 мин на 100 мм наименьшей толщины 

2 ч  + 11 мин на 1 мм наименьшей толщины

Т а б л и ц а  П 2.7

Продолжительность цементации в  шахтных печах рабочим объемом

более 0,3 м3 при 930 С (^общ, 4)

Общая глубина 
насыщения, мм

Карбюризатор

синтин пиробензол керосин

0,5 - 0,7 2,5 - 3 3 - 4 3 - 4
0,7 - 1,0 3 - 4 4 - 6 5 - 7
1,0 - 1,3 5 - 6 6 - 8 7 - 9
1.3 - 1,6 6 - 8 8 - 10 9 - 11
1,6 - 1,9 9 - 10 10 - 12 12 - 13

П р и м е ч а н и я :  3) Отсчет времени цементации производится с момента 
достижения печью нижней границы принятого диапазона температур цементации.

2) П ри снижении температуры цементации с 930 до 910 С требуемое расчетное

время увеличить на 15%, а при увеличении ее с 930 до 950 С — уменьшить на 15%.
3) Указанная продолжительность уточняется для конкретных деталей и условий 

проведения цементации по данным исследования образцов — свидетелей.

4) Расход карбю ризатора в активный период насыщения (2/3 ) составляет

130— 160 кап/мин, а в период выравнивания (1/3 ^общ.) — 30 — 50 кап/мин.
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Рис. П2.1. Приспособления для закалки при нагреве в соляных ваннах: 
о — подвеска для закалки инструментов с коническим хвостовиком; б  — подвески 
для закалки метчиков; в — приспособление для закалки сверл; г — подвеска для 
закалки круглых плашек; д — корзинка для закалки мелких деталей; е — клещи с 
гофрированными губками
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Рис. П2.2. Схемы индукторов для нагрева ТВЧ: а, г  — наружных цилиндрических 
поверхностей; б, д  — внутренних цилиндрических поверхностей; в  — плит и 
плоскостей методом перемещения; е — шеек коленчатых валов; ж — крупномо — 
дульных ш естерен по впадине зубьев непрерывно — последовательным способом
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Рис. П2.3. Ящики для цементации твердым карбю ризатором: а — призматические 
стальные сварные; б — чугунные литые; в  — цилиндрические с внутренней трубой; 
г  — цилиндрические для цементации части детали:
1 — карбю ризатор; 2  — песок; 3 — прокладка
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